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1. Общие положения
1.1. Настоящая Спецификация биржевого товара в отделе «Минеральное сырьё» АО «Биржа «Санкт-Петербург» (далее – Спецификация) определяет наименование биржевого товара, наименование базиса поставки, особенности поставки на отдельных базисах, качественные и количественные характеристики биржевого товара. 
1.2. Условия Договоров, заключенных по результатам биржевых торгов в отношении биржевого товара, допущенным к торгам в соответствии с настоящей Спецификацией, устанавливаются Приложением №1 к Правилам проведения организованных торгов в отделах товарного рынка акционерного общества «Биржа «Санкт-Петербург» (далее – Правила торгов), настоящей Спецификацией (Приложение № 4 (для реализации и поставки Товара на территории Российской Федерации), Приложение № 5 (для реализации и поставки Товара на экспорт к Спецификации) и Инструментом. 
1.3. Клиринг по договорам, заключенным на основе безадресных заявок в отделе «Минеральное сырьё» осуществляется Акционерным обществом «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее –  АО СПВБ).
1.4.    Все приложения к Спецификации являются ее неотъемлемой частью. 
1.5. Термины, использованные в тексте настоящей Спецификации, определяются в соответствии с Правилами торгов АО «Биржа «Санкт-Петербург», регламентирующими проведение торгов в отделе «Минеральное сырьё» АО «Биржа «Санкт-Петербург».

2. Биржевой товар
2.1. К торгам в отделе «Минеральное сырье» АО «Биржа «Санкт-Петербург» в соответствии с настоящей Спецификацией, допускаются биржевые товары, перечень которых приведен в Приложении № 1 к настоящей Спецификации. 
Товар может быть допущен к торгам на основании информации о товаре, поступающей от Участника торгов в форме таблицы Excel, указанной в Приложении №2 к настоящей Спецификации (форма «Перечень биржевых товаров, допущенных к торгам»).
 2.2. Качественные характеристики биржевого товара должны соответствовать требованиям, указанным в Приложении № 1 к настоящей Спецификации и СТО 00227092.001-2011.
2.3. Поставщик обязуется поставить товар, качество которого не хуже качества товара, указанного в Выписке из реестра договоров. 

3. Биржевой инструмент
          3.1. Биржевой товар с указанным базисом и способом поставки, размером лота и допущенный к торгам именуется биржевым инструментом.
          3.2. Биржевой инструмент в ЭС кодируется следующим образом БП_НБТ_РЛ_У 
где: 
БП – сокращенное наименование (код) базиса поставки, 
НБТ – наименование биржевого товара, 
РЛ – размер одного лота, 
У – способ (условия) поставки, поле может принимать значения «S», «FCA» * или «CPT» *. 
* при поставке на экспорт. 
3.3. Биржевой инструмент формируется Биржей на основании Заявления участника торгов. Форма Заявления на допуск инструмента к торгам приведена в Приложении №3 к настоящей Спецификации. 
3.4. Торги инструментом прекращаются в случае исключения биржевого товара из Перечня биржевых товаров, допущенных к торгам, и/или исключения базиса поставки из Перечня базисов поставки указанных в Спецификации.  




4. Базисы поставки (балансовые пункты)
           4.1. Базисы поставки (балансовые пункты) указываются в Заявлении на допуск инструмента к торгам, форма которого приведена в Приложении № 3, к настоящей Спецификации. 
Перечень базисов поставки приведен в приложении № 6 к настоящей Спецификации.


5. Поставка
           5.1. Поставка биржевого товара, допущенного к торгам в соответствии с настоящей Спецификацией, может осуществляться на условиях - «Франко-склад продавца», FCA «Франко перевозчик» * и СРТ - «Перевозка оплачена до» *:
* при поставке на экспорт. 
5.1.1.  При поставке биржевого товара на условиях «Франко-склад продавца» в поле «Способ поставки» в коде биржевого товара указывается значение «S»
5.1.2.  При поставке биржевого товара на экспорт на условиях «FCA «Франко перевозчик»» в поле «Способ поставки» в коде биржевого товара указывается значение «FCA»
5.1.3. При поставке биржевого товара на экспорт на условиях «CPT «Перевозка оплачена до» в поле «Способ поставки» в коде биржевого товара указывается значение «CPT»

6. Размер лота
6.1. Размер лота устанавливается в Инструменте.
Рекомендуемые размеры лота, указываемые в Инструменте:
- 1(один) килограмм; 
6.2. Объем биржевого товара, указываемого в заявке Участника торгов, должен быть кратен установленному в Инструменте размеру лота. 
6.3. Размер лота для биржевого товара может отличаться от размера лота, указанного в п. 6.1 настоящей Спецификации. В этом случае количество биржевого товара в лоте и единицы его измерения, указываются в Инструменте.

7. Цена биржевого товара
7.1. Цена биржевого товара с указанными базисом поставки, способом поставки и размером лота устанавливается в рублях Российской Федерации за единицу измерения товара с учетом налога на добавленную стоимость. 

8. Шаг изменения цены
8.1. Шаг изменения цены для биржевого товара составляет 0,01 рубля. 


9. Порядок допуска биржевого товара к организованным торгам
9.1 Биржевой товар, включая базис и способ поставки, размер лота, допускается к торгам на основании информации о Товаре от участника торгов и путем утверждения и вступления в силу соответствующей Спецификации биржевого товара. 
9.2. Порядок допуска биржевого товара к организованным торгам регламентируется Правилами торгов Биржи.
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Приложение № 1
к Спецификации биржевого 
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в отделе «Минеральное сырьё»,
АО «Биржа «Санкт-Петербург»









Перечень биржевых товаров, допущенных к торгам 
в соответствии с настоящей Спецификацией в отделе «Минеральное сырье» АО «Биржа «Санкт-Петербург»





	№ п/п
	Наименование биржевого товара
	Период добычи
	Артикул продукции
	Нормативный документ
	Технические описания и обобщенные качественные характеристики янтаря
	Содержание в биржевом товаре, %
	Код биржевого товара

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Микс Янтарь поделочный сортированный 500-1000 гр. 1, 2 и 3 сорт
	2016, 2017, 2018,
2019
	9911150
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой  монолитные куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: сколы куска, незначительные поверхностные и точечные внутренние включения органического и неорганического происхождения (не более 10% от объёма куска), единичные поверхностные трещины (не более 10% от объёма куска), неглубокие раковины. Не допускаются: внутренние и многочисленные поверхностные трещины (свыше 10% от объёма куска), глубокие раковины, объемные поверхностные включения органического и неорганического происхождения (свыше 10% от объёма куска), наслоения пенистого янтаря, внутренняя и поверхностная сахаристость кусков, куски янтаря слоистой структуры. Масса куска янтаря 500 -1000 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	100%
	Янтарный_Микс Янтарь поделоч. сортирован. 500-1000 гр.  1 сорт-от 0% до 100%, 2 сорт-от 0% до 100%, 3 сорт-от 0% до 100%_ РЛ_S

	
	
	
	9911250
	СТО 00227092.001-2011
	 Янтарь  представляет собой крупные монолитные куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: сколы куска, рассредоточенные внутренние грязевые включения и необъемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (не более 30% от объема куска), тонкая сахаристая корка, неглубокие поверхностные  внутренние трещины (не более 30% от объёма куска), не угрожающие целостности куска, раковины. Не допускаются:  глубоко проникающие внутренние и многочисленные поверхностные трещины (свыше 30% от объёма куска), объемные внутренние и поверхностные включения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), многочисленные глубокие раковины и внутренняя сахаристость кусков, объемные наслоения пенистого и рыхлого янтаря, куски янтаря слоистой структуры. Масса куска янтаря 500-1000 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	
	

	
	
	
	9911350
	СТО 00227092.001-2011
	 Янтарь  представляет собой крупные куски монолитной и слоистой структуры неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: сколы куска, объемные внутренние грязевые включения и объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), глубоко проникающие поверхностные и внутренние трещины (свыше 30% от объёма куска), многочисленные глубокие раковины, куски янтаря рыхлой, слоистой и трещиноватой структуры, куски янтаря с внешней и внутренней сахаристостью, куски янтаря, состоящие из двух плоскостей. Не допускается: куски янтаря «Лак чёрный» и куски янтаря, имеющие пенистую слоистость. Масса куска янтаря 500-1000 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	
	

	2
	Микс Янтарь поделочный сортированный 300-500 гр. 1, 2 и 3 сорт
	2016, 2017, 2018,
2019
	9911130
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой  монолитные куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: сколы куска, незначительные поверхностные и точечные внутренние включения органического и неорганического происхождения (не более 10% от объёма куска), единичные поверхностные трещины (не более 10% от объёма куска), неглубокие раковины. Не допускаются: внутренние и многочисленные поверхностные трещины (свыше 10% от объёма куска), глубокие раковины, объемные поверхностные включения органического и неорганического происхождения (свыше 10% от объёма куска), наслоения пенистого янтаря, внутренняя и поверхностная сахаристость кусков, куски янтаря слоистой структуры. Масса куска янтаря 300-500 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	100%
	Янтарный_Микс Янтарь поделоч. cортирован. 300-500 гр. 1 сорт-от 0% до 100%, 2 сорт-от 0% до 100%, 3 сорт-от 0% до 100%_ РЛ_S

	
	
	
	9911230
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой крупные монолитные куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: сколы куска, рассредоточенные внутренние грязевые включения и необъемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (не более 30% от объема куска), тонкая сахаристая корка, неглубокие поверхностные  внутренние трещины (не более 30% от объёма куска), не угрожающие целостности куска, раковины. Не допускаются:  глубоко проникающие внутренние и многочисленные поверхностные трещины (свыше 30% от объёма куска), объемные внутренние и поверхностные включения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), многочисленные глубокие раковины и внутренняя сахаристость кусков, объемные наслоения пенистого и рыхлого янтаря, куски янтаря слоистой структуры. Масса куска янтаря 300-500 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	
	

	
	
	
	9911330
	СТО 00227092.001-2011
	 Янтарь  представляет собой крупные куски монолитной и слоистой структуры неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: сколы куска, объемные внутренние грязевые включения и объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), глубоко проникающие поверхностные и внутренние трещины (свыше 30% от объёма куска), многочисленные глубокие раковины, куски янтаря рыхлой, слоистой и трещиноватой структуры, куски янтаря с внешней и внутренней сахаристостью, куски янтаря, состоящие из двух плоскостей. Не допускаются: куски янтаря «Лак чёрный» и куски янтаря, имеющие пенистую слоистость. Масса куска янтаря 300-500 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	
	

	3
	Микс Янтарь поделочный сортированный 200-300 гр. 1, 2 и 3 сорт
	2016, 2017, 2018,
2019
	9911120
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой  монолитные куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: сколы куска, незначительные поверхностные и точечные внутренние включения органического и неорганического происхождения (не более 10% от объёма куска), единичные поверхностные трещины (не более 10% от объёма куска), неглубокие раковины. Не допускаются: внутренние и многочисленные поверхностные трещины (свыше 10% от объёма куска), глубокие раковины, объемные поверхностные включения органического и неорганического происхождения (свыше 10% от объёма куска), наслоения пенистого янтаря, внутренняя и поверхностная сахаристость кусков, куски янтаря слоистой структуры. Масса куска янтаря 200-300 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	100%
	Янтарный_Микс Янтарь поделоч. cортирован. 200-300 гр. 1 сорт-от 0% до 100%, 2 сорт-от 0% до 100%, 3 сорт-от 0% до 100%_ РЛ_S

	
	
	
	9911220
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой крупные монолитные куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: сколы куска, рассредоточенные внутренние грязевые включения и необъемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (не более 30% от объема куска), тонкая сахаристая корка, неглубокие поверхностные  внутренние трещины (не более 30% от объёма куска), не угрожающие целостности куска, раковины. Не допускаются:  глубоко проникающие внутренние и многочисленные поверхностные трещины (свыше 30% от объёма куска), объемные внутренние и поверхностные включения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), многочисленные глубокие раковины и внутренняя сахаристость кусков, объемные наслоения пенистого и рыхлого янтаря, куски янтаря слоистой структуры. Масса куска янтаря 200-300 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	
	

	
	
	
	9911320
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой крупные куски монолитной и слоистой структуры неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: сколы куска, объемные внутренние грязевые включения и объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), глубоко проникающие поверхностные и внутренние трещины (свыше 30% от объёма куска), многочисленные глубокие раковины, куски янтаря рыхлой, слоистой и трещиноватой структуры, куски янтаря с внешней и внутренней сахаристостью, куски янтаря, состоящие из двух плоскостей. Не допускаются: куски янтаря «Лак чёрный» и куски янтаря, имеющие пенистую слоистость. Масса куска янтаря 200-300 гр.
Содержание в биржевом товаре -от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	
	

	4
	Микс Янтарь поделочный сортированный 100-200 гр. 1, 2  и 3 сорт
	2016, 2017, 2018,
2019
	9911110
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой  монолитные куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: сколы куска, незначительные поверхностные и точечные внутренние включения органического и неорганического происхождения (не более 10% от объёма куска), единичные поверхностные трещины (не более 10% от объёма куска), неглубокие раковины. Не допускаются: внутренние и многочисленные поверхностные трещины (свыше 10% от объёма куска), глубокие раковины, объемные поверхностные включения органического и неорганического происхождения (свыше 10% от объёма куска), наслоения пенистого янтаря, внутренняя и поверхностная сахаристость кусков, куски янтаря слоистой структуры. Масса куска янтаря 100-200 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	100%
	Янтарный_Микс Янтарь поделоч. cортирован. 100-200 гр. 1 сорт-от 0% до 100%, 2 сорт-от 0% до 100%, 3 сорт-от 0% до 100%_ РЛ_S

	
	
	
	9911210
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой крупные монолитные куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: сколы куска, рассредоточенные внутренние грязевые включения и необъемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (не более 30% от объема куска), тонкая сахаристая корка, неглубокие поверхностные  внутренние трещины (не более 30% от объёма куска), не угрожающие целостности куска, раковины. Не допускаются:  глубоко проникающие внутренние и многочисленные поверхностные трещины (свыше 30% от объёма куска), объемные внутренние и поверхностные включения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), многочисленные глубокие раковины и внутренняя сахаристость кусков, объемные наслоения пенистого и рыхлого янтаря, куски янтаря слоистой структуры. Масса куска янтаря 100-200 гр.
Содержание в биржевом товаре  - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	
	

	
	
	
	9911310
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой крупные куски монолитной и слоистой структуры неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: сколы куска, объемные внутренние грязевые включения и объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), глубоко проникающие поверхностные и внутренние трещины (свыше 30% от объёма куска), многочисленные глубокие раковины, куски янтаря рыхлой, слоистой и трещиноватой структуры, куски янтаря с внешней и внутренней сахаристостью, куски янтаря, состоящие из двух плоскостей. Не допускаются: куски янтаря «Лак чёрный» и куски янтаря, имеющие пенистую слоистость. Масса куска янтаря 100-200 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	
	

	5
	Микс янтаря фр +50-100 гр - от 0% до 100%, (в т.ч. 1 сорт-от 0 до 100%(КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%),  2 сорт - от0% до 100% (КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%),  и 3 сорт от 0% до 100% (КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%)) + дополнение (артикул 9942404 либо 9922404 либо 9922407) - от 0% до 100%
	2016, 2017, 2018,
2019
	9911105, 9911205,9911305
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь представляет собой частично или полностью покрытые окисленной корочкой кусочки массой 50-100 гр. различной формы, артикулов 9911105, 9911205 и 9911305 по стандарту предприятия СТО 00227092.001-2011, в совокупности составляющих от 0% до 100% биржевого товара. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта.
Содержание янтаря массой 50-100 гр. в биржевом товаре следующее:
1-й сорт  - 9911105 -от 0% до 100%, по форме: компактный - от 0% до 100%, плоский - от 0% до 100%, по цвету: матовый -от 0% до 100%, прозрачный - от 0% до 100%.
2-й сорт  - 9911205 -от 0% до 100%, по форме: компактный - от 0% до 100%, плоский - от 0% до 100%, по цвету: матовый -от 0% до 100%, прозрачный - от 0% до 100%.
3-й сорт  -  9911305 -от 0% до 100%, по форме: компактный - от 0% до 100%, плоский - от 0% до 100%, по цвету: матовый -от 0% до 100%, прозрачный - от 0% до 100%.
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	от 0% до 100%
	Янтарный_Микс янтаря фр +50-100 гр - от 0% до 100%, (в т.ч. 1 сорт-от 0 до 100%(КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%),  2 сорт - от0% до 100% (КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%),  и 3 сорт от 0% до 100% (КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%)) + дополнение (артикул 9942404 либо 9922404 либо 9922407) - от 0% до 100%_ РЛ_S

	
	
	
	9922404
9922407
9942404
	СТО 00227092.001-2011
	Либо артикул 9922404 - Янтарь представляет собой куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой.   Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Янтарь может быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: кусочки янтаря в неограниченном количестве с внутренними и поверхностными трещинами, включениями органического и неорганического происхождения, раковинами, кусочки слоистой, трещиноватой структуры. Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой – не более 10%, наличие древесной щепы и других включений – не более 1%, песчано-глинистых материалов – не более 0,3% от общей массы янтаря, наличие кусков янтаря с шириной менее 4мм - не более 10%.
Либо артикул 9922407 - Янтарь представляет собой куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой.   Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Янтарь может быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. кусочки янтаря в неограниченном количестве с внутренними и поверхностными трещинами, включениями органического и неорганического происхождения, раковинами, кусочки слоистой, трещиноватой структуры. Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой – не более 10%, наличие древесной щепы и других включений – не более 1%, песчано-глинистых материалов – не более 0,3% от общей массы янтаря, наличие кусков янтаря с шириной менее 8мм - не более 10%.
Либо артикул 9942404 - Янтарь представляет собой кусочки неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Янтарь может быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Некондиция является отсевом класса крупности менее 4мм, получаемым в результате грохочения янтаря.
	от 0% до 100%
	

	6
	Микс янтаря фр +20-50 гр - от 0% до 100%, (в т.ч. 1 сорт-от 0% до 100%(КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%),  2 сорт - от 0% до 100% (КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%),  и 3 сорт от 0% до 100% (КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%)) + дополнение (артикул 9942404 либо 9922404 либо 9922407) - от 0% до 100%
	2016, 2017, 2018,
2019
	9911102, 9911202, 9911302
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь представляет собой частично или полностью покрытые окисленной корочкой кусочки массой 20-50 гр. различной формы, артикулов 9911102, 9911202 и 9911302 по стандарту предприятия СТО 00227092.001-2011, в совокупности составляющих от 0% до 100% биржевого товара. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта.
Содержание янтаря массой 20-50 гр. в биржевом товаре следующее:
1-й сорт  - 9911102 -от 0% до 100%, по форме: компактный - от 0% до 100%, плоский - от 0% до 100%, по цвету: матовый -от 0% до 100%, прозрачный - от 0% до 100%.
2-й сорт  - 9911202 - от 0% до 100%, по форме: компактный - от 0% до 100%, плоский - от 0% до 100%, по цвету: матовый -от 0% до 100%, прозрачный - от 0% до 100%.
3-й сорт  -  9911302 - от 0% до 100%, по форме: компактный - от 0% до 100%, плоский - от 0% до 100%, по цвету: матовый -от 0% до 100%, прозрачный - от 0% до 100%.
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	от 0% до 100%
	Янтарный_Микс янтаря фр +20-50 гр - от 0% до 100%, (в т.ч. 1 сорт-от 0% до 100%(КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%),  2 сорт - от 0% до 100% (КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%),  и 3 сорт от 0% до 100% (КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%)) + дополнение (артикул 9942404 либо 9922404 либо 9922407) - от 0% до 100%_ РЛ_S

	
	
	
	9922404
9922407
9942404
	СТО 00227092.001-2011
	Либо артикул 9922404 - Янтарь представляет собой куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой.   Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Янтарь может быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: кусочки янтаря в неограниченном количестве с внутренними и поверхностными трещинами, включениями органического и неорганического происхождения, раковинами, кусочки слоистой, трещиноватой структуры. Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой – не более 10%, наличие древесной щепы и других включений – не более 1%, песчано-глинистых материалов – не более 0,3% от общей массы янтаря, наличие кусков янтаря с шириной менее 4мм - не более 10%.
Либо артикул 9922407 - Янтарь представляет собой куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой.   Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Янтарь может быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. кусочки янтаря в неограниченном количестве с внутренними и поверхностными трещинами, включениями органического и неорганического происхождения, раковинами, кусочки слоистой, трещиноватой структуры. Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой – не более 10%, наличие древесной щепы и других включений – не более 1%, песчано-глинистых материалов – не более 0,3% от общей массы янтаря, наличие кусков янтаря с шириной менее 8мм - не более 10%.
Либо артикул 9942404 - Янтарь представляет собой кусочки неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Янтарь может быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Некондиция является отсевом класса крупности менее 4мм, получаемым в результате грохочения янтаря.
	от 0% до 100%
	

	7
	Микс янтаря фр +10-20 гр -  от 0% до 100%, (в т.ч. 1 сорт- от 0% до 100%(КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%),  2 сорт -  от 0% до 100% (КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%),  и 3 сорт  от 0% до 100% (КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%)) + дополнение (артикул 9942404 либо 9922404 либо 9922407 либо 9922411) -  от 0% до 100%
	2016, 2017, 2018,
2019
	9911101, 9911201, 9911301
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь представляет собой частично или полностью покрытые окисленной корочкой кусочки массой 10-20 гр. различной формы, артикулов 9911101, 9911201 и 9911301 по стандарту предприятия СТО 00227092.001-2011, в совокупности составляющих  от 0% до 100% биржевого товара. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта.
Содержание янтаря массой 10-20 гр. в биржевом товаре следующее:
1-й сорт  - 9911101 - от 0% до 100%, по форме: компактный - от 0% до 100%, плоский - от 0% до 100%, по цвету: матовый -от 0% до 100%, прозрачный - от 0% до 100%.
2-й сорт  - 9911201 -  от 0% до 100%, по форме: компактный - от 0% до 100%, плоский - от 0% до 100%, по цвету: матовый -от 0% до 100%, прозрачный - от 0% до 100%.
3-й сорт  -  9911301 -  от 0% до 100%, по форме: компактный - от 0% до 100%, плоский - от 0% до 100%, по цвету: матовый -от 0% до 100%, прозрачный - от 0% до 100%.
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	 от 0% до 100%
	Янтарный_Микс янтаря фр +10-20 гр -  от 0% до 100%, (в т.ч. 1 сорт- от 0% до 100%(КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%),  2 сорт -  от 0% до 100% (КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%),  и 3 сорт  от 0% до 100% (КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%)) + дополнение (артикул 9942404 либо 9922404 либо 9922407 либо 9922411) -  от 0% до 100%_ РЛ_S

	
	
	
	9922404
9922407
9942404
9922411
	СТО 00227092.001-2011
	Либо артикул 9922404 - Янтарь представляет собой куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой.   Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Янтарь может быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: кусочки янтаря в неограниченном количестве с внутренними и поверхностными трещинами, включениями органического и неорганического происхождения, раковинами, кусочки слоистой, трещиноватой структуры. Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой – не более 10%, наличие древесной щепы и других включений – не более 1%, песчано-глинистых материалов – не более 0,3% от общей массы янтаря, наличие кусков янтаря с шириной менее 4мм - не более 10%.
Либо артикул 9922407 - Янтарь представляет собой куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой.   Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Янтарь может быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. кусочки янтаря в неограниченном количестве с внутренними и поверхностными трещинами, включениями органического и неорганического происхождения, раковинами, кусочки слоистой, трещиноватой структуры. Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой – не более 10%, наличие древесной щепы и других включений – не более 1%, песчано-глинистых материалов – не более 0,3% от общей массы янтаря, наличие кусков янтаря с шириной менее 8мм - не более 10%.
Либо артикул 9942404 - Янтарь представляет собой кусочки неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Янтарь может быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Некондиция является отсевом класса крупности менее 4мм, получаемым в результате грохочения янтаря.
Либо артикул 9922411     -              Янтарь
представляет собой куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой.   Поверхность янтаря  очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Янтарь всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются содержание в составе янтаря чёрный лак, кусочков с раковинами, трещинами, включениями органического и неорганического происхождения, кусочками слоистой,  трещиноватой структуры, а также наличие не более 1% древесной щепы и других включений и не более 0,3% песчано-глинистых материалов. Размер кусочков более 11,5мм, но менее 14 мм, допускается не более 10% кусков янтаря с шириной менее 11,5мм.
	 от 0% до 100%
	

	8
	Микс янтаря фр +5-10 гр -от 0% до 100%, (в т.ч. 1 сорт-от 0% до 100%(КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%),  2 сорт - от 0% до 100% (КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%),  и 3 сорт от 0% до 100% (КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%)) + дополнение (артикул 9942404 либо 9922404 либо 9922407 либо 9922411) - от 0% до 100%
	2016, 2017, 2018,
2019
	9911100, 9911200, 9911300
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь представляет собой частично или полностью покрытые окисленной корочкой кусочки массой 5-10 гр. различной формы, артикулов 9911100, 9911200 и 9911300 по стандарту предприятия СТО 00227092.001-2011, в совокупности составляющих от 0% до 100% биржевого товара. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта.
Содержание янтаря массой 5-10 гр. в биржевом товаре следующее:
1-й сорт  - 9911100 -от 0% до 100%, по форме: компактный - от 0% до 100%, плоский - от 0% до 100%, по цвету: матовый -от 0% до 100%, прозрачный - от 0% до 100%.
2-й сорт  - 9911200 - от 0% до 100%, по форме: компактный - от 0% до 100%, плоский - от 0% до 100%, по цвету: матовый -от 0% до 100%, прозрачный - от 0% до 100%.
3-й сорт  -  9911300 - от 0% до 100%, по форме: компактный - от 0% до 100%, плоский - от 0% до 100%, по цвету: матовый -от 0% до 100%, прозрачный - от 0% до 100%.
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	от 0% до 100%
	Янтарный_Микс янтаря фр +5-10 гр -от 0% до 100%, (в т.ч. 1 сорт-от 0% до 100%(КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%),  2 сорт - от 0% до 100% (КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%),  и 3 сорт от 0% до 100% (КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%)) + дополнение (артикул 9942404 либо 9922404 либо 9922407 либо 9922411) - от 0% до 100%_ РЛ_S

	
	
	
	9922404
9922407
9942404
9922411
	СТО 00227092.001-2011
	Либо артикул 9922404 - Янтарь представляет собой куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой.   Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Янтарь может быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: кусочки янтаря в неограниченном количестве с внутренними и поверхностными трещинами, включениями органического и неорганического происхождения, раковинами, кусочки слоистой, трещиноватой структуры. Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой – не более 10%, наличие древесной щепы и других включений – не более 1%, песчано-глинистых материалов – не более 0,3% от общей массы янтаря, наличие кусков янтаря с шириной менее 4мм - не более 10%.
Либо артикул 9922407 - Янтарь представляет собой куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой.   Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Янтарь может быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. кусочки янтаря в неограниченном количестве с внутренними и поверхностными трещинами, включениями органического и неорганического происхождения, раковинами, кусочки слоистой, трещиноватой структуры. Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой – не более 10%, наличие древесной щепы и других включений – не более 1%, песчано-глинистых материалов – не более 0,3% от общей массы янтаря, наличие кусков янтаря с шириной менее 8мм - не более 10%.
Либо артикул 9942404 - Янтарь представляет собой кусочки неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Янтарь может быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Некондиция является отсевом класса крупности менее 4мм, получаемым в результате грохочения янтаря.
Либо артикул 9922411 - Янтарь представляет собой куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой.   Поверхность янтаря  очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Янтарь всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются содержание в составе янтаря чёрный лак, кусочков с раковинами, трещинами, включениями органического и неорганического происхождения, кусочками слоистой,  трещиноватой структуры, а также наличие не более 1% древесной щепы и других включений и не более 0,3% песчано-глинистых материалов. Размер кусочков более 11,5мм, но менее 14 мм, допускается не более 10% кусков янтаря с шириной менее 11,5мм.
	от 0% до 100%
	

	9
	Микс янтаря базовые фр. (2-5гр. - от 0% до 100% + фр. +11,5мм-от 0% до 100%) +  дополнение (артикул 9942404 либо 9922404 либо 9922407) - от 0% до 100%
	2016, 2017, 2018,
2019
	9911416
	СТО 00227092.001-2011
	 Янтарь поделочный представляет собой монолитные и слоистые, компактные (объемные) и плоские куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков ,свойственных природному янтарю. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта.  Допускаются: сколы куска, объемные внутренние грязевые включения и объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (не более 50% от объема куска), глубоко проникающие поверхностные и внутренние трещины, многочисленные глубокие раковины, куски янтаря рыхлой, слоистой и трещиноватой структуры, куски янтаря с внешней и внутренней сахаристостью, куски янтаря, состоящие из двух плоскостей. Не допускаются: многочисленные внутренние и поверхностные включения органического и неорганического происхождения, превышающие 50% от объема куска.  Масса куска 2-5 гр.
	от 0% до 100%
	Янтарный_Микс янтаря базовые фр. (2-5гр. - от 0% до 100% + фр. +11,5мм-от 0% до 100%) +  дополнение (артикул 9942404 либо 9922404 либо 9922407) - от 0% до 100%_ РЛ_S

	
	
	
	9922411
	СТО 00227092.001-2011
	 Янтарь представляет собой кусочки неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой.  Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Янтарь может быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: кусочки янтаря в неограниченном количестве с внутренними и поверхностными трещинами, включениями органического и неорганического происхождения, раковинами, кусочки слоистой, трещиноватой структуры. Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой – не более 10%, наличие древесной щепы и других включений – не более 1%, песчано-глинистых материалов – не более 0,3% от общей массы янтаря. Ширина кусочков более 11,5мм, но менее 14мм.
	от 0% до 100%
	

	
	
	
	9922404
9922407
9942404
	СТО 00227092.001-2011
	Либо артикул 9922404 - Янтарь представляет собой куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой.   Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Янтарь может быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: кусочки янтаря в неограниченном количестве с внутренними и поверхностными трещинами, включениями органического и неорганического происхождения, раковинами, кусочки слоистой, трещиноватой структуры. Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой – не более 10%, наличие древесной щепы и других включений – не более 1%, песчано-глинистых материалов – не более 0,3% от общей массы янтаря, наличие кусков янтаря с шириной менее 4мм - не более 10%.
Либо артикул 9922407 - Янтарь представляет собой куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой.   Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Янтарь может быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. кусочки янтаря в неограниченном количестве с внутренними и поверхностными трещинами, включениями органического и неорганического происхождения, раковинами, кусочки слоистой, трещиноватой структуры. Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой – не более 10%, наличие древесной щепы и других включений – не более 1%, песчано-глинистых материалов – не более 0,3% от общей массы янтаря, наличие кусков янтаря с шириной менее 8мм - не более 10%.
Либо артикул 9942404 - Янтарь представляет собой кусочки неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Янтарь может быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Некондиция является отсевом класса крупности менее 4мм, получаемым в результате грохочения янтаря.
	от 0% до 100%
	

	10
	Микс янтаря базовые фр. (+16мм. - от 0% до 100% + фр. +11,5мм-от 0% до 100%) +  дополнение (артикул 9942404 либо 9922404 либо 9922407) - от 0% до 100%
	2016, 2017, 2018,
2019
	9922416
	СТО 00227092.001-2011
	 Янтарь представляет собой кусочки неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой.   Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Янтарь может быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: кусочки янтаря в неограниченном количестве с внутренними и поверхностными трещинами, включениями органического и неорганического происхождения, раковинами, кусочки слоистой, трещиноватой структуры. Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой – не более 10%, наличие древесной щепы и других включений – не более 1%, песчано-глинистых материалов – не более 0,3% от общей массы янтаря, кусков янтаря с  шириной менее 16мм  - не более 10%. Ширина кусочков более 16мм, но менее 23мм.
	от 0% до 100%
	Янтарный_Микс янтаря базовые фр. (+16мм. - от 0% до 100% + фр. +11,5мм-от 0% до 100%) +  дополнение (артикул 9942404 либо 9922404 либо 9922407) - от 0% до 100%_ РЛ_S

	
	
	
	9922411
	СТО 00227092.001-2011
	 Янтарь представляет собой кусочки неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой.  Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Янтарь может быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: кусочки янтаря в неограниченном количестве с внутренними и поверхностными трещинами, включениями органического и неорганического происхождения, раковинами, кусочки слоистой, трещиноватой структуры. Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой – не более 10%, наличие древесной щепы и других включений – не более 1%, песчано-глинистых материалов – не более 0,3% от общей массы янтаря. Ширина кусочков более 11,5мм, но менее 14мм.
	от 0% до 100%
	

	
	
	
	9922404
9922407
9942404
	СТО 00227092.001-2011
	Либо артикул 9922404 - Янтарь представляет собой куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой.   Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Янтарь может быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: кусочки янтаря в неограниченном количестве с внутренними и поверхностными трещинами, включениями органического и неорганического происхождения, раковинами, кусочки слоистой, трещиноватой структуры. Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой – не более 10%, наличие древесной щепы и других включений – не более 1%, песчано-глинистых материалов – не более 0,3% от общей массы янтаря, наличие кусков янтаря с шириной менее 4мм - не более 10%.
Либо артикул 9922407 - Янтарь представляет собой куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой.   Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Янтарь может быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. кусочки янтаря в неограниченном количестве с внутренними и поверхностными трещинами, включениями органического и неорганического происхождения, раковинами, кусочки слоистой, трещиноватой структуры. Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой – не более 10%, наличие древесной щепы и других включений – не более 1%, песчано-глинистых материалов – не более 0,3% от общей массы янтаря, наличие кусков янтаря с шириной менее 8мм - не более 10%.
Либо артикул 9942404 - Янтарь представляет собой кусочки неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Янтарь может быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Некондиция является отсевом класса крупности менее 4мм, получаемым в результате грохочения янтаря.
	от 0% до 100%
	

	11
	Микс янтаря базовые фр. (+14мм. - от 0% до 100% + фр. +11,5мм-от 0% до 100%) +  дополнение (артикул 9942404 либо 9922404 либо 9922407) - от 0% до 100%
	2016, 2017, 2018,
2019
	9922414
	СТО 00227092.001-2011
	 Янтарь представляет собой кусочки неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой.   Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Янтарь может быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: кусочки янтаря в неограниченном количестве с внутренними и поверхностными трещинами, включениями органического и неорганического происхождения, раковинами, кусочки слоистой, трещиноватой структуры. Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой – не более 10%, наличие древесной щепы и других включений – не более 1%, песчано-глинистых материалов – не более 0,3% от общей массы янтаря, наличие кусков янтаря с шириной менее 14мм - не более 10%. Ширина кусочков более 14мм, но менее 16мм.
	от 0% до 100%
	Янтарный_Микс янтаря базовые фр. (+14мм. - от 0% до 100% + фр. +11,5мм-от 0% до 100%) +  дополнение (артикул 9942404 либо 9922404 либо 9922407) - от 0% до 100%_ РЛ_S

	
	
	
	9922411
	СТО 00227092.001-2011
	 Янтарь представляет собой кусочки неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой.  Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Янтарь может быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: кусочки янтаря в неограниченном количестве с внутренними и поверхностными трещинами, включениями органического и неорганического происхождения, раковинами, кусочки слоистой, трещиноватой структуры. Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой – не более 10%, наличие древесной щепы и других включений – не более 1%, песчано-глинистых материалов – не более 0,3% от общей массы янтаря. Ширина кусочков более 11,5мм, но менее 14мм.
	от 0% до 100%
	

	
	
	
	9922404
9922407
9942404
	СТО 00227092.001-2011
	Либо артикул 9922404 - Янтарь представляет собой куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой.   Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Янтарь может быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: кусочки янтаря в неограниченном количестве с внутренними и поверхностными трещинами, включениями органического и неорганического происхождения, раковинами, кусочки слоистой, трещиноватой структуры. Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой – не более 10%, наличие древесной щепы и других включений – не более 1%, песчано-глинистых материалов – не более 0,3% от общей массы янтаря, наличие кусков янтаря с шириной менее 4мм - не более 10%.
Либо артикул 9922407 - Янтарь представляет собой куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой.   Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Янтарь может быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. кусочки янтаря в неограниченном количестве с внутренними и поверхностными трещинами, включениями органического и неорганического происхождения, раковинами, кусочки слоистой, трещиноватой структуры. Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой – не более 10%, наличие древесной щепы и других включений – не более 1%, песчано-глинистых материалов – не более 0,3% от общей массы янтаря, наличие кусков янтаря с шириной менее 8мм - не более 10%.
Либо артикул 9942404 - Янтарь представляет собой кусочки неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Янтарь может быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Некондиция является отсевом класса крупности менее 4мм, получаемым в результате грохочения янтаря.
	от 0% до 100%
	

	12
	Микс Янтарь фр. +11,5 мм- от 0% до 100% + дополнение (артикул 9942404 либо 9922404 либо 9922407) - от 0% до 100%
	2016, 2017, 2018,
2019
	9922411
	СТО 00227092.001-2011
	 Янтарь представляет собой кусочки неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой.  Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Янтарь может быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: кусочки янтаря в неограниченном количестве с внутренними и поверхностными трещинами, включениями органического и неорганического происхождения, раковинами, кусочки слоистой, трещиноватой структуры. Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой – не более 10%, наличие древесной щепы и других включений – не более 1%, песчано-глинистых материалов – не более 0,3% от общей массы янтаря. Ширина кусочков более 11,5мм, но менее 14мм.
	от 0% до 100%
	Янтарный_Микс Янтарь фр. +11,5 мм- от 0% до 100% + дополнение (артикул 9942404 либо 9922404 либо 9922407) - от 0% до 100%_ РЛ_S

	
	
	
	9922404
9922407
9942404
	СТО 00227092.001-2011
	Либо артикул 9922404 - Янтарь представляет собой куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой.   Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Янтарь может быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: кусочки янтаря в неограниченном количестве с внутренними и поверхностными трещинами, включениями органического и неорганического происхождения, раковинами, кусочки слоистой, трещиноватой структуры. Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой – не более 10%, наличие древесной щепы и других включений – не более 1%, песчано-глинистых материалов – не более 0,3% от общей массы янтаря, наличие кусков янтаря с шириной менее 4мм - не более 10%.
Либо артикул 9922407 - Янтарь представляет собой куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой.   Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Янтарь может быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. кусочки янтаря в неограниченном количестве с внутренними и поверхностными трещинами, включениями органического и неорганического происхождения, раковинами, кусочки слоистой, трещиноватой структуры. Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой – не более 10%, наличие древесной щепы и других включений – не более 1%, песчано-глинистых материалов – не более 0,3% от общей массы янтаря, наличие кусков янтаря с шириной менее 8мм - не более 10%.
Либо артикул 9942404 - Янтарь представляет собой кусочки неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Янтарь может быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Некондиция является отсевом класса крупности менее 4мм, получаемым в результате грохочения янтаря.
	от 0% до 100%
	

	13
	Янтарь фракционный несортированный фр.+8-11,5мм
	2016, 2017, 2018,
2019
	9922407
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь представляет собой куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой.   Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Янтарь может быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. кусочки янтаря в неограниченном количестве с внутренними и поверхностными трещинами, включениями органического и неорганического происхождения, раковинами, кусочки слоистой, трещиноватой структуры. Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой – не более 10%, наличие древесной щепы и других включений – не более 1%, песчано-глинистых материалов – не более 0,3% от общей массы янтаря, наличие кусков янтаря с шириной менее 8мм - не более 10%.
	100%
	Янтарный_Янтарь несортир фр.+8-11.5 мм_РЛ_S

	14
	Янтарь фракционный несортированный фр.+4-8мм
	2016, 2017, 2018,
2019
	9922404
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь представляет собой куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой.   Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Янтарь может быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: кусочки янтаря в неограниченном количестве с внутренними и поверхностными трещинами, включениями органического и неорганического происхождения, раковинами, кусочки слоистой, трещиноватой структуры. Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой – не более 10%, наличие древесной щепы и других включений – не более 1%, песчано-глинистых материалов – не более 0,3% от общей массы янтаря, наличие кусков янтаря с шириной менее 4мм - не более 10%.
	100%
	Янтарный_Янтарь несортир фр.+4-8 мм_РЛ_S

	15
	Янтарь фракционный несортированный фр.-4мм
	2016, 2017, 2018,
2019
	9942404
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь представляет собой кусочки неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Янтарь может быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Некондиция является отсевом класса крупности менее 4мм, получаемым в результате грохочения янтаря.
	100%
	Янтарный_Янтарь несортир фр.-4 мм_РЛ_S

	16
	Янтарь лак черный 200-300 гр.
	2016, 2017, 2018,
2019
	9932420
	СТО 00227092.001-2011
	 Янтарь  представляет собой крупные куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: глубоко проникающие поверхностные и внутренние трещины, глубокие и многочисленные раковины, объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения и внутренние грязевые включения в неограниченном количестве, внутренняя сахаристость кусков, куски янтаря рыхлой слоистой, пенистой, ноздреватой, меловой структуры.      Масса куска 200-300 гр.  
	100%
	Янтарный_Янтарь лак черный 200-300 гр._РЛ_S

	17
	Янтарь лак черный 100-200 гр.
	2016, 2017, 2018,
2019
	9932410
	СТО 00227092.001-2011
	 Янтарь  представляет собой крупные куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: глубоко проникающие поверхностные и внутренние трещины, глубокие и многочисленные раковины, объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения и внутренние грязевые включения в неограниченном количестве, внутренняя сахаристость кусков, куски янтаря рыхлой слоистой, пенистой, ноздреватой, меловой структуры.      Масса куска 100-200 гр. 
	100%
	Янтарный_Янтарь лак черный 100-200 гр._РЛ_S

	18
	Янтарь лак черный 50-100 гр.
	2016, 2017, 2018,
2019
	9932405
	СТО 00227092.001-2011
	 Янтарь  представляет собой  куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: глубоко проникающие поверхностные и внутренние трещины, глубокие и многочисленные раковины, объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения и внутренние грязевые включения в неограниченном количестве, внутренняя сахаристость кусков, куски янтаря рыхлой слоистой, пенистой, ноздреватой, меловой структуры.      Масса куска 50-100 гр.
	100%
	Янтарный_Янтарь лак черный 50-100 гр._РЛ_S

	19
	Янтарь лак черный 20-50 гр.
	2016, 2017, 2018,
2019
	9932402
	СТО 00227092.001-2011
	 Янтарь  представляет собой  куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: глубоко проникающие поверхностные и внутренние трещины, глубокие и многочисленные раковины, объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения и внутренние грязевые включения в неограниченном количестве, внутренняя сахаристость кусков, куски янтаря рыхлой слоистой, пенистой, ноздреватой, меловой структуры.      Масса куска 20-50 гр.
	100%
	Янтарный_Янтарь лак черный 20-50 гр._РЛ_S

	20
	Янтарь лак черный 10-20 гр.
	2016, 2017, 2018,
2019
	9932401
	СТО 00227092.001-2011
	 Янтарь  представляет собой  куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: глубоко проникающие поверхностные и внутренние трещины, глубокие и многочисленные раковины, объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения и внутренние грязевые включения в неограниченном количестве, внутренняя сахаристость кусков, куски янтаря рыхлой слоистой, пенистой, ноздреватой, меловой структуры.      Масса куска 10-20 гр.
	100%
	Янтарный_Янтарь лак черный 10-20 гр._РЛ_S

	21
	Янтарь лак черный 5-10 гр.
	2016, 2017, 2018,
2019
	9932400
	СТО 00227092.001-2011
	 Янтарь  представляет собой  куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: глубоко проникающие поверхностные и внутренние трещины, глубокие и многочисленные раковины, объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения и внутренние грязевые включения в неограниченном количестве, внутренняя сахаристость кусков, куски янтаря рыхлой слоистой, пенистой, ноздреватой, меловой структуры.      Масса куска 5-10 гр.
	100%
	Янтарный_Янтарь лак черный 5-10 гр._РЛ_S

	22
	Янтарь лак черный 2-5 гр.
	2016, 2017, 2018,
2019
	9932416
	СТО 00227092.001-2011
	 Янтарь  представляет собой  куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: глубоко проникающие поверхностные и внутренние трещины, глубокие и многочисленные раковины, объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения и внутренние грязевые включения в неограниченном количестве, внутренняя сахаристость кусков, куски янтаря рыхлой слоистой, пенистой, ноздреватой, меловой структуры.      Масса куска 2-5 гр.
	100%
	Янтарный_Янтарь лак черный 2-5 гр._РЛ_S

	23
	Ян. подел.50-100гр.-от 0% до 100% (в т.ч. 1 сорт-от 0% до 100%(КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%),  2 сорт - от 0% до 100% (КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%),  и 3 сорт от 0% до 100% (КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%)), 20-50гр.-от 0% до 100% (в т.ч. 1 сорт-от 0% до 100%(КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%),  2 сорт - от 0% до 100% (КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%),  и 3 сорт от 0% до 100% (КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%)),10-20гр. - от 0% до 100% (в т.ч. 1 сорт-от 0% до 100%(КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%),  2 сорт - от 0% до 100% (КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%),  и 3 сорт от 0% до 100% (КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%)), 5-10гр.-от 0% до 100% (в т.ч. 1 сорт-от 0% до 100%(КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%),  2 сорт -от 0% до 100% (КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%),  и 3 сорт от 0% до 100% (КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%)),2-5гр.-от 0% до 100%, +16мм-от 0% до 100%, +14мм-от 0% до 100%, +11,5 мм-от 0% до 100%, +8-11.5мм-от 0% до 100%, +4-8мм-от 0% до 100%, -4мм-от 0% до 100%, Лак черный 200-300 гр.-от 0% до 100%, лак черный 100-200 гр.-от 0% до 100%, лак черный 50-100 гр.-от 0% до 100%, лак черный20-50 гр.-от 0% до 100%, лак черный 10-20 гр.-от 0% до 100%, лак черный 5-10 гр.-от 0% до 100%
	2016, 2017, 2018,
2019
	9911105, 9911205, 9911305
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь представляет собой частично или полностью покрытые окисленной корочкой кусочки массой 50-100 гр. различной формы, артикулов 9911105, 9911205 и 9911305 по стандарту предприятия СТО 00227092.001-2011, в совокупности составляющих от 0% до 100% биржевого товара. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта.
Содержание янтаря массой 50-100 гр. в биржевом товаре следующее:
1-й сорт  - 9911105 -от 0% до 100%, по форме: компактный - от 0% до 100%, плоский - от 0% до 100%, по цвету: матовый -от 0% до 100%, прозрачный - от 0% до 100%.
2-й сорт  - 9911205 -от 0% до 100%, по форме: компактный - от 0% до 100%, плоский - от 0% до 100%, по цвету: матовый -от 0% до 100%, прозрачный - от 0% до 100%.
3-й сорт  -  9911305 -от 0% до 100%, по форме: компактный - от 0% до 100%, плоский - от 0% до 100%, по цвету: матовый -от 0% до 100%, прозрачный - от 0% до 100%.
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	от 0% до 100%
	Янтарный_Ян. подел.50-100гр.-от 0% до 100% (в т.ч. 1 сорт-от 0% до 100%(КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%),  2 сорт - от 0% до 100% (КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%),  и 3 сорт от 0% до 100% (КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%)), 20-50гр.-от 0% до 100% (в т.ч. 1 сорт-от 0% до 100%(КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%),  2 сорт - от 0% до 100% (КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%),  и 3 сорт от 0% до 100% (КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%)),10-20гр. - от 0% до 100% (в т.ч. 1 сорт-от 0% до 100%(КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%),  2 сорт - от 0% до 100% (КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%),  и 3 сорт от 0% до 100% (КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%)), 5-10гр.-от 0% до 100% (в т.ч. 1 сорт-от 0% до 100%(КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%),  2 сорт -от 0% до 100% (КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%),  и 3 сорт от 0% до 100% (КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%)),2-5гр.-от 0% до 100%, +16мм-от 0% до 100%, +14мм-от 0% до 100%, +11,5 мм-от 0% до 100%, +8-11.5мм-от 0% до 100%, +4-8мм-от 0% до 100%, -4мм-от 0% до 100%, Лак черный 200-300 гр.-от 0% до 100%, лак черный 100-200 гр.-от 0% до 100%, лак черный 50-100 гр.-от 0% до 100%, лак черный20-50 гр.-от 0% до 100%, лак черный 10-20 гр.-от 0% до 100%, лак черный 5-10 гр.-от 0% до 100%_РЛ_S

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9911102, 9911202, 9911302
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь представляет собой частично или полностью покрытые окисленной корочкой кусочки массой 20-50 гр. различной формы, артикулов 9911102, 9911202 и 9911302 по стандарту предприятия СТО 00227092.001-2011, в совокупности составляющих от 0% до 100% биржевого товара. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта.
Содержание янтаря массой 20-50 гр. в биржевом товаре следующее:
1-й сорт  - 9911102 -от 0% до 100%, по форме: компактный - от 0% до 100%, плоский - от 0% до 100%, по цвету: матовый -от 0% до 100%, прозрачный - от 0% до 100%.
2-й сорт  - 9911202 - от 0% до 100%, по форме: компактный - от 0% до 100%, плоский - от 0% до 100%, по цвету: матовый -от 0% до 100%, прозрачный - от 0% до 100%.
3-й сорт  -  9911302 - от 0% до 100%, по форме: компактный - от 0% до 100%, плоский - от 0% до 100%, по цвету: матовый -от 0% до 100%, прозрачный - от 0% до 100%.
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016; 2017; 2018
	9911101, 9911201, 9911301
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь представляет собой частично или полностью покрытые окисленной корочкой кусочки массой 10-20 гр. различной формы, артикулов 9911101, 9911201 и 9911301 по стандарту предприятия СТО 00227092.001-2011, в совокупности составляющих от 0% до 100% биржевого товара. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта.
Содержание янтаря массой 10-20 гр. в биржевом товаре следующее:
1-й сорт  - 9911101 -от 0% до 100%, по форме: компактный - от 0% до 100%, плоский - от 0% до 100%, по цвету: матовый -от 0% до 100%, прозрачный - от 0% до 100%.
2-й сорт  - 9911201 - от 0% до 100%, по форме: компактный - от 0% до 100%, плоский - от 0% до 100%, по цвету: матовый -от 0% до 100%, прозрачный - от 0% до 100%.
3-й сорт  -  9911301 - от 0% до 100%, по форме: компактный - от 0% до 100%, плоский - от 0% до 100%, по цвету: матовый -от 0% до 100%, прозрачный - от 0% до 100%.
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9911100, 9911200, 9911300
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь представляет собой частично или полностью покрытые окисленной корочкой кусочки массой 5-10 гр. различной формы, артикулов 9911100, 9911200 и 9911300 по стандарту предприятия СТО 00227092.001-2011, в совокупности составляющих от 0% до 100% биржевого товара. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта.
Содержание янтаря массой 5-10 гр. в биржевом товаре следующее:
1-й сорт  - 9911100 -от 0% до 100%, по форме: компактный - от 0% до 100%, плоский - от 0% до 100%, по цвету: матовый -от 0% до 100%, прозрачный - от 0% до 100%.
2-й сорт  - 9911200 - от 0% до 100%, по форме: компактный - от 0% до 100%, плоский - от 0% до 100%, по цвету: матовый -от 0% до 100%, прозрачный - от 0% до 100%.
3-й сорт  -  9911300 -от 0% до 100%, по форме: компактный - от 0% до 100%, плоский - от 0% до 100%, по цвету: матовый -от 0% до 100%, прозрачный - от 0% до 100%.
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9911416
	СТО 00227092.001-2011
	 Янтарь поделочный представляет собой монолитные и слоистые, компактные (объемные) и плоские куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта.  Допускаются: сколы куска, объемные внутренние грязевые включения и объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (не более 50% от объема куска), глубоко проникающие поверхностные и внутренние трещины, многочисленные глубокие раковины, куски янтаря рыхлой, слоистой и трещиноватой структуры, куски янтаря с внешней и внутренней сахаристостью, куски янтаря, состоящие из двух плоскостей. Не допускаются: многочисленные внутренние и поверхностные включения органического и неорганического происхождения, превышающие 50% от объема куска.  Масса куска 2-5 гр.
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9922416
	СТО 00227092.001-2011
	 Янтарь представляет собой кусочки неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой.   Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Янтарь может быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: кусочки янтаря в неограниченном количестве с внутренними и поверхностными трещинами, включениями органического и неорганического происхождения, раковинами, кусочки слоистой, трещиноватой структуры. Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой – не более 10%, наличие древесной щепы и других включений – не более 1%, песчано-глинистых материалов – не более 0,3% от общей массы янтаря, кусков янтаря с  шириной менее 16мм  - не более 10%. Ширина кусочков более 16мм, но менее 23мм.
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9922414
	СТО 00227092.001-2011
	 Янтарь представляет собой кусочки неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой.   Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Янтарь может быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: кусочки янтаря в неограниченном количестве с внутренними и поверхностными трещинами, включениями органического и неорганического происхождения, раковинами, кусочки слоистой, трещиноватой структуры. Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой – не более 10%, наличие древесной щепы и других включений – не более 1%, песчано-глинистых материалов – не более 0,3% от общей массы янтаря, наличие кусков янтаря с шириной менее 14мм - не более 10%. Ширина кусочков более 14мм, но менее 16мм.
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9922411
	СТО 00227092.001-2011
	 Янтарь представляет собой кусочки неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой.  Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Янтарь может быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: кусочки янтаря в неограниченном количестве с внутренними и поверхностными трещинами, включениями органического и неорганического происхождения, раковинами, кусочки слоистой, трещиноватой структуры. Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой – не более 10%, наличие древесной щепы и других включений – не более 1%, песчано-глинистых материалов – не более 0,3% от общей массы янтаря. Ширина кусочков более 11,5мм, но менее 14мм.
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9922407
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь представляет собой куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой.   Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Янтарь может быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. кусочки янтаря в неограниченном количестве с внутренними и поверхностными трещинами, включениями органического и неорганического происхождения, раковинами, кусочки слоистой, трещиноватой структуры. Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой – не более 10%, наличие древесной щепы и других включений – не более 1%, песчано-глинистых материалов – не более 0,3% от общей массы янтаря, наличие кусков янтаря с шириной менее 8мм - не более 10%.
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9922404
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь представляет собой куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой.   Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Янтарь может быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: кусочки янтаря в неограниченном количестве с внутренними и поверхностными трещинами, включениями органического и неорганического происхождения, раковинами, кусочки слоистой, трещиноватой структуры. Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой – не более 10%, наличие древесной щепы и других включений – не более 1%, песчано-глинистых материалов – не более 0,3% от общей массы янтаря, наличие кусков янтаря с шириной менее 4мм - не более 10%.
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9942404
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь представляет собой кусочки неопределенной формы, частично били полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Янтарь может быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: раковины, трещины, включения органического и неорганического происхождения, содержание кусков янтаря с пенистой структурой, лигнитов - не более 25%, кусочков янтаря с шириной менее 2мм (пыль) - не более 25%, наличие древесной щепы и других включений не более 1%.
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9932420
	СТО 00227092.001-2011
	 Янтарь  представляет собой крупные куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: глубоко проникающие поверхностные и внутренние трещины, глубокие и многочисленные раковины, объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения и внутренние грязевые включения в неограниченном количестве, внутренняя сахаристость кусков, куски янтаря рыхлой слоистой, пенистой, ноздреватой, меловой структуры.      Масса куска 200-300 гр.  
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9932410
	СТО 00227092.001-2011
	 Янтарь  представляет собой крупные куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: глубоко проникающие поверхностные и внутренние трещины, глубокие и многочисленные раковины, объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения и внутренние грязевые включения в неограниченном количестве, внутренняя сахаристость кусков, куски янтаря рыхлой слоистой, пенистой, ноздреватой, меловой структуры.      Масса куска 100-200 гр. 
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9932405
	СТО 00227092.001-2011
	 Янтарь  представляет собой  куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: глубоко проникающие поверхностные и внутренние трещины, глубокие и многочисленные раковины, объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения и внутренние грязевые включения в неограниченном количестве, внутренняя сахаристость кусков, куски янтаря рыхлой слоистой, пенистой, ноздреватой, меловой структуры.      Масса куска 50-100 гр.
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9932402
	СТО 00227092.001-2011
	 Янтарь  представляет собой  куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: глубоко проникающие поверхностные и внутренние трещины, глубокие и многочисленные раковины, объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения и внутренние грязевые включения в неограниченном количестве, внутренняя сахаристость кусков, куски янтаря рыхлой слоистой, пенистой, ноздреватой, меловой структуры.      Масса куска 20-50 гр.
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9932401
	СТО 00227092.001-2011
	 Янтарь  представляет собой  куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: глубоко проникающие поверхностные и внутренние трещины, глубокие и многочисленные раковины, объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения и внутренние грязевые включения в неограниченном количестве, внутренняя сахаристость кусков, куски янтаря рыхлой слоистой, пенистой, ноздреватой, меловой структуры.      Масса куска 10-20 гр.
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9932400
	СТО 00227092.001-2011
	 Янтарь  представляет собой  куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: глубоко проникающие поверхностные и внутренние трещины, глубокие и многочисленные раковины, объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения и внутренние грязевые включения в неограниченном количестве, внутренняя сахаристость кусков, куски янтаря рыхлой слоистой, пенистой, ноздреватой, меловой структуры.      Масса куска 5-10 гр.
	от 0% до 100%
	

	24
	Янтарь несорт. +16мм. - от 0% до 100%, +14мм. - от 0% до 100%; +11,5мм. - от 0% до 100%, +8мм.-11,5мм. - от 0% до 100%, +4мм. -8мм. - от 0% до 100%, -4мм. - от 0% до 100%
	2016, 2017, 2018,
2019
	9922416
	СТО 00227092.001-2011
	 Янтарь представляет собой кусочки неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой.   Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Янтарь может быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: кусочки янтаря в неограниченном количестве с внутренними и поверхностными трещинами, включениями органического и неорганического происхождения, раковинами, кусочки слоистой, трещиноватой структуры. Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой – не более 10%, наличие древесной щепы и других включений – не более 1%, песчано-глинистых материалов – не более 0,3% от общей массы янтаря, кусков янтаря с  шириной менее 16мм  - не более 10%. Ширина кусочков более 16мм, но менее 23мм.
	от 0% до 100%
	Янтарный_Янтарь несорт. +16мм. - от 0% до 100%, +14мм. - от 0% до 100%, +11,5мм. - от 0% до 100%, +8мм.-11,5мм. - от 0% до 100%, +4мм. -8мм. - от 0% до 100%, -4мм. - от 0% до 100%_РЛ_FCA

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9922414
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь представляет собой кусочки неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Янтарь может быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: в неограниченном количестве кусочки янтаря с раковинами, трещинами, включениями органического и неорганического происхождения, кусочки слоистой, трещиноватой структуры; содержание кусочков янтаря с пенистой структурой - не более 10%, наличие древесной щепы и других включений - не более 1%, песчано-глинистых материалов - не более 0,3%, наличие кусков янтаря с шириной менее 14мм - не более 10%. Ширина кусочков более 14мм, но менее 16мм.
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9922411
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь представляет собой кусочки неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой.  Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Янтарь может быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: содержание в неограниченном количестве кусочков с  раковинами, трещинами, включениями органического и неорганического происхождения, кусочки слоистой, трещиноватой структуры: содержание кусочков янтаря с пенистой, ноздреватой структурой - не более 10%, наличие древесной щепы и других включений - не более 1%, песчано-глинистых материалов - не более 0,3%,  кусков янтаря с шириной менее 11,5мм - не более10%. Ширина кусочков более 11,5мм, но менее 14мм.
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9922407
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь представляет собой куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой.   Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Янтарь может быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: содержание в неограниченном количестве кусочков с раковинами, трещинами, включениями органического и неорганического происхождения, кусочки слоистой. трещиноватой структуры; содержание кусочков янтаря с пенистой структурой - не более 10%, наличие древесной щепы и других включений - не более 1%, песчано-глинистых материалов - не более 0,3%, наличие кусков янтаря с шириной менее 8мм - не более 10%.
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9922404
	СТО 00227092.001-2011
	 Янтарь представляет собой куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой.   Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Янтарь может быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: содержание в неограниченном количестве кусочков с раковинами, трещинами, включениями органического и неорганического происхождения, кусочки слоистой. трещиноватой структуры; содержание кусочков янтаря с пенистой структурой - не более 10%, наличие древесной щепы и других включений - не более 1%, песчано-глинистых материалов - не более 0,3%, наличие кусков янтаря с шириной менее 4мм - не более 10%.
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9942404
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь представляет собой кусочки неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Янтарь может быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Некондиция является отсевом класса крупности менее 4мм, получаемым в результате грохочения янтаря.
	от 0% до 100%
	

	25
	Микс Янтарь поделочный сортированный 500-1000 гр. - от 0% до 100%, 300-500 гр. - от 0% до 100%, 200-300 гр. - от 0% до 100%, 100-200 гр - от 0% до 100%
	2016, 2017, 2018,
2019
	9911150
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой  монолитные куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: сколы куска, незначительные поверхностные и точечные внутренние включения органического и неорганического происхождения (не более 10% от объёма куска), единичные поверхностные трещины (не более 10% от объёма куска), неглубокие раковины. Не допускаются: внутренние и многочисленные поверхностные трещины (свыше 10% от объёма куска), глубокие раковины, объемные поверхностные включения органического и неорганического происхождения (свыше 10% от объёма куска), наслоения пенистого янтаря, внутренняя и поверхностная сахаристость кусков, куски янтаря слоистой структуры. Масса куска янтаря 500 -1000 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	от 0% до 100%
	Янтарный_ Микс Янтарь поделочный сортированный 500-1000 гр. - от 0% до 100%, 300-500 гр. - от 0% до 100%, 200-300 гр. - от 0% до 100%, 100-200 гр - от 0% до 100%_ РЛ_FCA

	
	
	
	9911250
	СТО 00227092.001-2011
	 Янтарь  представляет собой крупные монолитные куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: сколы куска, рассредоточенные внутренние грязевые включения и необъемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (не более 30% от объема куска), тонкая сахаристая корка, неглубокие поверхностные  внутренние трещины (не более 30% от объёма куска), не угрожающие целостности куска, раковины. Не допускаются:  глубоко проникающие внутренние и многочисленные поверхностные трещины (свыше 30% от объёма куска), объемные внутренние и поверхностные включения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), многочисленные глубокие раковины и внутренняя сахаристость кусков, объемные наслоения пенистого и рыхлого янтаря, куски янтаря слоистой структуры. Масса куска янтаря 500-1000 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	от 0% до 100%
	

	
	
	
	9911350
	СТО 00227092.001-2011
	 Янтарь  представляет собой крупные куски монолитной и слоистой структуры неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: сколы куска, объемные внутренние грязевые включения и объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), глубоко проникающие поверхностные и внутренние трещины (свыше 30% от объёма куска), многочисленные глубокие раковины, куски янтаря рыхлой, слоистой и трещиноватой структуры, куски янтаря с внешней и внутренней сахаристостью, куски янтаря, состоящие из двух плоскостей. Не допускается: куски янтаря «Лак чёрный» и куски янтаря, имеющие пенистую слоистость. Масса куска янтаря 500-1000 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9911130
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой  монолитные куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: сколы куска, незначительные поверхностные и точечные внутренние включения органического и неорганического происхождения (не более 10% от объёма куска), единичные поверхностные трещины (не более 10% от объёма куска), неглубокие раковины. Не допускаются: внутренние и многочисленные поверхностные трещины (свыше 10% от объёма куска), глубокие раковины, объемные поверхностные включения органического и неорганического происхождения (свыше 10% от объёма куска), наслоения пенистого янтаря, внутренняя и поверхностная сахаристость кусков, куски янтаря слоистой структуры. Масса куска янтаря 300-500 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	от 0% до 100%
	

	
	
	
	9911230
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой крупные монолитные куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: сколы куска, рассредоточенные внутренние грязевые включения и необъемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (не более 30% от объема куска), тонкая сахаристая корка, неглубокие поверхностные  внутренние трещины (не более 30% от объёма куска), не угрожающие целостности куска, раковины. Не допускаются:  глубоко проникающие внутренние и многочисленные поверхностные трещины (свыше 30% от объёма куска), объемные внутренние и поверхностные включения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), многочисленные глубокие раковины и внутренняя сахаристость кусков, объемные наслоения пенистого и рыхлого янтаря, куски янтаря слоистой структуры. Масса куска янтаря 300-500 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	от 0% до 100%
	

	
	
	
	9911330
	СТО 00227092.001-2011
	 Янтарь  представляет собой крупные куски монолитной и слоистой структуры неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: сколы куска, объемные внутренние грязевые включения и объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), глубоко проникающие поверхностные и внутренние трещины (свыше 30% от объёма куска), многочисленные глубокие раковины, куски янтаря рыхлой, слоистой и трещиноватой структуры, куски янтаря с внешней и внутренней сахаристостью, куски янтаря, состоящие из двух плоскостей. Не допускаются: куски янтаря «Лак чёрный» и куски янтаря, имеющие пенистую слоистость. Масса куска янтаря 300-500 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9911120
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой  монолитные куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: сколы куска, незначительные поверхностные и точечные внутренние включения органического и неорганического происхождения (не более 10% от объёма куска), единичные поверхностные трещины (не более 10% от объёма куска), неглубокие раковины. Не допускаются: внутренние и многочисленные поверхностные трещины (свыше 10% от объёма куска), глубокие раковины, объемные поверхностные включения органического и неорганического происхождения (свыше 10% от объёма куска), наслоения пенистого янтаря, внутренняя и поверхностная сахаристость кусков, куски янтаря слоистой структуры. Масса куска янтаря 200-300 гр.
Содержание в биржевом товаре -от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	от 0% до 100%
	

	
	
	
	9911220
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой крупные монолитные куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: сколы куска, рассредоточенные внутренние грязевые включения и необъемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (не более 30% от объема куска), тонкая сахаристая корка, неглубокие поверхностные  внутренние трещины (не более 30% от объёма куска), не угрожающие целостности куска, раковины. Не допускаются:  глубоко проникающие внутренние и многочисленные поверхностные трещины (свыше 30% от объёма куска), объемные внутренние и поверхностные включения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), многочисленные глубокие раковины и внутренняя сахаристость кусков, объемные наслоения пенистого и рыхлого янтаря, куски янтаря слоистой структуры. Масса куска янтаря 200-300 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	от 0% до 100%
	

	
	
	
	9911320
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой крупные куски монолитной и слоистой структуры неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: сколы куска, объемные внутренние грязевые включения и объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), глубоко проникающие поверхностные и внутренние трещины (свыше 30% от объёма куска), многочисленные глубокие раковины, куски янтаря рыхлой, слоистой и трещиноватой структуры, куски янтаря с внешней и внутренней сахаристостью, куски янтаря, состоящие из двух плоскостей. Не допускаются: куски янтаря «Лак чёрный» и куски янтаря, имеющие пенистую слоистость. Масса куска янтаря 200-300 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9911110
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой  монолитные куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: сколы куска, незначительные поверхностные и точечные внутренние включения органического и неорганического происхождения (не более 10% от объёма куска), единичные поверхностные трещины (не более 10% от объёма куска), неглубокие раковины. Не допускаются: внутренние и многочисленные поверхностные трещины (свыше 10% от объёма куска), глубокие раковины, объемные поверхностные включения органического и неорганического происхождения (свыше 10% от объёма куска), наслоения пенистого янтаря, внутренняя и поверхностная сахаристость кусков, куски янтаря слоистой структуры. Масса куска янтаря 100-200 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	от 0% до 100%
	

	
	
	
	9911210
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой крупные монолитные куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: сколы куска, рассредоточенные внутренние грязевые включения и необъемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (не более 30% от объема куска), тонкая сахаристая корка, неглубокие поверхностные  внутренние трещины (не более 30% от объёма куска), не угрожающие целостности куска, раковины. Не допускаются:  глубоко проникающие внутренние и многочисленные поверхностные трещины (свыше 30% от объёма куска), объемные внутренние и поверхностные включения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), многочисленные глубокие раковины и внутренняя сахаристость кусков, объемные наслоения пенистого и рыхлого янтаря, куски янтаря слоистой структуры. Масса куска янтаря 100-200 гр.
Содержание в биржевом товаре  - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	от 0% до 100%
	

	
	
	
	9911310
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой крупные куски монолитной и слоистой структуры неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: сколы куска, объемные внутренние грязевые включения и объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), глубоко проникающие поверхностные и внутренние трещины (свыше 30% от объёма куска), многочисленные глубокие раковины, куски янтаря рыхлой, слоистой и трещиноватой структуры, куски янтаря с внешней и внутренней сахаристостью, куски янтаря, состоящие из двух плоскостей. Не допускаются: куски янтаря «Лак чёрный» и куски янтаря, имеющие пенистую слоистость. Масса куска янтаря 100-200 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	от 0% до 100%
	

	26
	Микс Янтарь поделочный сортированный 500-1000 гр. - от 0% до 100%, 300-500 гр. - от 0% до 100%, 200-300 гр. - от 0% до 100%, 100-200 гр - от 0% до 100%
	2016, 2017, 2018,
2019
	9911150
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой  монолитные куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: сколы куска, незначительные поверхностные и точечные внутренние включения органического и неорганического происхождения (не более 10% от объёма куска), единичные поверхностные трещины (не более 10% от объёма куска), неглубокие раковины. Не допускаются: внутренние и многочисленные поверхностные трещины (свыше 10% от объёма куска), глубокие раковины, объемные поверхностные включения органического и неорганического происхождения (свыше 10% от объёма куска), наслоения пенистого янтаря, внутренняя и поверхностная сахаристость кусков, куски янтаря слоистой структуры. Масса куска янтаря 500 -1000 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	от 0% до 100%
	Янтарный_ Микс Янтарь поделочный сортированный 500-1000 гр. - от 0% до 100%, 300-500 гр. - от 0% до 100%, 200-300 гр. - от 0% до 100%, 100-200 гр - от 0% до 100%_ РЛ_S

	
	
	
	9911250
	СТО 00227092.001-2011
	 Янтарь  представляет собой крупные монолитные куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: сколы куска, рассредоточенные внутренние грязевые включения и необъемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (не более 30% от объема куска), тонкая сахаристая корка, неглубокие поверхностные  внутренние трещины (не более 30% от объёма куска), не угрожающие целостности куска, раковины. Не допускаются:  глубоко проникающие внутренние и многочисленные поверхностные трещины (свыше 30% от объёма куска), объемные внутренние и поверхностные включения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), многочисленные глубокие раковины и внутренняя сахаристость кусков, объемные наслоения пенистого и рыхлого янтаря, куски янтаря слоистой структуры. Масса куска янтаря 500-1000 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	от 0% до 100%
	

	
	
	
	9911350
	СТО 00227092.001-2011
	 Янтарь  представляет собой крупные куски монолитной и слоистой структуры неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: сколы куска, объемные внутренние грязевые включения и объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), глубоко проникающие поверхностные и внутренние трещины (свыше 30% от объёма куска), многочисленные глубокие раковины, куски янтаря рыхлой, слоистой и трещиноватой структуры, куски янтаря с внешней и внутренней сахаристостью, куски янтаря, состоящие из двух плоскостей. Не допускается: куски янтаря «Лак чёрный» и куски янтаря, имеющие пенистую слоистость. Масса куска янтаря 500-1000 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9911130
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой  монолитные куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: сколы куска, незначительные поверхностные и точечные внутренние включения органического и неорганического происхождения (не более 10% от объёма куска), единичные поверхностные трещины (не более 10% от объёма куска), неглубокие раковины. Не допускаются: внутренние и многочисленные поверхностные трещины (свыше 10% от объёма куска), глубокие раковины, объемные поверхностные включения органического и неорганического происхождения (свыше 10% от объёма куска), наслоения пенистого янтаря, внутренняя и поверхностная сахаристость кусков, куски янтаря слоистой структуры. Масса куска янтаря 300-500 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	от 0% до 100%
	

	
	
	
	9911230
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой крупные монолитные куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: сколы куска, рассредоточенные внутренние грязевые включения и необъемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (не более 30% от объема куска), тонкая сахаристая корка, неглубокие поверхностные  внутренние трещины (не более 30% от объёма куска), не угрожающие целостности куска, раковины. Не допускаются:  глубоко проникающие внутренние и многочисленные поверхностные трещины (свыше 30% от объёма куска), объемные внутренние и поверхностные включения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), многочисленные глубокие раковины и внутренняя сахаристость кусков, объемные наслоения пенистого и рыхлого янтаря, куски янтаря слоистой структуры. Масса куска янтаря 300-500 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	от 0% до 100%
	

	
	
	
	9911330
	СТО 00227092.001-2011
	 Янтарь  представляет собой крупные куски монолитной и слоистой структуры неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: сколы куска, объемные внутренние грязевые включения и объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), глубоко проникающие поверхностные и внутренние трещины (свыше 30% от объёма куска), многочисленные глубокие раковины, куски янтаря рыхлой, слоистой и трещиноватой структуры, куски янтаря с внешней и внутренней сахаристостью, куски янтаря, состоящие из двух плоскостей. Не допускаются: куски янтаря «Лак чёрный» и куски янтаря, имеющие пенистую слоистость. Масса куска янтаря 300-500 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9911120
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой  монолитные куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: сколы куска, незначительные поверхностные и точечные внутренние включения органического и неорганического происхождения (не более 10% от объёма куска), единичные поверхностные трещины (не более 10% от объёма куска), неглубокие раковины. Не допускаются: внутренние и многочисленные поверхностные трещины (свыше 10% от объёма куска), глубокие раковины, объемные поверхностные включения органического и неорганического происхождения (свыше 10% от объёма куска), наслоения пенистого янтаря, внутренняя и поверхностная сахаристость кусков, куски янтаря слоистой структуры. Масса куска янтаря 200-300 гр.
Содержание в биржевом товаре -от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	от 0% до 100%
	

	
	
	
	9911220
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой крупные монолитные куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: сколы куска, рассредоточенные внутренние грязевые включения и необъемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (не более 30% от объема куска), тонкая сахаристая корка, неглубокие поверхностные  внутренние трещины (не более 30% от объёма куска), не угрожающие целостности куска, раковины. Не допускаются:  глубоко проникающие внутренние и многочисленные поверхностные трещины (свыше 30% от объёма куска), объемные внутренние и поверхностные включения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), многочисленные глубокие раковины и внутренняя сахаристость кусков, объемные наслоения пенистого и рыхлого янтаря, куски янтаря слоистой структуры. Масса куска янтаря 200-300 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	от 0% до 100%
	

	
	
	
	9911320
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой крупные куски монолитной и слоистой структуры неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: сколы куска, объемные внутренние грязевые включения и объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), глубоко проникающие поверхностные и внутренние трещины (свыше 30% от объёма куска), многочисленные глубокие раковины, куски янтаря рыхлой, слоистой и трещиноватой структуры, куски янтаря с внешней и внутренней сахаристостью, куски янтаря, состоящие из двух плоскостей. Не допускаются: куски янтаря «Лак чёрный» и куски янтаря, имеющие пенистую слоистость. Масса куска янтаря 200-300 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9911110
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой  монолитные куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: сколы куска, незначительные поверхностные и точечные внутренние включения органического и неорганического происхождения (не более 10% от объёма куска), единичные поверхностные трещины (не более 10% от объёма куска), неглубокие раковины. Не допускаются: внутренние и многочисленные поверхностные трещины (свыше 10% от объёма куска), глубокие раковины, объемные поверхностные включения органического и неорганического происхождения (свыше 10% от объёма куска), наслоения пенистого янтаря, внутренняя и поверхностная сахаристость кусков, куски янтаря слоистой структуры. Масса куска янтаря 100-200 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	от 0% до 100%
	

	
	
	
	9911210
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой крупные монолитные куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: сколы куска, рассредоточенные внутренние грязевые включения и необъемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (не более 30% от объема куска), тонкая сахаристая корка, неглубокие поверхностные  внутренние трещины (не более 30% от объёма куска), не угрожающие целостности куска, раковины. Не допускаются:  глубоко проникающие внутренние и многочисленные поверхностные трещины (свыше 30% от объёма куска), объемные внутренние и поверхностные включения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), многочисленные глубокие раковины и внутренняя сахаристость кусков, объемные наслоения пенистого и рыхлого янтаря, куски янтаря слоистой структуры. Масса куска янтаря 100-200 гр.
Содержание в биржевом товаре  - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	от 0% до 100%
	

	
	
	
	9911310
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой крупные куски монолитной и слоистой структуры неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: сколы куска, объемные внутренние грязевые включения и объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), глубоко проникающие поверхностные и внутренние трещины (свыше 30% от объёма куска), многочисленные глубокие раковины, куски янтаря рыхлой, слоистой и трещиноватой структуры, куски янтаря с внешней и внутренней сахаристостью, куски янтаря, состоящие из двух плоскостей. Не допускаются: куски янтаря «Лак чёрный» и куски янтаря, имеющие пенистую слоистость. Масса куска янтаря 100-200 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	от 0% до 100%
	

	27
	Янтарь поделочный 2-5 гр.
	2016, 2017, 2018,
2019
	9911416
	СТО 00227092.001-2011
	 Янтарь поделочный представляет собой монолитные и слоистые, компактные (объемные) и плоские куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков ,свойственных природному янтарю. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта.  Допускаются: сколы куска, объемные внутренние грязевые включения и объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (не более 50% от объема куска), глубоко проникающие поверхностные и внутренние трещины, многочисленные глубокие раковины, куски янтаря рыхлой, слоистой и трещиноватой структуры, куски янтаря с внешней и внутренней сахаристостью, куски янтаря, состоящие из двух плоскостей. Не допускаются: многочисленные внутренние и поверхностные включения органического и неорганического происхождения, превышающие 50% от объема куска.  Масса куска 2-5 гр.
	100%
	Янтарный_Микс  Янтарь поделочный 2-5 гр. - 100%_ РЛ_S

	28
	Микс Янтарь поделочный сортированный 500-1000 гр. 1, 2 и 3 сорт
	2016, 2017, 2018,
2019
	9911150
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой  монолитные куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: сколы куска, незначительные поверхностные и точечные внутренние включения органического и неорганического происхождения (не более 10% от объёма куска), единичные поверхностные трещины (не более 10% от объёма куска), неглубокие раковины. Не допускаются: внутренние и многочисленные поверхностные трещины (свыше 10% от объёма куска), глубокие раковины, объемные поверхностные включения органического и неорганического происхождения (свыше 10% от объёма куска), наслоения пенистого янтаря, внутренняя и поверхностная сахаристость кусков, куски янтаря слоистой структуры. Масса куска янтаря 500 -1000 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	100%
	Янтарный_Микс Янтарь поделоч. сортирован. 500-1000 гр.  1 сорт-от 0% до 100%, 2 сорт-от 0% до 100%, 3 сорт-от 0% до 100%_ РЛ_FCA

	
	
	
	9911250
	СТО 00227092.001-2011
	 Янтарь  представляет собой крупные монолитные куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: сколы куска, рассредоточенные внутренние грязевые включения и необъемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (не более 30% от объема куска), тонкая сахаристая корка, неглубокие поверхностные  внутренние трещины (не более 30% от объёма куска), не угрожающие целостности куска, раковины. Не допускаются:  глубоко проникающие внутренние и многочисленные поверхностные трещины (свыше 30% от объёма куска), объемные внутренние и поверхностные включения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), многочисленные глубокие раковины и внутренняя сахаристость кусков, объемные наслоения пенистого и рыхлого янтаря, куски янтаря слоистой структуры. Масса куска янтаря 500-1000 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	
	

	
	
	
	9911350
	СТО 00227092.001-2011
	 Янтарь  представляет собой крупные куски монолитной и слоистой структуры неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: сколы куска, объемные внутренние грязевые включения и объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), глубоко проникающие поверхностные и внутренние трещины (свыше 30% от объёма куска), многочисленные глубокие раковины, куски янтаря рыхлой, слоистой и трещиноватой структуры, куски янтаря с внешней и внутренней сахаристостью, куски янтаря, состоящие из двух плоскостей. Не допускается: куски янтаря «Лак чёрный» и куски янтаря, имеющие пенистую слоистость. Масса куска янтаря 500-1000 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	
	

	29
	Микс Янтарь поделочный сортированный 300-500 гр. 1, 2 и 3 сорт
	2016, 2017, 2018,
2019
	9911130
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой  монолитные куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: сколы куска, незначительные поверхностные и точечные внутренние включения органического и неорганического происхождения (не более 10% от объёма куска), единичные поверхностные трещины (не более 10% от объёма куска), неглубокие раковины. Не допускаются: внутренние и многочисленные поверхностные трещины (свыше 10% от объёма куска), глубокие раковины, объемные поверхностные включения органического и неорганического происхождения (свыше 10% от объёма куска), наслоения пенистого янтаря, внутренняя и поверхностная сахаристость кусков, куски янтаря слоистой структуры. Масса куска янтаря 300-500 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	100%
	Янтарный_Микс Янтарь поделоч. cортирован. 300-500 гр. 1 сорт-от 0% до 100%, 2 сорт-от 0% до 100%, 3 сорт-от 0% до 100%_ РЛ_FCA

	
	
	
	9911230
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой крупные монолитные куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: сколы куска, рассредоточенные внутренние грязевые включения и необъемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (не более 30% от объема куска), тонкая сахаристая корка, неглубокие поверхностные  внутренние трещины (не более 30% от объёма куска), не угрожающие целостности куска, раковины. Не допускаются:  глубоко проникающие внутренние и многочисленные поверхностные трещины (свыше 30% от объёма куска), объемные внутренние и поверхностные включения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), многочисленные глубокие раковины и внутренняя сахаристость кусков, объемные наслоения пенистого и рыхлого янтаря, куски янтаря слоистой структуры. Масса куска янтаря 300-500 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	
	

	
	
	
	9911330
	СТО 00227092.001-2011
	 Янтарь  представляет собой крупные куски монолитной и слоистой структуры неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: сколы куска, объемные внутренние грязевые включения и объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), глубоко проникающие поверхностные и внутренние трещины (свыше 30% от объёма куска), многочисленные глубокие раковины, куски янтаря рыхлой, слоистой и трещиноватой структуры, куски янтаря с внешней и внутренней сахаристостью, куски янтаря, состоящие из двух плоскостей. Не допускаются: куски янтаря «Лак чёрный» и куски янтаря, имеющие пенистую слоистость. Масса куска янтаря 300-500 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	
	

	30
	Микс Янтарь поделочный сортированный 200-300 гр. 1, 2 и 3 сорт
	2016, 2017, 2018,
2019
	9911120
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой  монолитные куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: сколы куска, незначительные поверхностные и точечные внутренние включения органического и неорганического происхождения (не более 10% от объёма куска), единичные поверхностные трещины (не более 10% от объёма куска), неглубокие раковины. Не допускаются: внутренние и многочисленные поверхностные трещины (свыше 10% от объёма куска), глубокие раковины, объемные поверхностные включения органического и неорганического происхождения (свыше 10% от объёма куска), наслоения пенистого янтаря, внутренняя и поверхностная сахаристость кусков, куски янтаря слоистой структуры. Масса куска янтаря 200-300 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	100%
	Янтарный_Микс Янтарь поделоч. cортирован. 200-300 гр. 1 сорт-от 0% до 100%, 2 сорт-от 0% до 100%, 3 сорт-от 0% до 100%_ РЛ_FCA

	
	
	
	9911220
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой крупные монолитные куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: сколы куска, рассредоточенные внутренние грязевые включения и необъемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (не более 30% от объема куска), тонкая сахаристая корка, неглубокие поверхностные  внутренние трещины (не более 30% от объёма куска), не угрожающие целостности куска, раковины. Не допускаются:  глубоко проникающие внутренние и многочисленные поверхностные трещины (свыше 30% от объёма куска), объемные внутренние и поверхностные включения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), многочисленные глубокие раковины и внутренняя сахаристость кусков, объемные наслоения пенистого и рыхлого янтаря, куски янтаря слоистой структуры. Масса куска янтаря 200-300 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	
	

	
	
	
	9911320
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой крупные куски монолитной и слоистой структуры неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: сколы куска, объемные внутренние грязевые включения и объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), глубоко проникающие поверхностные и внутренние трещины (свыше 30% от объёма куска), многочисленные глубокие раковины, куски янтаря рыхлой, слоистой и трещиноватой структуры, куски янтаря с внешней и внутренней сахаристостью, куски янтаря, состоящие из двух плоскостей. Не допускаются: куски янтаря «Лак чёрный» и куски янтаря, имеющие пенистую слоистость. Масса куска янтаря 200-300 гр.
Содержание в биржевом товаре -от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	
	

	31
	Микс Янтарь поделочный сортированный 100-200 гр. 1, 2  и 3 сорт
	2016, 2017, 2018,
2019
	9911110
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой  монолитные куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: сколы куска, незначительные поверхностные и точечные внутренние включения органического и неорганического происхождения (не более 10% от объёма куска), единичные поверхностные трещины (не более 10% от объёма куска), неглубокие раковины. Не допускаются: внутренние и многочисленные поверхностные трещины (свыше 10% от объёма куска), глубокие раковины, объемные поверхностные включения органического и неорганического происхождения (свыше 10% от объёма куска), наслоения пенистого янтаря, внутренняя и поверхностная сахаристость кусков, куски янтаря слоистой структуры. Масса куска янтаря 100-200 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	100%
	Янтарный_Микс Янтарь поделоч. cортирован. 100-200 гр. 1 сорт-от 0% до 100%, 2 сорт-от 0% до 100%, 3 сорт-от 0% до 100%_ РЛ_FCA

	
	
	
	9911210
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой крупные монолитные куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: сколы куска, рассредоточенные внутренние грязевые включения и необъемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (не более 30% от объема куска), тонкая сахаристая корка, неглубокие поверхностные  внутренние трещины (не более 30% от объёма куска), не угрожающие целостности куска, раковины. Не допускаются:  глубоко проникающие внутренние и многочисленные поверхностные трещины (свыше 30% от объёма куска), объемные внутренние и поверхностные включения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), многочисленные глубокие раковины и внутренняя сахаристость кусков, объемные наслоения пенистого и рыхлого янтаря, куски янтаря слоистой структуры. Масса куска янтаря 100-200 гр.
Содержание в биржевом товаре  - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	
	

	
	
	
	9911310
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой крупные куски монолитной и слоистой структуры неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: сколы куска, объемные внутренние грязевые включения и объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), глубоко проникающие поверхностные и внутренние трещины (свыше 30% от объёма куска), многочисленные глубокие раковины, куски янтаря рыхлой, слоистой и трещиноватой структуры, куски янтаря с внешней и внутренней сахаристостью, куски янтаря, состоящие из двух плоскостей. Не допускаются: куски янтаря «Лак чёрный» и куски янтаря, имеющие пенистую слоистость. Масса куска янтаря 100-200 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	
	

	32
	Ян. подел.50-100гр.-от 0% до 100% (в т.ч. 1 сорт-от 0% до 100%(КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%),  2 сорт - от 0% до 100% (КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%),  и 3 сорт от 0% до 100% (КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%)), 20-50гр.-от 0% до 100% (в т.ч. 1 сорт-от 0% до 100%(КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%),  2 сорт - от 0% до 100% (КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%),  и 3 сорт от 0% до 100% (КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%)),10-20гр. - от 0% до 100% (в т.ч. 1 сорт-от 0% до 100%(КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%),  2 сорт - от 0% до 100% (КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%),  и 3 сорт от 0% до 100% (КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%)), 5-10гр.-от 0% до 100% (в т.ч. 1 сорт-от 0% до 100%(КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%),  2 сорт -от 0% до 100% (КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%),  и 3 сорт от 0% до 100% (КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%)),2-5гр.-от 0% до 100%, +16мм-от 0% до 100%, +14мм-от 0% до 100%, +11,5 мм-от 0% до 100%, +8-11.5мм-от 0% до 100%, +4-8мм-от 0% до 100%, -4мм-от 0% до 100%, Лак черный 200-300 гр.-от 0% до 100%, лак черный 100-200 гр.-от 0% до 100%, лак черный 50-100 гр.-от 0% до 100%, лак черный20-50 гр.-от 0% до 100%, лак черный 10-20 гр.-от 0% до 100%, лак черный 5-10 гр.-от 0% до 100%
	2016, 2017, 2018,
2019
	9911105, 9911205, 9911305
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь представляет собой частично или полностью покрытые окисленной корочкой кусочки массой 50-100 гр. различной формы, артикулов 9911105, 9911205 и 9911305 по стандарту предприятия СТО 00227092.001-2011, в совокупности составляющих от 0% до 100% биржевого товара. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта.
Содержание янтаря массой 50-100 гр. в биржевом товаре следующее:
1-й сорт  - 9911105 -от 0% до 100%, по форме: компактный - от 0% до 100%, плоский - от 0% до 100%, по цвету: матовый -от 0% до 100%, прозрачный - от 0% до 100%.
2-й сорт  - 9911205 - от 0% до 100%, по форме: компактный - от 0% до 100%, плоский - от 0% до 100%, по цвету: матовый -от 0% до 100%, прозрачный - от 0% до 100%.
3-й сорт  -  9911305 - от 0% до 100%, по форме: компактный - от 0% до 100%, плоский - от 0% до 100%, по цвету: матовый -от 0% до 100%, прозрачный - от 0% до 100%.
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	от 0% до 100%
	Янтарный_Ян. подел.50-100гр.-от 0% до 100% (в т.ч. 1 сорт-от 0% до 100%(КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%),  2 сорт - от 0% до 100% (КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%),  и 3 сорт от 0% до 100% (КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%)), 20-50гр.-от 0% до 100% (в т.ч. 1 сорт-от 0% до 100%(КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%),  2 сорт - от 0% до 100% (КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%),  и 3 сорт от 0% до 100% (КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%)),10-20гр. - от 0% до 100% (в т.ч. 1 сорт-от 0% до 100%(КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%),  2 сорт - от 0% до 100% (КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%),  и 3 сорт от 0% до 100% (КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%)), 5-10гр.-от 0% до 100% (в т.ч. 1 сорт-от 0% до 100%(КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%),  2 сорт -от 0% до 100% (КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%),  и 3 сорт от 0% до 100% (КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%)),2-5гр.-от 0% до 100%, +16мм-от 0% до 100%, +14мм-от 0% до 100%, +11,5 мм-от 0% до 100%, +8-11.5мм-от 0% до 100%, +4-8мм-от 0% до 100%, -4мм-от 0% до 100%, Лак черный 200-300 гр.-от 0% до 100%, лак черный 100-200 гр.-от 0% до 100%, лак черный 50-100 гр.-от 0% до 100%, лак черный20-50 гр.-от 0% до 100%, лак черный 10-20 гр.-от 0% до 100%, лак черный 5-10 гр.-от 0% до 100%_РЛ_FCA

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9911102, 9911202, 9911302
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь представляет собой частично или полностью покрытые окисленной корочкой кусочки массой 20-50 гр. различной формы, артикулов 9911102, 9911202 и 9911302 по стандарту предприятия СТО 00227092.001-2011, в совокупности составляющих от 0% до 100% биржевого товара. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта.
Содержание янтаря массой 20-50 гр. в биржевом товаре следующее:
1-й сорт  - 9911102 -от 0% до 100%, по форме: компактный - от 0% до 100%, плоский - от 0% до 100%, по цвету: матовый -от 0% до 100%, прозрачный - от 0% до 100%.
2-й сорт  - 9911202 - от 0% до 100%, по форме: компактный - от 0% до 100%, плоский - от 0% до 100%, по цвету: матовый -от 0% до 100%, прозрачный - от 0% до 100%.
3-й сорт  -  9911302 - от 0% до 100%, по форме: компактный - от 0% до 100%, плоский - от 0% до 100%, по цвету: матовый -от 0% до 100%, прозрачный - от 0% до 100%.
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016; 2017; 2018
	9911101, 9911201, 9911301
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь представляет собой частично или полностью покрытые окисленной корочкой кусочки массой 10-20 гр. различной формы, артикулов 9911101, 9911201 и 9911301 по стандарту предприятия СТО 00227092.001-2011, в совокупности составляющих от 0% до 100% биржевого товара. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта.
Содержание янтаря массой 10-20 гр. в биржевом товаре следующее:
1-й сорт  - 9911101 -от 0% до 100%, по форме: компактный - от 0% до 100%, плоский - от 0% до 100%, по цвету: матовый -от 0% до 100%, прозрачный - от 0% до 100%.
2-й сорт  - 9911201 - от 0% до 100%, по форме: компактный - от 0% до 100%, плоский - от 0% до 100%, по цвету: матовый -от 0% до 100%, прозрачный - от 0% до 100%.
3-й сорт  -  9911301 - от 0% до 100%, по форме: компактный - от 0% до 100%, плоский - от 0% до 100%, по цвету: матовый -от 0% до 100%, прозрачный - от 0% до 100%.
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9911100, 9911200, 9911300
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь представляет собой частично или полностью покрытые окисленной корочкой кусочки массой 5-10 гр. различной формы, артикулов 9911100, 9911200 и 9911300 по стандарту предприятия СТО 00227092.001-2011, в совокупности составляющих от 0% до 100% биржевого товара. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта.
Содержание янтаря массой 5-10 гр. в биржевом товаре следующее:
1-й сорт  - 9911100 -от 0% до 100%, по форме: компактный - от 0% до 100%, плоский - от 0% до 100%, по цвету: матовый -от 0% до 100%, прозрачный - от 0% до 100%.
2-й сорт  - 9911200 - от 0% до 100%, по форме: компактный - от 0% до 100%, плоский - от 0% до 100%, по цвету: матовый -от 0% до 100%, прозрачный - от 0% до 100%.
3-й сорт  -  9911300 - от 0% до 100%, по форме: компактный - от 0% до 100%, плоский - от 0% до 100%, по цвету: матовый -от 0% до 100%, прозрачный - от 0% до 100%.
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9911416
	СТО 00227092.001-2011
	 Янтарь поделочный представляет собой монолитные и слоистые, компактные (объемные) и плоские куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков ,свойственных природному янтарю. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта.  Допускаются: сколы куска, объемные внутренние грязевые включения и объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (не более 50% от объема куска), глубоко проникающие поверхностные и внутренние трещины, многочисленные глубокие раковины, куски янтаря рыхлой, слоистой и трещиноватой структуры, куски янтаря с внешней и внутренней сахаристостью, куски янтаря, состоящие из двух плоскостей. Не допускаются: многочисленные внутренние и поверхностные включения органического и неорганического происхождения, превышающие 50% от объема куска.  Масса куска 2-5 гр.
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9922416
	СТО 00227092.001-2011
	 Янтарь представляет собой кусочки неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой.   Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Янтарь может быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: кусочки янтаря в неограниченном количестве с внутренними и поверхностными трещинами, включениями органического и неорганического происхождения, раковинами, кусочки слоистой, трещиноватой структуры. Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой – не более 10%, наличие древесной щепы и других включений – не более 1%, песчано-глинистых материалов – не более 0,3% от общей массы янтаря, кусков янтаря с  шириной менее 16мм  - не более 10%. Ширина кусочков более 16мм, но менее 23мм.
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9922414
	СТО 00227092.001-2011
	 Янтарь представляет собой кусочки неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой.   Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Янтарь может быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: кусочки янтаря в неограниченном количестве с внутренними и поверхностными трещинами, включениями органического и неорганического происхождения, раковинами, кусочки слоистой, трещиноватой структуры. Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой – не более 10%, наличие древесной щепы и других включений – не более 1%, песчано-глинистых материалов – не более 0,3% от общей массы янтаря, наличие кусков янтаря с шириной менее 14мм - не более 10%. Ширина кусочков более 14мм, но менее 16мм.
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9922411
	СТО 00227092.001-2011
	 Янтарь представляет собой кусочки неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой.  Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Янтарь может быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: кусочки янтаря в неограниченном количестве с внутренними и поверхностными трещинами, включениями органического и неорганического происхождения, раковинами, кусочки слоистой, трещиноватой структуры. Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой – не более 10%, наличие древесной щепы и других включений – не более 1%, песчано-глинистых материалов – не более 0,3% от общей массы янтаря. Ширина кусочков более 11,5мм, но менее 14мм.
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9922407
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь представляет собой куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой.   Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Янтарь может быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. кусочки янтаря в неограниченном количестве с внутренними и поверхностными трещинами, включениями органического и неорганического происхождения, раковинами, кусочки слоистой, трещиноватой структуры. Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой – не более 10%, наличие древесной щепы и других включений – не более 1%, песчано-глинистых материалов – не более 0,3% от общей массы янтаря, наличие кусков янтаря с шириной менее 8мм - не более 10%.
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9922404
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь представляет собой куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой.   Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Янтарь может быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: кусочки янтаря в неограниченном количестве с внутренними и поверхностными трещинами, включениями органического и неорганического происхождения, раковинами, кусочки слоистой, трещиноватой структуры. Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой – не более 10%, наличие древесной щепы и других включений – не более 1%, песчано-глинистых материалов – не более 0,3% от общей массы янтаря, наличие кусков янтаря с шириной менее 4мм - не более 10%.
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9942404
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь представляет собой кусочки неопределенной формы, частично били полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Янтарь может быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: раковины, трещины, включения органического и неорганического происхождения, содержание кусков янтаря с пенистой структурой, лигнитов - не более 25%, кусочков янтаря с шириной менее 2мм (пыль) - не более 25%, наличие древесной щепы и других включений не более 1%.
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9932420
	СТО 00227092.001-2011
	 Янтарь  представляет собой крупные куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: глубоко проникающие поверхностные и внутренние трещины, глубокие и многочисленные раковины, объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения и внутренние грязевые включения в неограниченном количестве, внутренняя сахаристость кусков, куски янтаря рыхлой слоистой, пенистой, ноздреватой, меловой структуры.      Масса куска 200-300 гр.  
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9932410
	СТО 00227092.001-2011
	 Янтарь  представляет собой крупные куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: глубоко проникающие поверхностные и внутренние трещины, глубокие и многочисленные раковины, объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения и внутренние грязевые включения в неограниченном количестве, внутренняя сахаристость кусков, куски янтаря рыхлой слоистой, пенистой, ноздреватой, меловой структуры.      Масса куска 100-200 гр. 
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9932405
	СТО 00227092.001-2011
	 Янтарь  представляет собой  куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: глубоко проникающие поверхностные и внутренние трещины, глубокие и многочисленные раковины, объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения и внутренние грязевые включения в неограниченном количестве, внутренняя сахаристость кусков, куски янтаря рыхлой слоистой, пенистой, ноздреватой, меловой структуры.      Масса куска 50-100 гр.
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9932402
	СТО 00227092.001-2011
	 Янтарь  представляет собой  куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: глубоко проникающие поверхностные и внутренние трещины, глубокие и многочисленные раковины, объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения и внутренние грязевые включения в неограниченном количестве, внутренняя сахаристость кусков, куски янтаря рыхлой слоистой, пенистой, ноздреватой, меловой структуры.      Масса куска 20-50 гр.
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9932401
	СТО 00227092.001-2011
	 Янтарь  представляет собой  куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: глубоко проникающие поверхностные и внутренние трещины, глубокие и многочисленные раковины, объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения и внутренние грязевые включения в неограниченном количестве, внутренняя сахаристость кусков, куски янтаря рыхлой слоистой, пенистой, ноздреватой, меловой структуры.      Масса куска 10-20 гр.
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9932400
	СТО 00227092.001-2011
	 Янтарь  представляет собой  куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: глубоко проникающие поверхностные и внутренние трещины, глубокие и многочисленные раковины, объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения и внутренние грязевые включения в неограниченном количестве, внутренняя сахаристость кусков, куски янтаря рыхлой слоистой, пенистой, ноздреватой, меловой структуры.      Масса куска 5-10 гр.
	от 0% до 100%
	



	33
	Набор Янтарь поделочный сортированный 500-1000 гр. - от 0% до 100%, 300-500 гр. - от 0% до 100%, 200-300 гр. - от 0% до 100%, 100-200 гр - от 0% до 100%Ян. подел.50-100гр.-от 0% до 100% (в т.ч. 1 сорт-от 0% до 100%(КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%),  2 сорт - от 0% до 100% (КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%),  и 3 сорт от 0% до 100% (КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%)), 20-50гр.-от 0% до 100% (в т.ч. 1 сорт-от 0% до 100%(КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%),  2 сорт - от 0% до 100% (КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%),  и 3 сорт от 0% до 100% (КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%)),10-20гр. - от 0% до 100% (в т.ч. 1 сорт-от 0% до 100%(КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%),  2 сорт - от 0% до 100% (КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%),  и 3 сорт от 0% до 100% (КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%)), 5-10гр.-от 0% до 100% (в т.ч. 1 сорт-от 0% до 100%(КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%),  2 сорт -от 0% до 100% (КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%),  и 3 сорт от 0% до 100% (КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%)),2-5гр.-от 0% до 100%, +16мм-от 0% до 100%, +14мм-от 0% до 100%, +11,5 мм-от 0% до 100%, +8-11.5мм-от 0% до 100%, +4-8мм-от 0% до 100%, -4мм-от 0% до 100%, Лак черный 200-300 гр.-от 0% до 100%, лак черный 100-200 гр.-от 0% до 100%, лак черный 50-100 гр.-от 0% до 100%, лак черный20-50 гр.-от 0% до 100%, лак черный 10-20 гр.-от 0% до 100%, лак черный 5-10 гр.-от 0% до 100%
	2016, 2017, 2018,
2019
	9911150
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой  монолитные куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: сколы куска, незначительные поверхностные и точечные внутренние включения органического и неорганического происхождения (не более 10% от объёма куска), единичные поверхностные трещины (не более 10% от объёма куска), неглубокие раковины. Не допускаются: внутренние и многочисленные поверхностные трещины (свыше 10% от объёма куска), глубокие раковины, объемные поверхностные включения органического и неорганического происхождения (свыше 10% от объёма куска), наслоения пенистого янтаря, внутренняя и поверхностная сахаристость кусков, куски янтаря слоистой структуры. Масса куска янтаря 500 -1000 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	от 0% до 100%
	Янтарный_Набор Янтарь поделочный сортированный 500-1000 гр. - от 0% до 100%, 300-500 гр. - от 0% до 100%, 200-300 гр. - от 0% до 100%, 100-200 гр - от 0% до 100%Ян. подел.50-100гр.-от 0% до 100% (в т.ч. 1 сорт-от 0% до 100%(КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%),  2 сорт - от 0% до 100% (КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%),  и 3 сорт от 0% до 100% (КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%)), 20-50гр.-от 0% до 100% (в т.ч. 1 сорт-от 0% до 100%(КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%),  2 сорт - от 0% до 100% (КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%),  и 3 сорт от 0% до 100% (КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%)),10-20гр. - от 0% до 100% (в т.ч. 1 сорт-от 0% до 100%(КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%),  2 сорт - от 0% до 100% (КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%),  и 3 сорт от 0% до 100% (КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%)), 5-10гр.-от 0% до 100% (в т.ч. 1 сорт-от 0% до 100%(КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%),  2 сорт -от 0% до 100% (КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%),  и 3 сорт от 0% до 100% (КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%)),2-5гр.-от 0% до 100%, +16мм-от 0% до 100%, +14мм-от 0% до 100%, +11,5 мм-от 0% до 100%, +8-11.5мм-от 0% до 100%, +4-8мм-от 0% до 100%, -4мм-от 0% до 100%, Лак черный 200-300 гр.-от 0% до 100%, лак черный 100-200 гр.-от 0% до 100%, лак черный 50-100 гр.-от 0% до 100%, лак черный20-50 гр.-от 0% до 100%, лак черный 10-20 гр.-от 0% до 100%, лак черный 5-10 гр.-от 0% до 100%_РЛ_S

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9911250
	СТО 00227092.001-2011
	 Янтарь  представляет собой крупные монолитные куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: сколы куска, рассредоточенные внутренние грязевые включения и необъемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (не более 30% от объема куска), тонкая сахаристая корка, неглубокие поверхностные  внутренние трещины (не более 30% от объёма куска), не угрожающие целостности куска, раковины. Не допускаются:  глубоко проникающие внутренние и многочисленные поверхностные трещины (свыше 30% от объёма куска), объемные внутренние и поверхностные включения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), многочисленные глубокие раковины и внутренняя сахаристость кусков, объемные наслоения пенистого и рыхлого янтаря, куски янтаря слоистой структуры. Масса куска янтаря 500-1000 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9911350
	СТО 00227092.001-2011
	 Янтарь  представляет собой крупные куски монолитной и слоистой структуры неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: сколы куска, объемные внутренние грязевые включения и объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), глубоко проникающие поверхностные и внутренние трещины (свыше 30% от объёма куска), многочисленные глубокие раковины, куски янтаря рыхлой, слоистой и трещиноватой структуры, куски янтаря с внешней и внутренней сахаристостью, куски янтаря, состоящие из двух плоскостей. Не допускается: куски янтаря «Лак чёрный» и куски янтаря, имеющие пенистую слоистость. Масса куска янтаря 500-1000 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9911130
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой  монолитные куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: сколы куска, незначительные поверхностные и точечные внутренние включения органического и неорганического происхождения (не более 10% от объёма куска), единичные поверхностные трещины (не более 10% от объёма куска), неглубокие раковины. Не допускаются: внутренние и многочисленные поверхностные трещины (свыше 10% от объёма куска), глубокие раковины, объемные поверхностные включения органического и неорганического происхождения (свыше 10% от объёма куска), наслоения пенистого янтаря, внутренняя и поверхностная сахаристость кусков, куски янтаря слоистой структуры. Масса куска янтаря 300-500 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9911230
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой крупные монолитные куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: сколы куска, рассредоточенные внутренние грязевые включения и необъемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (не более 30% от объема куска), тонкая сахаристая корка, неглубокие поверхностные  внутренние трещины (не более 30% от объёма куска), не угрожающие целостности куска, раковины. Не допускаются:  глубоко проникающие внутренние и многочисленные поверхностные трещины (свыше 30% от объёма куска), объемные внутренние и поверхностные включения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), многочисленные глубокие раковины и внутренняя сахаристость кусков, объемные наслоения пенистого и рыхлого янтаря, куски янтаря слоистой структуры. Масса куска янтаря 300-500 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9911330
	СТО 00227092.001-2011
	 Янтарь  представляет собой крупные куски монолитной и слоистой структуры неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: сколы куска, объемные внутренние грязевые включения и объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), глубоко проникающие поверхностные и внутренние трещины (свыше 30% от объёма куска), многочисленные глубокие раковины, куски янтаря рыхлой, слоистой и трещиноватой структуры, куски янтаря с внешней и внутренней сахаристостью, куски янтаря, состоящие из двух плоскостей. Не допускаются: куски янтаря «Лак чёрный» и куски янтаря, имеющие пенистую слоистость. Масса куска янтаря 300-500 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9911120
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой  монолитные куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: сколы куска, незначительные поверхностные и точечные внутренние включения органического и неорганического происхождения (не более 10% от объёма куска), единичные поверхностные трещины (не более 10% от объёма куска), неглубокие раковины. Не допускаются: внутренние и многочисленные поверхностные трещины (свыше 10% от объёма куска), глубокие раковины, объемные поверхностные включения органического и неорганического происхождения (свыше 10% от объёма куска), наслоения пенистого янтаря, внутренняя и поверхностная сахаристость кусков, куски янтаря слоистой структуры. Масса куска янтаря 200-300 гр.
Содержание в биржевом товаре -от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9911220
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой крупные монолитные куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: сколы куска, рассредоточенные внутренние грязевые включения и необъемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (не более 30% от объема куска), тонкая сахаристая корка, неглубокие поверхностные  внутренние трещины (не более 30% от объёма куска), не угрожающие целостности куска, раковины. Не допускаются:  глубоко проникающие внутренние и многочисленные поверхностные трещины (свыше 30% от объёма куска), объемные внутренние и поверхностные включения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), многочисленные глубокие раковины и внутренняя сахаристость кусков, объемные наслоения пенистого и рыхлого янтаря, куски янтаря слоистой структуры. Масса куска янтаря 200-300 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9911320
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой крупные куски монолитной и слоистой структуры неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: сколы куска, объемные внутренние грязевые включения и объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), глубоко проникающие поверхностные и внутренние трещины (свыше 30% от объёма куска), многочисленные глубокие раковины, куски янтаря рыхлой, слоистой и трещиноватой структуры, куски янтаря с внешней и внутренней сахаристостью, куски янтаря, состоящие из двух плоскостей. Не допускаются: куски янтаря «Лак чёрный» и куски янтаря, имеющие пенистую слоистость. Масса куска янтаря 200-300 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9911110
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой  монолитные куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: сколы куска, незначительные поверхностные и точечные внутренние включения органического и неорганического происхождения (не более 10% от объёма куска), единичные поверхностные трещины (не более 10% от объёма куска), неглубокие раковины. Не допускаются: внутренние и многочисленные поверхностные трещины (свыше 10% от объёма куска), глубокие раковины, объемные поверхностные включения органического и неорганического происхождения (свыше 10% от объёма куска), наслоения пенистого янтаря, внутренняя и поверхностная сахаристость кусков, куски янтаря слоистой структуры. Масса куска янтаря 100-200 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9911210
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой крупные монолитные куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: сколы куска, рассредоточенные внутренние грязевые включения и необъемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (не более 30% от объема куска), тонкая сахаристая корка, неглубокие поверхностные  внутренние трещины (не более 30% от объёма куска), не угрожающие целостности куска, раковины. Не допускаются:  глубоко проникающие внутренние и многочисленные поверхностные трещины (свыше 30% от объёма куска), объемные внутренние и поверхностные включения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), многочисленные глубокие раковины и внутренняя сахаристость кусков, объемные наслоения пенистого и рыхлого янтаря, куски янтаря слоистой структуры. Масса куска янтаря 100-200 гр.
Содержание в биржевом товаре  - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9911310
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой крупные куски монолитной и слоистой структуры неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: сколы куска, объемные внутренние грязевые включения и объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), глубоко проникающие поверхностные и внутренние трещины (свыше 30% от объёма куска), многочисленные глубокие раковины, куски янтаря рыхлой, слоистой и трещиноватой структуры, куски янтаря с внешней и внутренней сахаристостью, куски янтаря, состоящие из двух плоскостей. Не допускаются: куски янтаря «Лак чёрный» и куски янтаря, имеющие пенистую слоистость. Масса куска янтаря 100-200 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9911105, 9911205, 9911305
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь представляет собой частично или полностью покрытые окисленной корочкой кусочки массой 50-100 гр. различной формы, артикулов 9911105, 9911205 и 9911305 по стандарту предприятия СТО 00227092.001-2011, в совокупности составляющих от 0% до 100% биржевого товара. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта.
Содержание янтаря массой 50-100 гр. в биржевом товаре следующее:
1-й сорт  - 9911105 -от 0% до 100%, по форме: компактный - от 0% до 100%, плоский - от 0% до 100%, по цвету: матовый -от 0% до 100%, прозрачный - от 0% до 100%.
2-й сорт  - 9911205 - от 0% до 100%, по форме: компактный - от 0% до 100%, плоский - от 0% до 100%, по цвету: матовый -от 0% до 100%, прозрачный - от 0% до 100%.
3-й сорт  -  9911305 - от 0% до 100%, по форме: компактный - от 0% до 100%, плоский - от 0% до 100%, по цвету: матовый -от 0% до 100%, прозрачный - от 0% до 100%.
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9911102, 9911202, 9911302
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь представляет собой частично или полностью покрытые окисленной корочкой кусочки массой 20-50 гр. различной формы, артикулов 9911102, 9911202 и 9911302 по стандарту предприятия СТО 00227092.001-2011, в совокупности составляющих от 0% до 100% биржевого товара. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта.
Содержание янтаря массой 20-50 гр. в биржевом товаре следующее:
1-й сорт  - 9911102 -от 0% до 100%, по форме: компактный - от 0% до 100%, плоский - от 0% до 100%, по цвету: матовый -от 0% до 100%, прозрачный - от 0% до 100%.
2-й сорт  - 9911202 - от 0% до 100%, по форме: компактный - от 0% до 100%, плоский - от 0% до 100%, по цвету: матовый -от 0% до 100%, прозрачный - от 0% до 100%.
3-й сорт  -  9911302 - от 0% до 100%, по форме: компактный - от 0% до 100%, плоский - от 0% до 100%, по цвету: матовый -от 0% до 100%, прозрачный - от 0% до 100%.
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9911101, 9911201, 9911301
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь представляет собой частично или полностью покрытые окисленной корочкой кусочки массой 10-20 гр. различной формы, артикулов 9911101, 9911201 и 9911301 по стандарту предприятия СТО 00227092.001-2011, в совокупности составляющих от 0% до 100% биржевого товара. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта.
Содержание янтаря массой 10-20 гр. в биржевом товаре следующее:
1-й сорт  - 9911101 -от 0% до 100%, по форме: компактный - от 0% до 100%, плоский - от 0% до 100%, по цвету: матовый -от 0% до 100%, прозрачный - от 0% до 100%.
2-й сорт  - 9911201 - от 0% до 100%, по форме: компактный - от 0% до 100%, плоский - от 0% до 100%, по цвету: матовый -от 0% до 100%, прозрачный - от 0% до 100%.
3-й сорт  -  9911301 - от 0% до 100%, по форме: компактный - от 0% до 100%, плоский - от 0% до 100%, по цвету: матовый -от 0% до 100%, прозрачный - от 0% до 100%.
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9911100, 9911200, 9911300
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь представляет собой частично или полностью покрытые окисленной корочкой кусочки массой 5-10 гр. различной формы, артикулов 9911100, 9911200 и 9911300 по стандарту предприятия СТО 00227092.001-2011, в совокупности составляющих от 0% до 100% биржевого товара. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта.
Содержание янтаря массой 5-10 гр. в биржевом товаре следующее:
1-й сорт  - 9911100 -от 0% до 100%, по форме: компактный - от 0% до 100%, плоский - от 0% до 100%, по цвету: матовый -от 0% до 100%, прозрачный - от 0% до 100%.
2-й сорт  - 9911200 - от 0% до 100%, по форме: компактный - от 0% до 100%, плоский - от 0% до 100%, по цвету: матовый -от 0% до 100%, прозрачный - от 0% до 100%.
3-й сорт  -  9911300 - от 0% до 100%, по форме: компактный - от 0% до 100%, плоский - от 0% до 100%, по цвету: матовый -от 0% до 100%, прозрачный - от 0% до 100%.
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9911416
	СТО 00227092.001-2011
	 Янтарь поделочный представляет собой монолитные и слоистые, компактные (объемные) и плоские куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков ,свойственных природному янтарю. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта.  Допускаются: сколы куска, объемные внутренние грязевые включения и объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (не более 50% от объема куска), глубоко проникающие поверхностные и внутренние трещины, многочисленные глубокие раковины, куски янтаря рыхлой, слоистой и трещиноватой структуры, куски янтаря с внешней и внутренней сахаристостью, куски янтаря, состоящие из двух плоскостей. Не допускаются: многочисленные внутренние и поверхностные включения органического и неорганического происхождения, превышающие 50% от объема куска.  Масса куска 2-5 гр.
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9922416
	СТО 00227092.001-2011
	 Янтарь представляет собой кусочки неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой.   Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Янтарь может быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: кусочки янтаря в неограниченном количестве с внутренними и поверхностными трещинами, включениями органического и неорганического происхождения, раковинами, кусочки слоистой, трещиноватой структуры. Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой – не более 10%, наличие древесной щепы и других включений – не более 1%, песчано-глинистых материалов – не более 0,3% от общей массы янтаря, кусков янтаря с  шириной менее 16мм  - не более 10%. Ширина кусочков более 16мм, но менее 23мм.
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9922414
	СТО 00227092.001-2011
	 Янтарь представляет собой кусочки неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой.   Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Янтарь может быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: кусочки янтаря в неограниченном количестве с внутренними и поверхностными трещинами, включениями органического и неорганического происхождения, раковинами, кусочки слоистой, трещиноватой структуры. Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой – не более 10%, наличие древесной щепы и других включений – не более 1%, песчано-глинистых материалов – не более 0,3% от общей массы янтаря, наличие кусков янтаря с шириной менее 14мм - не более 10%. Ширина кусочков более 14мм, но менее 16мм.
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9922411
	СТО 00227092.001-2011
	 Янтарь представляет собой кусочки неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой.  Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Янтарь может быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются:кусочки янтаря в неограниченном количестве с внутренними и поверхностными трещинами, включениями органического и неорганического происхождения, раковинами, кусочки слоистой, трещиноватой структуры. Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой – не более 10%, наличие древесной щепы и других включений – не более 1%, песчано-глинистых материалов – не более 0,3% от общей массы янтаря. Ширина кусочков более 11,5мм, но менее 14мм.
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9922407
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь представляет собой куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой.   Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Янтарь может быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. кусочки янтаря в неограниченном количестве с внутренними и поверхностными трещинами, включениями органического и неорганического происхождения, раковинами, кусочки слоистой, трещиноватой структуры. Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой – не более 10%, наличие древесной щепы и других включений – не более 1%, песчано-глинистых материалов – не более 0,3% от общей массы янтаря, наличие кусков янтаря с шириной менее 8мм - не более 10%.
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9922404
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь представляет собой куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой.   Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Янтарь может быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: кусочки янтаря в неограниченном количестве с внутренними и поверхностными трещинами, включениями органического и неорганического происхождения, раковинами, кусочки слоистой, трещиноватой структуры. Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой – не более 10%, наличие древесной щепы и других включений – не более 1%, песчано-глинистых материалов – не более 0,3% от общей массы янтаря, наличие кусков янтаря с шириной менее 4мм - не более 10%.
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9942404
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь представляет собой кусочки неопределенной формы, частично били полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Янтарь может быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: раковины, трещины, включения органического и неорганического происхождения, содержание кусков янтаря с пенистой структурой, лигнитов - не более 25%, кусочков янтаря с шириной менее 2мм (пыль) - не более 25%, наличие древесной щепы и других включений не более 1%.
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9932420
	СТО 00227092.001-2011
	 Янтарь  представляет собой крупные куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: глубоко проникающие поверхностные и внутренние трещины, глубокие и многочисленные раковины, объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения и внутренние грязевые включения в неограниченном количестве, внутренняя сахаристость кусков, куски янтаря рыхлой слоистой, пенистой, ноздреватой, меловой структуры.      Масса куска 200-300 гр.  
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9932410
	СТО 00227092.001-2011
	 Янтарь  представляет собой крупные куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: глубоко проникающие поверхностные и внутренние трещины, глубокие и многочисленные раковины, объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения и внутренние грязевые включения в неограниченном количестве, внутренняя сахаристость кусков, куски янтаря рыхлой слоистой, пенистой, ноздреватой, меловой структуры.      Масса куска 100-200 гр. 
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9932405
	СТО 00227092.001-2011
	 Янтарь  представляет собой  куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: глубоко проникающие поверхностные и внутренние трещины, глубокие и многочисленные раковины, объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения и внутренние грязевые включения в неограниченном количестве, внутренняя сахаристость кусков, куски янтаря рыхлой слоистой, пенистой, ноздреватой, меловой структуры.      Масса куска 50-100 гр.
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9932402
	СТО 00227092.001-2011
	 Янтарь  представляет собой  куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: глубоко проникающие поверхностные и внутренние трещины, глубокие и многочисленные раковины, объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения и внутренние грязевые включения в неограниченном количестве, внутренняя сахаристость кусков, куски янтаря рыхлой слоистой, пенистой, ноздреватой, меловой структуры.      Масса куска 20-50 гр.
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9932401
	СТО 00227092.001-2011
	 Янтарь  представляет собой  куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: глубоко проникающие поверхностные и внутренние трещины, глубокие и многочисленные раковины, объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения и внутренние грязевые включения в неограниченном количестве, внутренняя сахаристость кусков, куски янтаря рыхлой слоистой, пенистой, ноздреватой, меловой структуры.      Масса куска 10-20 гр.
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9932400
	СТО 00227092.001-2011
	 Янтарь  представляет собой  куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: глубоко проникающие поверхностные и внутренние трещины, глубокие и многочисленные раковины, объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения и внутренние грязевые включения в неограниченном количестве, внутренняя сахаристость кусков, куски янтаря рыхлой слоистой, пенистой, ноздреватой, меловой структуры.      Масса куска 5-10 гр.
	от 0% до 100%
	

	34
	Набор Янтарь поделочный сортированный 500-1000 гр. - от 0% до 100%, 300-500 гр. - от 0% до 100%, 200-300 гр. - от 0% до 100%, 100-200 гр - от 0% до 100%Ян. подел.50-100гр.-от 0% до 100% (в т.ч. 1 сорт-от 0% до 100%(КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%),  2 сорт - от 0% до 100% (КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%),  и 3 сорт от 0% до 100% (КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%)), 20-50гр.-от 0% до 100% (в т.ч. 1 сорт-от 0% до 100%(КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%),  2 сорт - от 0% до 100% (КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%),  и 3 сорт от 0% до 100% (КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%)),10-20гр. - от 0% до 100% (в т.ч. 1 сорт-от 0% до 100%(КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%),  2 сорт - от 0% до 100% (КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%),  и 3 сорт от 0% до 100% (КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%)), 5-10гр.-от 0% до 100% (в т.ч. 1 сорт-от 0% до 100%(КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%),  2 сорт -от 0% до 100% (КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%),  и 3 сорт от 0% до 100% (КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%)),2-5гр.-от 0% до 100%, +16мм-от 0% до 100%, +14мм-от 0% до 100%, +11,5 мм-от 0% до 100%, +8-11.5мм-от 0% до 100%, +4-8мм-от 0% до 100%, -4мм-от 0% до 100%, Лак черный 200-300 гр.-от 0% до 100%, лак черный 100-200 гр.-от 0% до 100%, лак черный 50-100 гр.-от 0% до 100%, лак черный20-50 гр.-от 0% до 100%, лак черный 10-20 гр.-от 0% до 100%, лак черный 5-10 гр.-от 0% до 100%
	2016, 2017, 2018,
2019
	9911150
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой  монолитные куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: сколы куска, незначительные поверхностные и точечные внутренние включения органического и неорганического происхождения (не более 10% от объёма куска), единичные поверхностные трещины (не более 10% от объёма куска), неглубокие раковины. Не допускаются: внутренние и многочисленные поверхностные трещины (свыше 10% от объёма куска), глубокие раковины, объемные поверхностные включения органического и неорганического происхождения (свыше 10% от объёма куска), наслоения пенистого янтаря, внутренняя и поверхностная сахаристость кусков, куски янтаря слоистой структуры. Масса куска янтаря 500 -1000 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	от 0% до 100%
	Янтарный_Набор Янтарь поделочный сортированный 500-1000 гр. - от 0% до 100%, 300-500 гр. - от 0% до 100%, 200-300 гр. - от 0% до 100%, 100-200 гр - от 0% до 100%Ян. подел.50-100гр.-от 0% до 100% (в т.ч. 1 сорт-от 0% до 100%(КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%),  2 сорт - от 0% до 100% (КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%),  и 3 сорт от 0% до 100% (КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%)), 20-50гр.-от 0% до 100% (в т.ч. 1 сорт-от 0% до 100%(КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%),  2 сорт - от 0% до 100% (КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%),  и 3 сорт от 0% до 100% (КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%)),10-20гр. - от 0% до 100% (в т.ч. 1 сорт-от 0% до 100%(КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%),  2 сорт - от 0% до 100% (КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%),  и 3 сорт от 0% до 100% (КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%)), 5-10гр.-от 0% до 100% (в т.ч. 1 сорт-от 0% до 100%(КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%),  2 сорт -от 0% до 100% (КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%),  и 3 сорт от 0% до 100% (КМ-от 0% до 100%, КП-от 0% до 100%, ПМ-от 0% до 100%, ПП-от 0% до 100%)),2-5гр.-от 0% до 100%, +16мм-от 0% до 100%, +14мм-от 0% до 100%, +11,5 мм-от 0% до 100%, +8-11.5мм-от 0% до 100%, +4-8мм-от 0% до 100%, -4мм-от 0% до 100%, Лак черный 200-300 гр.-от 0% до 100%, лак черный 100-200 гр.-от 0% до 100%, лак черный 50-100 гр.-от 0% до 100%, лак черный20-50 гр.-от 0% до 100%, лак черный 10-20 гр.-от 0% до 100%, лак черный 5-10 гр.-от 0% до 100%_РЛ_FCA

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9911250
	СТО 00227092.001-2011
	 Янтарь  представляет собой крупные монолитные куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: сколы куска, рассредоточенные внутренние грязевые включения и необъемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (не более 30% от объема куска), тонкая сахаристая корка, неглубокие поверхностные  внутренние трещины (не более 30% от объёма куска), не угрожающие целостности куска, раковины. Не допускаются:  глубоко проникающие внутренние и многочисленные поверхностные трещины (свыше 30% от объёма куска), объемные внутренние и поверхностные включения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), многочисленные глубокие раковины и внутренняя сахаристость кусков, объемные наслоения пенистого и рыхлого янтаря, куски янтаря слоистой структуры. Масса куска янтаря 500-1000 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9911350
	СТО 00227092.001-2011
	 Янтарь  представляет собой крупные куски монолитной и слоистой структуры неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются:сколы куска, объемные внутренние грязевые включения и объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), глубоко проникающие поверхностные и внутренние трещины (свыше 30% от объёма куска), многочисленные глубокие раковины, куски янтаря рыхлой, слоистой и трещиноватой структуры, куски янтаря с внешней и внутренней сахаристостью, куски янтаря, состоящие из двух плоскостей. Не допускается: куски янтаря «Лак чёрный» и куски янтаря, имеющие пенистую слоистость. Масса куска янтаря 500-1000 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9911130
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой  монолитные куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: сколы куска, незначительные поверхностные и точечные внутренние включения органического и неорганического происхождения (не более 10% от объёма куска), единичные поверхностные трещины (не более 10% от объёма куска), неглубокие раковины. Не допускаются: внутренние и многочисленные поверхностные трещины (свыше 10% от объёма куска), глубокие раковины, объемные поверхностные включения органического и неорганического происхождения (свыше 10% от объёма куска), наслоения пенистого янтаря, внутренняя и поверхностная сахаристость кусков, куски янтаря слоистой структуры. Масса куска янтаря 300-500 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9911230
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой крупные монолитные куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: сколы куска, рассредоточенные внутренние грязевые включения и необъемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (не более 30% от объема куска), тонкая сахаристая корка, неглубокие поверхностные  внутренние трещины (не более 30% от объёма куска), не угрожающие целостности куска, раковины. Не допускаются:  глубоко проникающие внутренние и многочисленные поверхностные трещины (свыше 30% от объёма куска), объемные внутренние и поверхностные включения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), многочисленные глубокие раковины и внутренняя сахаристость кусков, объемные наслоения пенистого и рыхлого янтаря, куски янтаря слоистой структуры. Масса куска янтаря 300-500 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9911330
	СТО 00227092.001-2011
	 Янтарь  представляет собой крупные куски монолитной и слоистой структуры неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: сколы куска, объемные внутренние грязевые включения и объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), глубоко проникающие поверхностные и внутренние трещины (свыше 30% от объёма куска), многочисленные глубокие раковины, куски янтаря рыхлой, слоистой и трещиноватой структуры, куски янтаря с внешней и внутренней сахаристостью, куски янтаря, состоящие из двух плоскостей. Не допускаются: куски янтаря «Лак чёрный» и куски янтаря, имеющие пенистую слоистость. Масса куска янтаря 300-500 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9911120
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой  монолитные куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: сколы куска, незначительные поверхностные и точечные внутренние включения органического и неорганического происхождения (не более 10% от объёма куска), единичные поверхностные трещины (не более 10% от объёма куска), неглубокие раковины. Не допускаются: внутренние и многочисленные поверхностные трещины (свыше 10% от объёма куска), глубокие раковины, объемные поверхностные включения органического и неорганического происхождения (свыше 10% от объёма куска), наслоения пенистого янтаря, внутренняя и поверхностная сахаристость кусков, куски янтаря слоистой структуры. Масса куска янтаря 200-300 гр.
Содержание в биржевом товаре -от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9911220
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой крупные монолитные куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: сколы куска, рассредоточенные внутренние грязевые включения и необъемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (не более 30% от объема куска), тонкая сахаристая корка, неглубокие поверхностные  внутренние трещины (не более 30% от объёма куска), не угрожающие целостности куска, раковины. Не допускаются:  глубоко проникающие внутренние и многочисленные поверхностные трещины (свыше 30% от объёма куска), объемные внутренние и поверхностные включения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), многочисленные глубокие раковины и внутренняя сахаристость кусков, объемные наслоения пенистого и рыхлого янтаря, куски янтаря слоистой структуры. Масса куска янтаря 200-300 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9911320
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой крупные куски монолитной и слоистой структуры неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: сколы куска, объемные внутренние грязевые включения и объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), глубоко проникающие поверхностные и внутренние трещины (свыше 30% от объёма куска), многочисленные глубокие раковины, куски янтаря рыхлой, слоистой и трещиноватой структуры, куски янтаря с внешней и внутренней сахаристостью, куски янтаря, состоящие из двух плоскостей. Не допускаются: куски янтаря «Лак чёрный» и куски янтаря, имеющие пенистую слоистость. Масса куска янтаря 200-300 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9911110
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой  монолитные куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: сколы куска, незначительные поверхностные и точечные внутренние включения органического и неорганического происхождения (не более 10% от объёма куска), единичные поверхностные трещины (не более 10% от объёма куска), неглубокие раковины. Не допускаются: внутренние и многочисленные поверхностные трещины (свыше 10% от объёма куска), глубокие раковины, объемные поверхностные включения органического и неорганического происхождения (свыше 10% от объёма куска), наслоения пенистого янтаря, внутренняя и поверхностная сахаристость кусков, куски янтаря слоистой структуры. Масса куска янтаря 100-200 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9911210
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой крупные монолитные куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: сколы куска, рассредоточенные внутренние грязевые включения и необъемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (не более 30% от объема куска), тонкая сахаристая корка, неглубокие поверхностные  внутренние трещины (не более 30% от объёма куска), не угрожающие целостности куска, раковины. Не допускаются:  глубоко проникающие внутренние и многочисленные поверхностные трещины (свыше 30% от объёма куска), объемные внутренние и поверхностные включения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), многочисленные глубокие раковины и внутренняя сахаристость кусков, объемные наслоения пенистого и рыхлого янтаря, куски янтаря слоистой структуры. Масса куска янтаря 100-200 гр.
Содержание в биржевом товаре  - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9911310
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой крупные куски монолитной и слоистой структуры неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: сколы куска, объемные внутренние грязевые включения и объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), глубоко проникающие поверхностные и внутренние трещины (свыше 30% от объёма куска), многочисленные глубокие раковины, куски янтаря рыхлой, слоистой и трещиноватой структуры, куски янтаря с внешней и внутренней сахаристостью, куски янтаря, состоящие из двух плоскостей. Не допускаются: куски янтаря «Лак чёрный» и куски янтаря, имеющие пенистую слоистость. Масса куска янтаря 100-200 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9911105, 9911205, 9911305
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь представляет собой частично или полностью покрытые окисленной корочкой кусочки массой 50-100 гр. различной формы, артикулов 9911105, 9911205 и 9911305 по стандарту предприятия СТО 00227092.001-2011, в совокупности составляющих от 0% до 100% биржевого товара. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта.
Содержание янтаря массой 50-100 гр. в биржевом товаре следующее:
1-й сорт  - 9911105 -от 0% до 100%, по форме: компактный - от 0% до 100%, плоский - от 0% до 100%, по цвету: матовый -от 0% до 100%, прозрачный - от 0% до 100%.
2-й сорт  - 9911205 - от 0% до 100%, по форме: компактный - от 0% до 100%, плоский - от 0% до 100%, по цвету: матовый -от 0% до 100%, прозрачный - от 0% до 100%.
3-й сорт  -  9911305 - от 0% до 100%, по форме: компактный - от 0% до 100%, плоский - от 0% до 100%, по цвету: матовый -от 0% до 100%, прозрачный - от 0% до 100%.
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9911102, 9911202, 9911302
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь представляет собой частично или полностью покрытые окисленной корочкой кусочки массой 20-50 гр. различной формы, артикулов 9911102, 9911202 и 9911302 по стандарту предприятия СТО 00227092.001-2011, в совокупности составляющих от 0% до 100% биржевого товара. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта.
Содержание янтаря массой 20-50 гр. в биржевом товаре следующее:
1-й сорт  - 9911102 -от 0% до 100%, по форме: компактный - от 0% до 100%, плоский - от 0% до 100%, по цвету: матовый -от 0% до 100%, прозрачный - от 0% до 100%.
2-й сорт  - 9911202 - от 0% до 100%, по форме: компактный - от 0% до 100%, плоский - от 0% до 100%, по цвету: матовый -от 0% до 100%, прозрачный - от 0% до 100%.
3-й сорт  -  9911302 - от 0% до 100%, по форме: компактный - от 0% до 100%, плоский - от 0% до 100%, по цвету: матовый -от 0% до 100%, прозрачный - от 0% до 100%.
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9911101, 9911201, 9911301
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь представляет собой частично или полностью покрытые окисленной корочкой кусочки массой 10-20 гр. различной формы, артикулов 9911101, 9911201 и 9911301 по стандарту предприятия СТО 00227092.001-2011, в совокупности составляющих от 0% до 100% биржевого товара. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта.
Содержание янтаря массой 10-20 гр. в биржевом товаре следующее:
1-й сорт  - 9911101 -от 0% до 100%, по форме: компактный - от 0% до 100%, плоский - от 0% до 100%, по цвету: матовый -от 0% до 100%, прозрачный - от 0% до 100%.
2-й сорт  - 9911201 - от 0% до 100%, по форме: компактный - от 0% до 100%, плоский - от 0% до 100%, по цвету: матовый -от 0% до 100%, прозрачный - от 0% до 100%.
3-й сорт  -  9911301 - от 0% до 100%, по форме: компактный - от 0% до 100%, плоский - от 0% до 100%, по цвету: матовый -от 0% до 100%, прозрачный - от 0% до 100%.
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9911100, 9911200, 9911300
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь представляет собой частично или полностью покрытые окисленной корочкой кусочки массой 5-10 гр. различной формы, артикулов 9911100, 9911200 и 9911300 по стандарту предприятия СТО 00227092.001-2011, в совокупности составляющих от 0% до 100% биржевого товара. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта.
Содержание янтаря массой 5-10 гр. в биржевом товаре следующее:
1-й сорт  - 9911100 -от 0% до 100%, по форме: компактный - от 0% до 100%, плоский - от 0% до 100%, по цвету: матовый -от 0% до 100%, прозрачный - от 0% до 100%.
2-й сорт  - 9911200 - от 0% до 100%, по форме: компактный - от 0% до 100%, плоский - от 0% до 100%, по цвету: матовый -от 0% до 100%, прозрачный - от 0% до 100%.
3-й сорт  -  9911300 - от 0% до 100%, по форме: компактный - от 0% до 100%, плоский - от 0% до 100%, по цвету: матовый -от 0% до 100%, прозрачный - от 0% до 100%.
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9911416
	СТО 00227092.001-2011
	 Янтарь поделочный представляет собой монолитные и слоистые, компактные (объемные) и плоские куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков ,свойственных природному янтарю. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта.  Допускаются: сколы куска, объемные внутренние грязевые включения и объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (не более 50% от объема куска), глубоко проникающие поверхностные и внутренние трещины, многочисленные глубокие раковины, куски янтаря рыхлой, слоистой и трещиноватой структуры, куски янтаря с внешней и внутренней сахаристостью, куски янтаря, состоящие из двух плоскостей. Не допускаются: многочисленные внутренние и поверхностные включения органического и неорганического происхождения, превышающие 50% от объема куска.  Масса куска 2-5 гр.
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9922416
	СТО 00227092.001-2011
	 Янтарь представляет собой кусочки неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой.   Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Янтарь может быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: кусочки янтаря в неограниченном количестве с внутренними и поверхностными трещинами, включениями органического и неорганического происхождения, раковинами, кусочки слоистой, трещиноватой структуры. Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой – не более 10%, наличие древесной щепы и других включений – не более 1%, песчано-глинистых материалов – не более 0,3% от общей массы янтаря, кусков янтаря с  шириной менее 16мм  - не более 10%. Ширина кусочков более 16мм, но менее 23мм.
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9922414
	СТО 00227092.001-2011
	 Янтарь представляет собой кусочки неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой.   Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Янтарь может быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: кусочки янтаря в неограниченном количестве с внутренними и поверхностными трещинами, включениями органического и неорганического происхождения, раковинами, кусочки слоистой, трещиноватой структуры. Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой – не более 10%, наличие древесной щепы и других включений – не более 1%, песчано-глинистых материалов – не более 0,3% от общей массы янтаря, наличие кусков янтаря с шириной менее 14мм - не более 10%. Ширина кусочков более 14мм, но менее 16мм.
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9922411
	СТО 00227092.001-2011
	 Янтарь представляет собой кусочки неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой.  Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Янтарь может быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: кусочки янтаря в неограниченном количестве с внутренними и поверхностными трещинами, включениями органического и неорганического происхождения, раковинами, кусочки слоистой, трещиноватой структуры. Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой – не более 10%, наличие древесной щепы и других включений – не более 1%, песчано-глинистых материалов – не более 0,3% от общей массы янтаря. Ширина кусочков более 11,5мм, но менее 14мм.
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9922407
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь представляет собой куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой.   Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Янтарь может быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. кусочки янтаря в неограниченном количестве с внутренними и поверхностными трещинами, включениями органического и неорганического происхождения, раковинами, кусочки слоистой, трещиноватой структуры. Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой – не более 10%, наличие древесной щепы и других включений – не более 1%, песчано-глинистых материалов – не более 0,3% от общей массы янтаря, наличие кусков янтаря с шириной менее 8мм - не более 10%.
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9922404
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь представляет собой куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой.   Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Янтарь может быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: кусочки янтаря в неограниченном количестве с внутренними и поверхностными трещинами, включениями органического и неорганического происхождения, раковинами, кусочки слоистой, трещиноватой структуры. Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой – не более 10%, наличие древесной щепы и других включений – не более 1%, песчано-глинистых материалов – не более 0,3% от общей массы янтаря, наличие кусков янтаря с шириной менее 4мм - не более 10%.
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9942404
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь представляет собой кусочки неопределенной формы, частично били полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Янтарь может быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: раковины, трещины, включения органического и неорганического происхождения, содержание кусков янтаря с пенистой структурой, лигнитов - не более 25%, кусочков янтаря с шириной менее 2мм (пыль) - не более 25%, наличие древесной щепы и других включений не более 1%.
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9932420
	СТО 00227092.001-2011
	 Янтарь  представляет собой крупные куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: глубоко проникающие поверхностные и внутренние трещины, глубокие и многочисленные раковины, объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения и внутренние грязевые включения в неограниченном количестве, внутренняя сахаристость кусков, куски янтаря рыхлой слоистой, пенистой, ноздреватой, меловой структуры.      Масса куска 200-300 гр.  
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9932410
	СТО 00227092.001-2011
	 Янтарь  представляет собой крупные куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: глубоко проникающие поверхностные и внутренние трещины, глубокие и многочисленные раковины, объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения и внутренние грязевые включения в неограниченном количестве, внутренняя сахаристость кусков, куски янтаря рыхлой слоистой, пенистой, ноздреватой, меловой структуры.      Масса куска 100-200 гр. 
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9932405
	СТО 00227092.001-2011
	 Янтарь  представляет собой  куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: глубоко проникающие поверхностные и внутренние трещины, глубокие и многочисленные раковины, объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения и внутренние грязевые включения в неограниченном количестве, внутренняя сахаристость кусков, куски янтаря рыхлой слоистой, пенистой, ноздреватой, меловой структуры.      Масса куска 50-100 гр.
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9932402
	СТО 00227092.001-2011
	 Янтарь  представляет собой  куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: глубоко проникающие поверхностные и внутренние трещины, глубокие и многочисленные раковины, объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения и внутренние грязевые включения в неограниченном количестве, внутренняя сахаристость кусков, куски янтаря рыхлой слоистой, пенистой, ноздреватой, меловой структуры.      Масса куска 20-50 гр.
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9932401
	СТО 00227092.001-2011
	 Янтарь  представляет собой  куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: глубоко проникающие поверхностные и внутренние трещины, глубокие и многочисленные раковины, объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения и внутренние грязевые включения в неограниченном количестве, внутренняя сахаристость кусков, куски янтаря рыхлой слоистой, пенистой, ноздреватой, меловой структуры.      Масса куска 10-20 гр.
	от 0% до 100%
	

	
	
	2016, 2017, 2018,
2019
	9932400
	СТО 00227092.001-2011
	 Янтарь  представляет собой  куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: глубоко проникающие поверхностные и внутренние трещины, глубокие и многочисленные раковины, объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения и внутренние грязевые включения в неограниченном количестве, внутренняя сахаристость кусков, куски янтаря рыхлой слоистой, пенистой, ноздреватой, меловой структуры.      Масса куска 5-10 гр.
	от 0% до 100%
	



	35
	Микс Янтарь поделочный сортированный 500-1000 гр. 1, 2 и 3 сорт
	2016, 2017, 2018,
2019
	9911150М
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой  монолитные куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Цвет кусков янтаря - от матового до  полуматового (не менее 60% объема куска матового цвета и не более 40% объема куска прозрачного цвета). Допускаются: сколы на поверхности куска,   незначительные поверхностные и точечные внутренние включения органического и неорганического происхождения (не более 10% от объема куска), единичные  поверхностные трещины (не более 10% от объема куска), неглубокие раковины. Не допускаются: внутренние и многочисленные поверхностные  трещины (свыше 10% от объема куска), глубокие раковины,объемные поверхностные включения органического и неорганического происхождения (свыше 10% от объема куска), наслоения пенистого янтаря, внутренняя и внешняя сахаристость кусков,  куски янтаря слоистой структуры. Масса куска янтаря 500 -1000 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	100%
	Янтарный_Микс Янтарь поделоч. сортирован. 500-1000 гр.  1 сорт-от 0% до 100% в т.ч. (матовый от 0% до 100% и прозрачный от 0% до 100%), 2 сорт-от 0% до 100%в т.ч. (матовый от 0% до 100% и прозрачный от 0% до 100%), 3 сорт-от 0% до 100% в т.ч. (матовый от 0% до 100% и прозрачный от 0% до 100%)_ РЛ_S

	
	
	
	9911150П
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой  монолитные  куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Цвет кусков янтаря - от прозрачного до  полуматового ( свыше 40% объема куска прозрачного цвета). Допускаются: сколы на поверхности куска,   незначительные поверхностные и точечные внутренние включения органического и неорганического происхождения (не более 10% от объема куска), единичные  поверхностные трещины (не более 10% от объема куска), неглубокие раковины. Не допускаются: внутренние и многочисленные поверхностные  трещины (свыше 10% от объема куска), глубокие раковины,объемные поверхностные включения органического и неорганического происхождения (свыше 10% от объема куска), наслоения пенистого янтаря, внутренняя и внешняя сахаристость кусков,  куски янтаря слоистой структуры.
Масса куска янтаря 500 -1000 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	
	

	
	
	
	9911250М
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой монолитные  куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Цвет кусков янтаря от матового до  полуматового (не менее 60% объема куска матового цвета и не более 40% объема куска прозрачного цвета). Допускаются: сколы куска, рассредоточенные внутренние грязевые включения  и необъемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (не более 30% от объема куска), тонкая сахаристая корка, неглубокие поверхностные и внутренние трещины ( не более 30% от объема куска), не угрожающие целостности куска, раковины. Не допускаются:  глубоко проникающие внутренние и многочисленные поверхностные  трещины ( свыше 30% от объема куска),  объемные внутренние и поверхностные включения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), многочисленные глубокие раковины и внутренняя сахаристость кусков, объемные наслоения пенистого и рыхлого янтаря, куски янтаря слоистой структуры.
Масса куска янтаря 500 -1000 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	
	

	
	
	
	9911250П
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой монолитные  куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Цвет кусков янтаря от прозрачного до полуматового (свыше 40% объема куска прозрачного цвета). Допускаются: сколы куска, рассредоточенные внутренние грязевые включения  и необъемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (не более 30% от объема куска), тонкая сахаристая корка, неглубокие поверхностные и внутренние трещины ( не более 30% от объема куска), не угрожающие целостности куска, раковины. Не допускаются:  глубоко проникающие внутренние и многочисленные поверхностные  трещины (свыше 30% от объема куска),  объемные внутренние и поверхностные включения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), многочисленные глубокие раковины и внутренняя сахаристость кусков, объемные наслоения пенистого и рыхлого янтаря, куски янтаря слоистой структуры.
Масса куска янтаря 500 -1000 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	
	

	
	
	
	9911350М
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой монолитные и слоистые куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Цвет кусков янтаря от матового до полуматового (не менее 60% объема куска матового цвета и не более 40% объема куска прозрачного цвета). Допускаются: глубоко проникающие поверхностные и сквозные внутренние трещины, глубокие и многочисленные раковины,в неограниченном количестве внутренние и поверхностные грязевые включения,   объемные наслоения пенистого, слоистого рыхлого янтаря, внутренняя и поверхностная сахаристость кусков, куски янтаря рыхлой слоистой и пенистой структуры.
Масса куска янтаря 500 -1000 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	
	

	
	
	
	9911350П
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой  монолитные и  слоистые куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Цвет кусков янтаря от прозрачного до полуматового (свыше 40% объема куска прозрачного цвета).  Допускаются: глубоко проникающие поверхностные и сквозные внутренние трещины, глубокие и многочисленные раковины,в неограниченном количестве внутренние и поверхностные грязевые включения,   объемные наслоения пенистого, слоистого рыхлого янтаря, внутренняя и поверхностная сахаристость кусков, куски янтаря рыхлой слоистой и пенистой структуры.
Масса куска янтаря 500 -1000 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	
	

	36
	Микс Янтарь поделочный сортированный 500-1000 гр. 1, 2 и 3 сорт
	2016, 2017, 2018,
2019
	9911150М
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой  монолитные куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Цвет кусков янтаря - от матового до  полуматового (не менее 60% объема куска матового цвета и не более 40% объема куска прозрачного цвета). Допускаются: сколы на поверхности куска,   незначительные поверхностные и точечные внутренние включения органического и неорганического происхождения (не более 10% от объема куска), единичные  поверхностные трещины (не более 10% от объема куска), неглубокие раковины. Не допускаются: внутренние и многочисленные поверхностные  трещины (свыше 10% от объема куска), глубокие раковины,объемные поверхностные включения органического и неорганического происхождения (свыше 10% от объема куска), наслоения пенистого янтаря, внутренняя и внешняя сахаристость кусков,  куски янтаря слоистой структуры. Масса куска янтаря 500 -1000 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	100%
	Янтарный_Микс Янтарь поделоч. сортирован. 500-1000 гр.  1 сорт-от 0% до 100% в т.ч. (матовый от 0% до 100% и прозрачный от 0% до 100%), 2 сорт-от 0% до 100% в т.ч. (матовый от 0% до 100% и прозрачный от 0% до 100%), 3 сорт-от 0% до 100%в т.ч. (матовый от 0% до 100% и прозрачный от 0% до 100%)_ РЛ_FCA

	
	
	
	9911150П
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой  монолитные  куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Цвет кусков янтаря - от прозрачного до  полуматового ( свыше 40% объема куска прозрачного цвета). Допускаются: сколы на поверхности куска,   незначительные поверхностные и точечные внутренние включения органического и неорганического происхождения (не более 10% от объема куска), единичные  поверхностные трещины (не более 10% от объема куска), неглубокие раковины. Не допускаются: внутренние и многочисленные поверхностные  трещины (свыше 10% от объема куска), глубокие раковины,объемные поверхностные включения органического и неорганического происхождения (свыше 10% от объема куска), наслоения пенистого янтаря, внутренняя и внешняя сахаристость кусков,  куски янтаря слоистой структуры.
Масса куска янтаря 500 -1000 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	
	

	
	
	
	9911250М
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой монолитные  куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Цвет кусков янтаря от матового до  полуматового (не менее 60% объема куска матового цвета и не более 40% объема куска прозрачного цвета). Допускаются: сколы куска, рассредоточенные внутренние грязевые включения  и необъемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (не более 30% от объема куска), тонкая сахаристая корка, неглубокие поверхностные и внутренние трещины ( не более 30% от объема куска), не угрожающие целостности куска, раковины. Не допускаются:  глубоко проникающие внутренние и многочисленные поверхностные  трещины ( свыше 30% от объема куска),  объемные внутренние и поверхностные включения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), многочисленные глубокие раковины и внутренняя сахаристость кусков, объемные наслоения пенистого и рыхлого янтаря, куски янтаря слоистой структуры.
Масса куска янтаря 500 -1000 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	
	

	
	
	
	9911250П
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой монолитные  куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Цвет кусков янтаря от прозрачного до полуматового (свыше 40% объема куска прозрачного цвета). Допускаются: сколы куска, рассредоточенные внутренние грязевые включения  и необъемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (не более 30% от объема куска), тонкая сахаристая корка, неглубокие поверхностные и внутренние трещины ( не более 30% от объема куска), не угрожающие целостности куска, раковины. Не допускаются:  глубоко проникающие внутренние и многочисленные поверхностные  трещины (свыше 30% от объема куска),  объемные внутренние и поверхностные включения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), многочисленные глубокие раковины и внутренняя сахаристость кусков, объемные наслоения пенистого и рыхлого янтаря, куски янтаря слоистой структуры.
Масса куска янтаря 500 -1000 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	
	

	
	
	
	9911350М
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой монолитные и слоистые куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Цвет кусков янтаря от матового до полуматового (не менее 60% объема куска матового цвета и не более 40% объема куска прозрачного цвета). Допускаются: глубоко проникающие поверхностные и сквозные внутренние трещины, глубокие и многочисленные раковины,в неограниченном количестве внутренние и поверхностные грязевые включения,   объемные наслоения пенистого, слоистого рыхлого янтаря, внутренняя и поверхностная сахаристость кусков, куски янтаря рыхлой слоистой и пенистой структуры.
Масса куска янтаря 500 -1000 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	
	

	
	
	
	9911350П
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой  монолитные и  слоистые куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Цвет кусков янтаря от прозрачного до полуматового (свыше 40% объема куска прозрачного цвета).  Допускаются: глубоко проникающие поверхностные и сквозные внутренние трещины, глубокие и многочисленные раковины,в неограниченном количестве внутренние и поверхностные грязевые включения,   объемные наслоения пенистого, слоистого рыхлого янтаря, внутренняя и поверхностная сахаристость кусков, куски янтаря рыхлой слоистой и пенистой структуры.
Масса куска янтаря 500 -1000 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	
	

	37
	Микс Янтарь поделочный сортированный 300-500 гр. 1, 2 и 3 сорт
	2016, 2017, 2018,
2019
	9911130М
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой  монолитные куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Цвет кусков янтаря - от матового до  полуматового (не менее 60% объема куска матового цвета и не более 40% объема куска прозрачного цвета). Допускаются: сколы на поверхности куска,   незначительные поверхностные и точечные внутренние включения органического и неорганического происхождения (не более 10% от объема куска), единичные  поверхностные трещины (не более 10% от объема куска), неглубокие раковины. Не допускаются: внутренние и многочисленные поверхностные  трещины (свыше 10% от объема куска), глубокие раковины,объемные поверхностные включения органического и неорганического происхождения (свыше 10% от объема куска), наслоения пенистого янтаря, внутренняя и внешняя сахаристость кусков,  куски янтаря слоистой структуры. 
Масса куска янтаря 300 -500 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	100%
	Янтарный_Микс Янтарь поделоч. сортирован. 300-500 гр.  1 сорт-от 0% до 100% в т.ч. (матовый от 0% до 100% и прозрачный от 0% до 100%), 2 сорт-от 0% до 100% в т.ч. (матовый от 0% до 100% и прозрачный от 0% до 100%), 3 сорт-от 0% до 100% в т.ч. (матовый от 0% до 100% и прозрачный от 0% до 100%)_ РЛ_S

	
	
	
	9911130П
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой  монолитные  куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Цвет кусков янтаря - от прозрачного до  полуматового ( свыше 40% объема куска прозрачного цвета). Допускаются: сколы на поверхности куска,   незначительные поверхностные и точечные внутренние включения органического и неорганического происхождения (не более 10% от объема куска), единичные  поверхностные трещины (не более 10% от объема куска), неглубокие раковины. Не допускаются: внутренние и многочисленные поверхностные  трещины (свыше 10% от объема куска), глубокие раковины,объемные поверхностные включения органического и неорганического происхождения (свыше 10% от объема куска), наслоения пенистого янтаря, внутренняя и внешняя сахаристость кусков,  куски янтаря слоистой структуры.
Масса куска янтаря 300 -500 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	
	

	
	
	
	9911230М
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой монолитные  куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Цвет кусков янтаря от матового до  полуматового (не менее 60% объема куска матового цвета и не более 40% объема куска прозрачного цвета). Допускаются: сколы куска, рассредоточенные внутренние грязевые включения  и необъемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (не более 30% от объема куска), тонкая сахаристая корка, неглубокие поверхностные и внутренние трещины ( не более 30% от объема куска), не угрожающие целостности куска, раковины. Не допускаются:  глубоко проникающие внутренние и многочисленные поверхностные  трещины ( свыше 30% от объема куска),  объемные внутренние и поверхностные включения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), многочисленные глубокие раковины и внутренняя сахаристость кусков, объемные наслоения пенистого и рыхлого янтаря, куски янтаря слоистой структуры.
Масса куска янтаря 300 -500 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	
	

	
	
	
	9911230П
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой монолитные  куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Цвет кусков янтаря от прозрачного до полуматового (свыше 40% объема куска прозрачного цвета). Допускаются: сколы куска, рассредоточенные внутренние грязевые включения  и необъемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (не более 30% от объема куска), тонкая сахаристая корка, неглубокие поверхностные и внутренние трещины ( не более 30% от объема куска), не угрожающие целостности куска, раковины. Не допускаются:  глубоко проникающие внутренние и многочисленные поверхностные  трещины (свыше 30% от объема куска),  объемные внутренние и поверхностные включения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), многочисленные глубокие раковины и внутренняя сахаристость кусков, объемные наслоения пенистого и рыхлого янтаря, куски янтаря слоистой структуры.
Масса куска янтаря 300 -500 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	
	

	
	
	
	9911330М
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой монолитные и слоистые куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Цвет кусков янтаря от матового до полуматового (не менее 60% объема куска матового цвета и не более 40% объема куска прозрачного цвета). Допускаются: глубоко проникающие поверхностные и сквозные внутренние трещины, глубокие и многочисленные раковины,в неограниченном количестве внутренние и поверхностные грязевые включения,   объемные наслоения пенистого, слоистого рыхлого янтаря, внутренняя и поверхностная сахаристость кусков, куски янтаря рыхлой слоистой и пенистой структуры.
Масса куска янтаря 300 -500 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	
	

	
	
	
	9911330П
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой  монолитные и  слоистые куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Цвет кусков янтаря от прозрачного до полуматового (свыше 40% объема куска прозрачного цвета).  Допускаются: глубоко проникающие поверхностные и сквозные внутренние трещины, глубокие и многочисленные раковины,в неограниченном количестве внутренние и поверхностные грязевые включения,   объемные наслоения пенистого, слоистого рыхлого янтаря, внутренняя и поверхностная сахаристость кусков, куски янтаря рыхлой слоистой и пенистой структуры.
Масса куска янтаря 300 -500 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	
	

	38
	Микс Янтарь поделочный сортированный 300-500 гр. 1, 2 и 3 сорт
	2016, 2017, 2018,
2019
	9911130М
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой  монолитные куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Цвет кусков янтаря - от матового до  полуматового (не менее 60% объема куска матового цвета и не более 40% объема куска прозрачного цвета). Допускаются: сколы на поверхности куска,   незначительные поверхностные и точечные внутренние включения органического и неорганического происхождения (не более 10% от объема куска), единичные  поверхностные трещины (не более 10% от объема куска), неглубокие раковины. Не допускаются: внутренние и многочисленные поверхностные  трещины (свыше 10% от объема куска), глубокие раковины,объемные поверхностные включения органического и неорганического происхождения (свыше 10% от объема куска), наслоения пенистого янтаря, внутренняя и внешняя сахаристость кусков,  куски янтаря слоистой структуры. 
Масса куска янтаря 300 -500 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	100%
	Янтарный_Микс Янтарь поделоч. сортирован. 300-500 гр.  1 сорт-от 0% до 100% в т.ч. (матовый от 0% до 100% и прозрачный от 0% до 100%), 2 сорт-от 0% до 100% в т.ч. (матовый от 0% до 100% и прозрачный от 0% до 100%), 3 сорт-от 0% до 100% в т.ч. (матовый от 0% до 100% и прозрачный от 0% до 100%)_ РЛ_FCA

	
	
	
	9911130П
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой  монолитные  куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Цвет кусков янтаря - от прозрачного до  полуматового ( свыше 40% объема куска прозрачного цвета). Допускаются: сколы на поверхности куска,   незначительные поверхностные и точечные внутренние включения органического и неорганического происхождения (не более 10% от объема куска), единичные  поверхностные трещины (не более 10% от объема куска), неглубокие раковины. Не допускаются: внутренние и многочисленные поверхностные  трещины (свыше 10% от объема куска), глубокие раковины,объемные поверхностные включения органического и неорганического происхождения (свыше 10% от объема куска), наслоения пенистого янтаря, внутренняя и внешняя сахаристость кусков,  куски янтаря слоистой структуры.
Масса куска янтаря 300 -500 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	
	

	
	
	
	9911230М
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой монолитные  куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Цвет кусков янтаря от матового до  полуматового (не менее 60% объема куска матового цвета и не более 40% объема куска прозрачного цвета). Допускаются: сколы куска, рассредоточенные внутренние грязевые включения  и необъемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (не более 30% от объема куска), тонкая сахаристая корка, неглубокие поверхностные и внутренние трещины ( не более 30% от объема куска), не угрожающие целостности куска, раковины. Не допускаются:  глубоко проникающие внутренние и многочисленные поверхностные  трещины ( свыше 30% от объема куска),  объемные внутренние и поверхностные включения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), многочисленные глубокие раковины и внутренняя сахаристость кусков, объемные наслоения пенистого и рыхлого янтаря, куски янтаря слоистой структуры.
Масса куска янтаря 300 -500 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	
	

	
	
	
	9911230П
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой монолитные  куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Цвет кусков янтаря от прозрачного до полуматового (свыше 40% объема куска прозрачного цвета). Допускаются: сколы куска, рассредоточенные внутренние грязевые включения  и необъемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (не более 30% от объема куска), тонкая сахаристая корка, неглубокие поверхностные и внутренние трещины ( не более 30% от объема куска), не угрожающие целостности куска, раковины. Не допускаются:  глубоко проникающие внутренние и многочисленные поверхностные  трещины (свыше 30% от объема куска),  объемные внутренние и поверхностные включения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), многочисленные глубокие раковины и внутренняя сахаристость кусков, объемные наслоения пенистого и рыхлого янтаря, куски янтаря слоистой структуры.
Масса куска янтаря 300 -500 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	
	

	
	
	
	9911330М
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой монолитные и слоистые куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Цвет кусков янтаря от матового до полуматового (не менее 60% объема куска матового цвета и не более 40% объема куска прозрачного цвета). Допускаются: глубоко проникающие поверхностные и сквозные внутренние трещины, глубокие и многочисленные раковины,в неограниченном количестве внутренние и поверхностные грязевые включения,   объемные наслоения пенистого, слоистого рыхлого янтаря, внутренняя и поверхностная сахаристость кусков, куски янтаря рыхлой слоистой и пенистой структуры.
Масса куска янтаря 300 -500 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	
	

	
	
	
	9911330П
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой  монолитные и  слоистые куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Цвет кусков янтаря от прозрачного до полуматового (свыше 40% объема куска прозрачного цвета).  Допускаются: глубоко проникающие поверхностные и сквозные внутренние трещины, глубокие и многочисленные раковины,в неограниченном количестве внутренние и поверхностные грязевые включения,   объемные наслоения пенистого, слоистого рыхлого янтаря, внутренняя и поверхностная сахаристость кусков, куски янтаря рыхлой слоистой и пенистой структуры.
Масса куска янтаря 300 -500 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	
	

	39
	Микс Янтарь поделочный сортированный 200-300 гр. 1, 2 и 3 сорт
	2016, 2017, 2018,
2019
	9911120М
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой  монолитные куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Цвет кусков янтаря - от матового до  полуматового (не менее 60% объема куска матового цвета и не более 40% объема куска прозрачного цвета). Допускаются: сколы на поверхности куска,   незначительные поверхностные и точечные внутренние включения органического и неорганического происхождения (не более 10% от объема куска), единичные  поверхностные трещины (не более 10% от объема куска), неглубокие раковины. Не допускаются: внутренние и многочисленные поверхностные  трещины (свыше 10% от объема куска), глубокие раковины,объемные поверхностные включения органического и неорганического происхождения (свыше 10% от объема куска), наслоения пенистого янтаря, внутренняя и внешняя сахаристость кусков,  куски янтаря слоистой структуры. 
Масса куска янтаря 200 - 300 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	100%
	Янтарный_Микс Янтарь поделоч. сортирован. 200-300 гр.  1 сорт-от 0% до 100% в т.ч. (матовый от 0% до 100% и прозрачный от 0% до 100%); 2 сорт-от 0% до 100% в т.ч. (матовый от 0% до 100% и прозрачный от 0% до 100%); 3 сорт-от 0% до 100% в т.ч. (матовый от 0% до 100% и прозрачный от 0% до 100%)_ РЛ_S

	
	
	
	9911120П
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой  монолитные  куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Цвет кусков янтаря - от прозрачного до  полуматового ( свыше 40% объема куска прозрачного цвета). Допускаются: сколы на поверхности куска,   незначительные поверхностные и точечные внутренние включения органического и неорганического происхождения (не более 10% от объема куска), единичные  поверхностные трещины (не более 10% от объема куска), неглубокие раковины. Не допускаются: внутренние и многочисленные поверхностные  трещины (свыше 10% от объема куска), глубокие раковины,объемные поверхностные включения органического и неорганического происхождения (свыше 10% от объема куска), наслоения пенистого янтаря, внутренняя и внешняя сахаристость кусков,  куски янтаря слоистой структуры.
Масса куска янтаря 200 -300 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	
	

	
	
	
	9911220М
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой монолитные  куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Цвет кусков янтаря от матового до  полуматового (не менее 60% объема куска матового цвета и не более 40% объема куска прозрачного цвета). Допускаются: сколы куска, рассредоточенные внутренние грязевые включения  и необъемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (не более 30% от объема куска), тонкая сахаристая корка, неглубокие поверхностные и внутренние трещины ( не более 30% от объема куска), не угрожающие целостности куска, раковины. Не допускаются:  глубоко проникающие внутренние и многочисленные поверхностные  трещины ( свыше 30% от объема куска),  объемные внутренние и поверхностные включения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), многочисленные глубокие раковины и внутренняя сахаристость кусков, объемные наслоения пенистого и рыхлого янтаря, куски янтаря слоистой структуры.
Масса куска янтаря 200 -300 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	
	

	
	
	
	9911220П
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой монолитные  куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Цвет кусков янтаря от прозрачного до полуматового (свыше 40% объема куска прозрачного цвета). Допускаются: сколы куска, рассредоточенные внутренние грязевые включения  и необъемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (не более 30% от объема куска), тонкая сахаристая корка, неглубокие поверхностные и внутренние трещины ( не более 30% от объема куска), не угрожающие целостности куска, раковины. Не допускаются:  глубоко проникающие внутренние и многочисленные поверхностные  трещины (свыше 30% от объема куска),  объемные внутренние и поверхностные включения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), многочисленные глубокие раковины и внутренняя сахаристость кусков, объемные наслоения пенистого и рыхлого янтаря, куски янтаря слоистой структуры.
Масса куска янтаря 200 -300 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	
	

	
	
	
	9911320М
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой монолитные и слоистые куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Цвет кусков янтаря от матового до полуматового (не менее 60% объема куска матового цвета и не более 40% объема куска прозрачного цвета). Допускаются: сколы куска, объемные внутренние грязевые включения   и объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), глубоко проникающие  поверхностные и внутренние трещины (свыше 30% от объема куска), многочисленные глубокие раковины, куски янтаря рыхлой слоистой и трещиноватой структуры, куски янтаря с внешней и внутренней сахаристостью, куски янтаря, состоящие из двух плоскостей.  Не допускаются: многочисленные внутренние и поверхностные включения органического и неорганического происхождения, превышающие  50% от объема куска (янтарь лак черный).
Масса куска янтаря 200 -300 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	
	

	
	
	
	9911320П
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой  монолитные и  слоистые куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Цвет кусков янтаря от прозрачного до полуматового (свыше 40% объема куска прозрачного цвета).  Допускаются: сколы куска, объемные внутренние грязевые включения   и объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), глубоко проникающие  поверхностные и внутренние трещины (свыше 30% от объема куска), многочисленные глубокие раковины, куски янтаря рыхлой слоистой и трещиноватой структуры, куски янтаря с внешней и внутренней сахаристостью, куски янтаря, состоящие из двух плоскостей.  Не допускаются: многочисленные внутренние и поверхностные включения органического и неорганического происхождения, составляющие свыше 50% от объема куска (янтарь лак черный).
Масса куска янтаря 200 -300 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	
	

	40
	Микс Янтарь поделочный сортированный 200-300 гр. 1, 2 и 3 сорт
	2016, 2017, 2018,
2019
	9911120М
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой  монолитные куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Цвет кусков янтаря - от матового до  полуматового (не менее 60% объема куска матового цвета и не более 40% объема куска прозрачного цвета). Допускаются: сколы на поверхности куска,   незначительные поверхностные и точечные внутренние включения органического и неорганического происхождения (не более 10% от объема куска), единичные  поверхностные трещины (не более 10% от объема куска), неглубокие раковины. Не допускаются: внутренние и многочисленные поверхностные  трещины (свыше 10% от объема куска), глубокие раковины,объемные поверхностные включения органического и неорганического происхождения (свыше 10% от объема куска), наслоения пенистого янтаря, внутренняя и внешняя сахаристость кусков,  куски янтаря слоистой структуры. 
Масса куска янтаря 200 - 300 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	100%
	Янтарный_Микс Янтарь поделоч. сортирован. 200-300 гр.  1 сорт-от 0% до 100% в т.ч. (матовый от 0% до 100% и прозрачный от 0% до 100%), 2 сорт-от 0% до 100% в т.ч. (матовый от 0% до 100% и прозрачный от 0% до 100%), 3 сорт-от 0% до 100% в т.ч. (матовый от 0% до 100% и прозрачный от 0% до 100%)_ РЛ_FCA

	
	
	
	9911120П
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой  монолитные  куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Цвет кусков янтаря - от прозрачного до  полуматового ( свыше 40% объема куска прозрачного цвета). Допускаются: сколы на поверхности куска,   незначительные поверхностные и точечные внутренние включения органического и неорганического происхождения (не более 10% от объема куска), единичные  поверхностные трещины (не более 10% от объема куска), неглубокие раковины. Не допускаются: внутренние и многочисленные поверхностные  трещины (свыше 10% от объема куска), глубокие раковины,объемные поверхностные включения органического и неорганического происхождения (свыше 10% от объема куска), наслоения пенистого янтаря, внутренняя и внешняя сахаристость кусков,  куски янтаря слоистой структуры.
Масса куска янтаря 200 -300 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	
	

	
	
	
	9911220М
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой монолитные  куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Цвет кусков янтаря от матового до  полуматового (не менее 60% объема куска матового цвета и не более 40% объема куска прозрачного цвета). Допускаются: сколы куска, рассредоточенные внутренние грязевые включения  и необъемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (не более 30% от объема куска), тонкая сахаристая корка, неглубокие поверхностные и внутренние трещины ( не более 30% от объема куска), не угрожающие целостности куска, раковины. Не допускаются:  глубоко проникающие внутренние и многочисленные поверхностные  трещины ( свыше 30% от объема куска),  объемные внутренние и поверхностные включения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), многочисленные глубокие раковины и внутренняя сахаристость кусков, объемные наслоения пенистого и рыхлого янтаря, куски янтаря слоистой структуры.
Масса куска янтаря 200 -300 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	
	

	
	
	
	9911220П
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой монолитные  куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Цвет кусков янтаря от прозрачного до полуматового (свыше 40% объема куска прозрачного цвета). Допускаются: сколы куска, рассредоточенные внутренние грязевые включения  и необъемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (не более 30% от объема куска), тонкая сахаристая корка, неглубокие поверхностные и внутренние трещины ( не более 30% от объема куска), не угрожающие целостности куска, раковины. Не допускаются:  глубоко проникающие внутренние и многочисленные поверхностные  трещины (свыше 30% от объема куска),  объемные внутренние и поверхностные включения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), многочисленные глубокие раковины и внутренняя сахаристость кусков, объемные наслоения пенистого и рыхлого янтаря, куски янтаря слоистой структуры.
Масса куска янтаря 200 -300 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	
	

	
	
	
	9911320М
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой монолитные и слоистые куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Цвет кусков янтаря от матового до полуматового (не менее 60% объема куска матового цвета и не более 40% объема куска прозрачного цвета). Допускаются: сколы куска, объемные внутренние грязевые включения   и объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), глубоко проникающие  поверхностные и внутренние трещины (свыше 30% от объема куска), многочисленные глубокие раковины, куски янтаря рыхлой слоистой и трещиноватой структуры, куски янтаря с внешней и внутренней сахаристостью, куски янтаря, состоящие из двух плоскостей.  Не допускаются: многочисленные внутренние и поверхностные включения органического и неорганического происхождения, превышающие  50% от объема куска (янтарь лак черный).
Масса куска янтаря 200 -300 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	
	

	
	
	
	9911320П
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой  монолитные и  слоистые куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Цвет кусков янтаря от прозрачного до полуматового (свыше 40% объема куска прозрачного цвета).  Допускаются: сколы куска, объемные внутренние грязевые включения   и объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), глубоко проникающие  поверхностные и внутренние трещины (свыше 30% от объема куска), многочисленные глубокие раковины, куски янтаря рыхлой слоистой и трещиноватой структуры, куски янтаря с внешней и внутренней сахаристостью, куски янтаря, состоящие из двух плоскостей.  Не допускаются: многочисленные внутренние и поверхностные включения органического и неорганического происхождения, составляющие свыше 50% от объема куска (янтарь лак черный).
Масса куска янтаря 200 -300 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	
	

	41
	Микс Янтарь поделочный сортированный 100-200 гр. 1, 2 и 3 сорт
	2016, 2017, 2018,
2019
	9911110М
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой  монолитные куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Цвет кусков янтаря - от матового до  полуматового (не менее 60% объема куска матового цвета и не более 40% объема куска прозрачного цвета). Допускаются: сколы на поверхности куска,   незначительные поверхностные и точечные внутренние включения органического и неорганического происхождения (не более 10% от объема куска), единичные  поверхностные трещины (не более 10% от объема куска), неглубокие раковины. Не допускаются: внутренние и многочисленные поверхностные  трещины (свыше 10% от объема куска), глубокие раковины,объемные поверхностные включения органического и неорганического происхождения (свыше 10% от объема куска), наслоения пенистого янтаря, внутренняя и внешняя сахаристость кусков,  куски янтаря слоистой структуры.
Масса куска янтаря 100 - 200 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	100%
	Янтарный_Микс Янтарь поделоч. сортирован. 100-200 гр.  1 сорт-от 0% до 100% в т.ч. (матовый от 0% до 100% и прозрачный от 0% до 100%), 2 сорт-от 0% до 100% в т.ч. (матовый от 0% до 100% и прозрачный от 0% до 100%), 3 сорт-от 0% до 100% в т.ч. (матовый от 0% до 100% и прозрачный от 0% до 100%)_ РЛ_S

	
	
	
	9911110П
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой  монолитные  куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Цвет кусков янтаря - от прозрачного до  полуматового ( свыше 40% объема куска прозрачного цвета). Допускаются: сколы на поверхности куска,   незначительные поверхностные и точечные внутренние включения органического и неорганического происхождения (не более 10% от объема куска), единичные  поверхностные трещины (не более 10% от объема куска), неглубокие раковины. Не допускаются: внутренние и многочисленные поверхностные  трещины (свыше 10% от объема куска), глубокие раковины,объемные поверхностные включения органического и неорганического происхождения (свыше 10% от объема куска), наслоения пенистого янтаря, внутренняя и внешняя сахаристость кусков,  куски янтаря слоистой структуры.
Масса куска янтаря 100 -200 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	
	

	
	
	
	9911210М
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой монолитные  куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Цвет кусков янтаря от матового до  полуматового (не менее 60% объема куска матового цвета и не более 40% объема куска прозрачного цвета). Допускаются: сколы куска, рассредоточенные внутренние грязевые включения  и необъемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (не более 30% от объема куска), тонкая сахаристая корка, неглубокие поверхностные и внутренние трещины ( не более 30% от объема куска), не угрожающие целостности куска, раковины. Не допускаются:  глубоко проникающие внутренние и многочисленные поверхностные  трещины ( свыше 30% от объема куска),  объемные внутренние и поверхностные включения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), многочисленные глубокие раковины и внутренняя сахаристость кусков, объемные наслоения пенистого и рыхлого янтаря, куски янтаря слоистой структуры.
Масса куска янтаря 100 -200 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	
	

	
	
	
	9911210П
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой монолитные  куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Цвет кусков янтаря от прозрачного до полуматового (свыше 40% объема куска прозрачного цвета). Допускаются: сколы куска, рассредоточенные внутренние грязевые включения  и необъемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (не более 30% от объема куска), тонкая сахаристая корка, неглубокие поверхностные и внутренние трещины ( не более 30% от объема куска), не угрожающие целостности куска, раковины. Не допускаются:  глубоко проникающие внутренние и многочисленные поверхностные  трещины (свыше 30% от объема куска),  объемные внутренние и поверхностные включения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), многочисленные глубокие раковины и внутренняя сахаристость кусков, объемные наслоения пенистого и рыхлого янтаря, куски янтаря слоистой структуры.
Масса куска янтаря 100 -200 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	
	

	
	
	
	9911310М
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой монолитные и слоистые куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Цвет кусков янтаря от матового до полуматового (не менее 60% объема куска матового цвета и не более 40% объема куска прозрачного цвета). Допускаются: сколы куска, объемные внутренние грязевые включения   и объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), глубоко проникающие  поверхностные и внутренние трещины (свыше 30% от объема куска), многочисленные глубокие раковины, куски янтаря рыхлой слоистой и трещиноватой структуры, куски янтаря с внешней и внутренней сахаристостью, куски янтаря, состоящие из двух плоскостей.  Не допускаются: многочисленные внутренние и поверхностные включения органического и неорганического происхождения, превышающие  50% от объема куска (янтарь лак черный).
Масса куска янтаря 100 -200 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	
	

	
	
	
	9911310П
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой  монолитные и  слоистые куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Цвет кусков янтаря от прозрачного до полуматового (свыше 40% объема куска прозрачного цвета).  Допускаются: сколы куска, объемные внутренние грязевые включения   и объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), глубоко проникающие  поверхностные и внутренние трещины (свыше 30% от объема куска), многочисленные глубокие раковины, куски янтаря рыхлой слоистой и трещиноватой структуры, куски янтаря с внешней и внутренней сахаристостью, куски янтаря, состоящие из двух плоскостей.  Не допускаются: многочисленные внутренние и поверхностные включения органического и неорганического происхождения, составляющие свыше 50% от объема куска (янтарь лак черный).
Масса куска янтаря 100 -200 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
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	Микс Янтарь поделочный сортированный 100-200 гр. 1, 2 и 3 сорт
	2016, 2017, 2018,
2019
	9911110М
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой  монолитные куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Цвет кусков янтаря - от матового до  полуматового (не менее 60% объема куска матового цвета и не более 40% объема куска прозрачного цвета). Допускаются: сколы на поверхности куска,   незначительные поверхностные и точечные внутренние включения органического и неорганического происхождения (не более 10% от объема куска), единичные  поверхностные трещины (не более 10% от объема куска), неглубокие раковины. Не допускаются: внутренние и многочисленные поверхностные  трещины (свыше 10% от объема куска), глубокие раковины,объемные поверхностные включения органического и неорганического происхождения (свыше 10% от объема куска), наслоения пенистого янтаря, внутренняя и внешняя сахаристость кусков,  куски янтаря слоистой структуры.
Масса куска янтаря 100 - 200 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	100%
	Янтарный_Микс Янтарь поделоч. сортирован. 100-200 гр.  1 сорт-от 0% до 100% в т.ч. (матовый от 0% до 100% и прозрачный от 0% до 100%), 2 сорт-от 0% до 100% в т.ч. (матовый от 0% до 100% и прозрачный от 0% до 100%), 3 сорт-от 0% до 100% в т.ч. (матовый от 0% до 100% и прозрачный от 0% до 100%)_ РЛ_FCA

	
	
	
	9911110П
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой  монолитные  куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Цвет кусков янтаря - от прозрачного до  полуматового ( свыше 40% объема куска прозрачного цвета). Допускаются: сколы на поверхности куска,   незначительные поверхностные и точечные внутренние включения органического и неорганического происхождения (не более 10% от объема куска), единичные  поверхностные трещины (не более 10% от объема куска), неглубокие раковины. Не допускаются: внутренние и многочисленные поверхностные  трещины (свыше 10% от объема куска), глубокие раковины,объемные поверхностные включения органического и неорганического происхождения (свыше 10% от объема куска), наслоения пенистого янтаря, внутренняя и внешняя сахаристость кусков,  куски янтаря слоистой структуры.
Масса куска янтаря 100 -200 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	
	

	
	
	
	9911210М
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой монолитные  куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Цвет кусков янтаря от матового до  полуматового (не менее 60% объема куска матового цвета и не более 40% объема куска прозрачного цвета). Допускаются: сколы куска, рассредоточенные внутренние грязевые включения  и необъемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (не более 30% от объема куска), тонкая сахаристая корка, неглубокие поверхностные и внутренние трещины ( не более 30% от объема куска), не угрожающие целостности куска, раковины. Не допускаются:  глубоко проникающие внутренние и многочисленные поверхностные  трещины ( свыше 30% от объема куска),  объемные внутренние и поверхностные включения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), многочисленные глубокие раковины и внутренняя сахаристость кусков, объемные наслоения пенистого и рыхлого янтаря, куски янтаря слоистой структуры.
Масса куска янтаря 100 -200 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	
	

	
	
	
	9911210П
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой монолитные  куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Цвет кусков янтаря от прозрачного до полуматового (свыше 40% объема куска прозрачного цвета). Допускаются: сколы куска, рассредоточенные внутренние грязевые включения  и необъемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (не более 30% от объема куска), тонкая сахаристая корка, неглубокие поверхностные и внутренние трещины ( не более 30% от объема куска), не угрожающие целостности куска, раковины. Не допускаются:  глубоко проникающие внутренние и многочисленные поверхностные  трещины (свыше 30% от объема куска),  объемные внутренние и поверхностные включения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), многочисленные глубокие раковины и внутренняя сахаристость кусков, объемные наслоения пенистого и рыхлого янтаря, куски янтаря слоистой структуры.
Масса куска янтаря 100 -200 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	
	

	
	
	
	9911310М
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой монолитные и слоистые куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Цвет кусков янтаря от матового до полуматового (не менее 60% объема куска матового цвета и не более 40% объема куска прозрачного цвета). Допускаются: сколы куска, объемные внутренние грязевые включения   и объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), глубоко проникающие  поверхностные и внутренние трещины (свыше 30% от объема куска), многочисленные глубокие раковины, куски янтаря рыхлой слоистой и трещиноватой структуры, куски янтаря с внешней и внутренней сахаристостью, куски янтаря, состоящие из двух плоскостей.  Не допускаются: многочисленные внутренние и поверхностные включения органического и неорганического происхождения, превышающие  50% от объема куска (янтарь лак черный).
Масса куска янтаря 100 -200 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	
	

	
	
	
	9911310П
	СТО 00227092.001-2011
	Янтарь  представляет собой  монолитные и  слоистые куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Цвет кусков янтаря от прозрачного до полуматового (свыше 40% объема куска прозрачного цвета).  Допускаются: сколы куска, объемные внутренние грязевые включения   и объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), глубоко проникающие  поверхностные и внутренние трещины (свыше 30% от объема куска), многочисленные глубокие раковины, куски янтаря рыхлой слоистой и трещиноватой структуры, куски янтаря с внешней и внутренней сахаристостью, куски янтаря, состоящие из двух плоскостей.  Не допускаются: многочисленные внутренние и поверхностные включения органического и неорганического происхождения, составляющие свыше 50% от объема куска (янтарь лак черный).
Масса куска янтаря 100 -200 гр.
Содержание в биржевом товаре - от 0% до 100%
Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 5% в сторону увеличения или уменьшения.
	
	


Приложение № 2
к Спецификации биржевого 
товара «Янтарь»
в отделе «Минеральное сырьё»,
АО «Биржа «Санкт-Петербург»

Форма подачи информации о Товаре от Участника
 
	№ п/п
	Наименование биржевого товара
	Период добычи
	Артикул продукции
	Нормативный документ
	Технические описания и обобщенные качественные характеристики янтаря
	Содержание в биржевом товаре, %
	Код биржевого товара
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Приложение № 3
к Спецификации биржевого 
товара «Янтарь»
в отделе «Минеральное сырьё»,
АО «Биржа «Санкт-Петербург»

Форма заявления на допуск инструмента к организованным торгам

ЗАЯВЛЕНИЕ
на допуск инструмента к организованным торгам
__________________________________________________________________
/полное наименование Участника торгов/
просит допустить к организованным торгам, проводимым Акционерным обществом «Биржа «Санкт-Петербург» следующий инструмент:
1. Полное наименование инструмента: ____________________________________________________ __________________________________________________________________
2. Наименование Продавца инструмента: __________________ ________________________
3. Документы, подтверждающие право на владение инструментом, 
4. Размер Лота: _______________________________________ __
5. Ориентировочная цена Инструмента, в т. ч. НДС: _____________________
6. Базис поставки (место нахождения товара/место исполнения обязательств по договору купли-продажи Инструмента): __________________________________________________________
7. Условия и срок оплаты: _________________________________________________________ ____________________________________________________
8. Условия поставки:
-  _______________,
-  _______________,
- ________________.


/Название должности представителя Участника торгов/


___________________ / _______________ /
(подпись)                       (расшифровка подписи)

м.п.
_____________________
(дата подачи заявления)











Приложение № 4 
к Спецификации биржевого 
товара «Янтарь»
в отделе «Минеральное сырьё»,
АО «Биржа «Санкт-Петербург»
 

ФОРМА РАМОЧНОГО ДОГОВОРА
г. Санкт-Петербург							                  «__»_______201_г.
_______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________, действующего   на   основании   _________________, с одной стороны и _____________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _______________________, действующего на основании _________, с другой стороны, далее по тексту - «Стороны», по взаимному согласию и в соответствии с гражданским законодательством РФ, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю, а Покупатель принять и оплатить янтарь (сырец) и/или полуфабрикаты из янтаря (вместе именуемые - «Товар») в соответствии со Спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора в порядке и сроки, установленные Договором.
1.2. Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим техническим описаниям, утвержденным Поставщиком на момент заключения договора.
1.3. Цена на Товар устанавливается в соответствии с прейскурантом цен Поставщика, действующим на момент подписания Спецификации к настоящему Договору.
1.4. Приобретенный биржевой Товар подлежит переработке на территории РФ.

2. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Оплата Товара осуществляется путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.2. Покупатель оплачивает Товар на условиях 100 % предоплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения данного Договора. 
2.3. Обязанность Покупателя по оплате Товара считается исполненной после зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1. Поставка Товара осуществляется путем самовывоза Покупателем Товара со склада Поставщика (Франко-склад продавца), согласно Приложению №5 к Спецификации.
3.2. Поставщик обязан передать Товар Покупателю на складе Поставщика не позднее сроков, указанных в условиях поставки купленного биржевого Товара, с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 
3.3. При получении Товара Покупатель обязан осмотреть его, проверить по качеству, количеству, ассортименту и принять по товарной накладной.
3.4. В случае выборки Товара партиями, Покупатель обязан дополнительно согласовать с Поставщиком наличие Товара на складе Поставщика, и в связи с этим, направить письменную заявку на согласованную партию.
3.5. Обязательство Поставщика по поставке Товара считается исполненным с момента передачи Товара Покупателю на складе Поставщика и подписания товарной накладной.
3.6. Риск случайной гибели или повреждения Товара переходит к Покупателю с момента подписания товарной накладной.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ. 
4.2. Поставщик не несет ответственности за просрочку поставки Товара в случае нарушения п. 2.2 настоящего Договора.
4.3. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, применяются в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), возникших после заключения настоящего Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые  Сторона не могла предвидеть и предотвратить разумными мерами.
5.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств, Сторона должна известить  другую Сторону в течение 2-х календарных дней. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, подтверждающие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору. В этом случае, сроки исполнения обязательств, продлеваются на срок действия форс-мажорных обстоятельств.
5.3. Если наступившие обстоятельства, предусмотренные пунктом 5.1. настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения обязательств по настоящему Договору.
5.4. Форс-мажорные обстоятельства должны быть удостоверены в Калининградской Торгово-промышленной палате.

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Споры и разногласия, возникающие по настоящему Договору, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
6.2. В случае недостижения договоренности по спорным вопросам спор, вытекающий из настоящего Договора, подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Калининградской области. 
6.3. Ответ на претензию должен быть направлен в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения Товара. В случае направления претензии (ответа на претензию) по факсу либо электронной почте направившая Сторона обязана направить оригинал такой(ого) претензии (ответа на претензию) почтовым отправлением с уведомлением о получении, либо с курьером под расписку о получении.
6.4. Во всём, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7. ДОПОЛНЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ и РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
  7.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме в виде дополнительных соглашений, которые вступают в силу с даты их подписания уполномоченными на то представителями Сторон и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
 7.2. Сторона, желающая расторгнуть настоящий Договор, не менее чем за 2 (два) дня до предполагаемой даты расторжения, направляет другой Стороне соответствующее уведомление. В этом случае, к указанной в уведомлении дате, Стороны обязаны завершить все расчеты по настоящему Договору, если иное не будет согласовано Сторонами.  

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА и ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до момента выполнения обязательств, принятых по данному Договору.
8.2. Настоящий Договор составлен на трёх страницах в 2-х идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  по одному для каждой из Сторон.
8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
8.4. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.
8.5. Настоящий Договор может быть заключен путем обмена документом посредством электронной, факсимильной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по настоящему Договору, и должен быть заменен на оригинал в течение 30 (Тридцати) календарных дней. 
8.6. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменении своих юридических и фактических адресов и банковских реквизитов. Неисполнение стороной настоящего пункта лишает её права ссылаться на то, что предусмотренные настоящим Договором уведомление или платёж не были произведены надлежащим образом. 
8.7. Все сообщения (уведомления) по настоящему Договору Стороны направляют в письменной форме по почтовым и/или электронным адресам и/или телефаксам Сторон, предусмотренным настоящим Договором. Датой направления сообщения (уведомления) путём почтового отправления считается дата штемпеля почтового ведомства места отправления о принятии письма или телеграммы, или дата направления сообщения (уведомления) по телефаксу, или дата личного вручения уведомления. Сообщение (уведомление), направленное почтовым отправлением по адресу, указанному в настоящем Договоре, считается полученным Стороной по истечении 5 (Пяти) календарных дней. В случае направления сообщения (уведомления) срочным видом связи (телефаксом, электронной почтой), такое сообщение (уведомление) считается полученным Стороной по истечении 3 (Трёх) календарных дней.
8.8. Сведения, ставшие известными в ходе исполнения настоящего Договора, являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению третьим лицам, за исключением государственных органов в соответствии с законодательством РФ. 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА,  КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ, 
 БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

	

ПОСТАВЩИК



Юридический адрес: _____________
Телефон:________________ 
Р/С ___________________ 
в ________ 
К/С____________________
БИК _____________________________
ОКПО______________________________
ИНН/КПП  _____________
E-mail: 



Генеральный директор
 

Подпись __________/____________/ 
М.П.	
	

ПОКУПАТЕЛЬ


      Юридический адрес: _____________
Телефон:_______________ 
Р/С ___________________ 
в ________ 
К/С____________________
БИК _____________________________
ОКПО______________________________
ИНН/КПП  _____________
E-mail: 



Генеральный директор


      Подпись______________/ ______________/   
     М.П.    






















Приложение № 5 
к Спецификации биржевого 
товара «Янтарь»
в отделе «Минеральное сырьё»,
АО «Биржа «Санкт-Петербург»


	КОНТРАКТ
№ ______
НА ПОСТАВКУ ЯНТАРНОГО СЫРЬЯ ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 
__________________________

между 
Акционерным обществом «Калининградский янтарный комбинат»

и
______________________








Российская Федерация,
«____» ____________ 20____ года

	CONTRACT
№ ______
OF DELIVERY OF RAW AMBER MATERIAL FROM THE RUSSIAN FEDERATION TO
 ___________________________

between
Joint-stock company
«Kaliningrad Amber
Combine»

and
____________________








Russian Federation,
«____» ____________ 20____




	Контракт № ________
от __ ______________ 202_

	Contract № ________
of  ______________ ___ 202_


	Акционерное общество «Калининградский янтарный комбинат» (далее Комбинат), созданное по законодательству Российской Федерации, зарегистрированное по адресу: 238580, Калининградская область, пгт. Янтарный, ул. Балебина, дом 1, регистрационный номер 1153926004616 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №1 по Калининградской области, в дальнейшем «Продавец», в лице _______________, действующего на основании ____________, с одной стороны
и
___________________________, созданное по законодательству __________, зарегистрированное по адресу: _____________________________, в дальнейшем «Покупатель», в лице __________________, действующего на основании ____________ вместе и каждый в отдельности именуемые в дальнейшем «Стороны»,
по результатам биржевых торгов на АО Биржа «Санкт-Петербург», далее Биржа (Выписка из реестра договоров Биржи за __ __ 2020 года) заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

	 Joint-stock company Kaliningrad Amber Combine (hereinafter, the Combine), established under the laws of the Russian Federation, having its registered office  at: Balebina str.,1 Yantarniy, Kaliningrad oblast, 238580, Russian Federation, registration number 1153926004616 at the Interdistrict Inspectorate of the Federal Tax Service No. 1 for Kaliningrad Oblast, hereinafter, the "Seller", represented ___________, acting on the basis ____________, on the one hand
аnd 
_____________________ establishmed under the _______________, having its registered office  _____________________:, registration number ___________, hereinafter, the Buyer, represented by ____________, acting on the basis ____________________ collectively referred below to as the “Parties” and individually a “Party”, 
based on the results of exchange trading on JSC Exchange St. Petersburg (Extract from the Register of Contracts on the Exchanges for __ __ 2020)
have entered into this Contract as follows:


	1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

	1. SUBJECT OF THE CONTRACT 

	1.1. Продавец продаст, а Покупатель купит в период с даты заключения сделки по результатам биржевых торогов (с даты, указанной в Выписке из реестра договоров Биржи за __ __ 2020 года) янтарь (далее Товар) в количестве ______ тонн на условиях FCA (INCOTERMS – 2020).

	1.1.	Following the results of the Exchange Trading the Seller shall sell and the Buyer shall buy  amber (“the Goods”) in quantity of ___________ tons on  FCA conditions (INCOTERMS – 2020).

	1.2. Товар поставляется Покупателем в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Контракту), которая является неотъемлемой частью настоящего Контракта, содержащей сведения о количестве и ассортименте янтаря в Товаре в соответствии лотом, выигранным Покупателем в результате биржевых торгов за __ __ 2020 года (Выписка из реестра договоров Биржи за __ __ 202_ года);

	1.2. The Goods shall be delivered by the Buyer in accordance with the Specification (Appendix No. 1 to this Contract), which shall be an integral part hereof and specify the quantity and assortment of amber in the Goods as per the lot acquired by the Buyer on the  exchange trading for __ __ 2020; Petersburg (Extract from the Register of Contracts on the Exchange for __ __ 2020)


	1.3. Поставка Товара Продавцом осуществляется после получения Продавцом экспортной лицензии,  подписания Сторонами Акта осмотра и готовности Товара и оплаты Покупателем Товара.
Стороны в ходе исполнения настоящего Кнтракта могут уточнять сроки отгрузки общего количества, продаваемого/покупаемого Товара, указанного в п. 1.1.

	1.3. The Goods shall be supplied by the Seller after obtaining by the Seller an export license and signing a Certificate of Inspection and Availability of the Goods by the Parties and payment for the goods by the Buyer.
In the course of performance of this Contract the Parties may specify the dates of shipment of the total  amount of the Goods amber to be sold / bought as specified in clause 1.1. above.  

	2. КАЧЕСТВО ТОВАРА, ЕГО УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

	[bookmark: _Ref212611850][bookmark: _Toc257108476][bookmark: _Toc463008700]2. QUANTITY, PACKING, AND MARKING OF GOODS

	2.1. Продавец гарантирует соответствие качества Товара, передаваемого по настоящему Контракту стандарту СТО 00227092.001-201, действующему в редакции на момент готовности Товара к отгрузке Покупателю.

	2.1. The Seller warrants that the quality of the Goods delivered under the Contract conforms to STO 00227092.001-201 standard in its version valid at the time  of the Goods readiness for shipping to the Buyer 

	2.2. Товар упаковывается в согласованную сторонами тару. 

	2.2. Tthe Goods shall be packed as agreed by the Parties 

	2.3. Маркировка Товара содержит фракционную спецификацию отгружаемого Товара с указанием нетто веса по каждому артикулу янтаря (вес нетто товара не включает вес упаковки).

	2.3 The Goods marking shall specifiy  the fractions and the net weight of the shipped Goods for each item of amber (the net weight of the Goods shall be  net of  the package weight).

	3. ЛИЦЕНЗИИ

	3. LICENSES 

	3.1. Продавец обязан получить экспортную лицензию на Товар, указанный в Спецификации №1.

	3.1. The Seller shall obtain an export license for the Goods as indicated in Specification No. 1.

	3.2. Если экспортная лицензия не будет получена Продавцом в течение 4-х (четырёх) месяцев с даты подписания Контракта по независящим от него причинам, то данное обстоятельство должно рассматриваться как форс-мажорное.

	3.2. If the Seller fails to receive the export license  within 4 months of signing this Contract for the reasons beyond its control,  this circumstance should be considered as force majeure.

	3.3. Покупатель обязан получить за свой счёт все импортные лицензии и разрешения, требуемые для импорта Товара в страну Покупателя.

	3.3. The Buyer shall obtain all import licenses and permits required to import the Goods to the Buyer's country  at his own expense

	4. СДАЧА - ПРИЁМКА ТОВАРА

	4. DELIVERY AND ACCESPTACNE OF THE GOODS

	4.1. Состав янтаря должен соответствовать Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Контракту). В случае временного отсутствия по тем или иным причинам у Продавца в необходимых количествах какого-либо артикула янтаря согласно Спецификации, состав Товара может по согласованию Сторон отличаться от Спецификации, имея в виду ликвидацию Продавцом возникших расхождений и допоставку недостающих артикулов по дополнительно согласованному графику.

	4.1. The amber items shall conform to the Specification (Appendix No. 1 ). If, for any reason, the Seller temporarily lacks  a required quntity of any amber item in accordance with the Specification, the composition of the Goods may  as agreed by the Parties differ from the Specification, provided the Seller shall amend such a mismatch and deliver the balance of the amber items  according to additionally approved Schedule.

	4.2. Информация о готовности Товара к приёмке, посредством факсимильной связи и/или e-mail, направляется Продавцом Покупателю не позднее чем через 15 (пятнадцати) дней после получения экспортной лицензии и не позднее 7 (семи) дней до предполагаемой даты отгрузки Товара.

	4.2. Information about readiness of the Goods for acceptence shall be sent by the Seller  by fax and / or e-mail to the Buyer no later than 15 (fifteen) days after receipt of the export license and no later than 7 (seven) days before the expected date of the Goods shipment.	

	4.3. Сформированный по настоящему Контракту, отпускаемый Товар проверяется, пломбируется (опечатывается) уполномоченным Покупателем лицом (должностным лицом Покупателя или представителем Покупателя по доверенности) на складе Продавца. В случае возникновения разногласий по количеству или качеству Товара Стороны в ходе проверки сформированного Товара совместно принимают оперативное решение по устранению таких разногласий.

	4.3. Goods to be delivered under this Contract shall be   formed  shall be checked, sealed  by a person authorized by the Buyer (the Buyer’s officer or the  attorney-in-fact) at the Seller’s warehouse. Should the Parties disagree on the quantity or quality of the Goods, they shall jointly make a prompt decision to resolve such disagreements  by verification of  the Goods to be delivered..

	4.4. По результатам проверки Сторонами составляется Акт осмотра и готовности Товара, в котором указывается:
· дата завершения осмотра Товара;
· должностные лица Продавца, участвующие в осмотре Товара;
· должностное лицо (лица) Покупателя (либо уполномоченное Покупателем лицо), осматривавшие Товар и принявшие решение о готовности Товара;
· наименование и вес янтаря по каждому артикулу, содержащемуся в Товаре.
· вес нетто всей Товара.
Акт осмотра и готовности Товара к передаче/отгрузке Покупателю подписывается Сторонами и оформляется в 4 (четырёх) экземплярах на русском и английском языках, по 2 (два) экземпляра для каждой Стороны».

	4.4. Based on the verification results, the Parties shall draw up the Inspection and Readiness Certificate for the Goods, specifying 
· Goods inspection completion date;
· Seller’s employees taking part in the Goods inspection;
· Buyers employee(s) (or Buyer’s authorized person) who inspected the Goods and made a decision on its readiness; 

· designation and weight of each  amber item in the Goods;


· net weight of the Goods 
The Certificate of Inspection and Readiness of the Goods for turn over/shipment to the Buyer shall be signed by the Parties in 4 (four) copies in Russian and English, 2 (two) copies for each Party. 

	4.5. Обязательства Продавца по передаче/отгрузке, а Покупателя по принятию Товара, считаются исполненными, если они приняты по весу, составу, количеству мест и реквизитам, указанным в транспортном документе в месте передачи Товара транспортной организации или уполномоченному Покупателем лицу.

	4.5. The Seller’s obligations regarding  the turn over/shipment of the Goods, and the Buyer’s obligations to  accept the Goods shall be deemed fulfilled if the Goods are accepted in terms of their weight, composition, number of pieces and details specified in a shipment document at the place of transfer of the Goods to a carrier or to a person authorized by the Buyer

	4.6. Факт передачи/отгрузки Товара оформляется Товарной накладной, в которой указывается:
1) дата сдачи – приёмки (передачи/отгрузки) Товара;
2) должностное лицо Продавца, отпустившие Товар;
3) должностное лицо Покупателя (либо уполномоченное Покупателем лицо), принявшие  Товар;
4) наименование и вес содержащегося в Товаре янтаря по каждому артикулу согласно СТО 00227092.001-2011;
5) вес нетто Товара;
6) стоимость Товара.
Товарная накладная оформляется в 4 (четырёх) экземплярах на русском языке, по 2 (два) экземпляра для каждой Стороны.

	4.6. The fact of the transfer / shipment of the Goods is executed by the invoice specifying: 
1) the date of delivery / acceptance (transfer /shipment) of the Goods  
2) Seller’s employee releasing the Goods; 

3) Buyer’s employee  (or authorized person)  accepting the Goods; 

4) designation and weight of each amber item in the Goods as per  STO 00227092.001-2011
5) net weight of the Goods 

6) cost of the Goods 
The invoice shall be issued in in 4 (four) copies in Russian, 2 (two) copies for each Party


	4.7. Покупатель самостоятельно и за свой счёт заключает договор перевозки авиационным, морским или автомобильным транспортом  отпускаемого Товара до необходимого ему пункта назначения. Продавец на основании обращения Покупателя по его поручению и за его счёт может оказать ему агентские услуги по заключению договора с Перевозчиком (порядок оказания указанных агентских услуг определяется Cторонами в отдельном соглашении).
Перевозка Товара может осуществляться Покупателем по частям, отдельными транспортными партиями и с применением разных видов транспорта».

	4.7. The Buyer shall independently and at his own expense sign a contract for transportation of the  released Goods by air, sea or road to a required destination. The Seller based on the Buyer's request, acting on behalf and at the expense of the Buyer, can render to the Buyer agency services for concluding an agreement with a Carrier (the procedure for provision of such agency services shall be determined by the Parties in a separate agreement).



Transportation of the Goods may be carried out by the Buyer in parts, in separate transport batches and using different types of transport. 

	4.8. Продавец не имеет обязанности перед Покупателем по заключению договора страхования Товара. Риск утраты или повреждения Товара переходит от Продавца к Покупателю после оформления Товарной накладной в момент передачи/отгрузки Продавцом Товара Перевозчику или уполномоченному Покупателем лицу на складе Продавца.

	4.8. The Seller has no commitment to the Buyer to conclude an insurance contract for the Goods. The risk of loss  of or damage to the Goods shall pass from the Seller to the Buyer upon invoice issuance at the time of transfer / shipment by the Seller of the Goods to the Carrier or to a Buyer’s  authorized persn at the Seller’s warehouse.

	4.9. Право собственности на Товар переходит к Покупателю, сразу же после оформления в соответствии с п. 4.6. настоящего Контракта Товарной накладной с момента передачи Товара уполномоченному Покупателем лицу на складе Продавца согласно условиям поставки FCA.

	4.9. The  right of ownership to the  Goods shall pass to the Buyer immediately upon issue of the invoce in accordance with 4.6. of this Contract,  from the moment of transfer of the Goods to the Buyer’s authorized person at the Seller’s warehouse in accordance with FCA delivery terms.

	4.10. Продавец начинает и осуществляет передачу/отгрузку Товара, только после получения на свой счёт полной оплаты Товара в соответствии со ст. 6 настоящего Контракта.

	4.10 The Seller shall begin and perform  the transfer / shipment of the Goods only after the payment for the Goods has been received in full in accordance with Art. 6 hereof.



	4.11. После передачи Товара согласованному Перевозчику до момента помещения товара под таможенную процедуру экспорта, Товар, по согласованию с Покупателем, может помещаться под ответственное хранение в складских помещениях Продавца. После заключения Договора ответственного хранения, факт передачи Товара на ответственное хранение оформляется Протоколом передачи товара Перевозчиком Продавцу, в котором указывается:
· Дата сдачи Товара на ответственное хранение;
· Должностное лицо Перевозчика и уполномоченное Покупателем лицо, передавшее Товар на ответственное хранение Продавцу;
· Должностное лицо Продавца, принявшее Товар на ответственное хранение;
· Наименование и вес нетто янтаря по каждому артикулу, содержащемуся в Товаре, согласно СТО 00227092.001-2011, действующему в редакции на момент составления Акт осмотра и готовности в соответствии с п. 3.4. настоящего Контракта;
· Вес брутто Товара с указанием общего количества мест в Товаре;
· Стоимость услуг Продавца за ответственное хранение Товара.
Протокол передачи Товара оформляется в 6 (шести) экземплярах на русском и английском языке, по 2 (два) экземпляра для Покупателя, Перевозчика, Продавца.

	4.11. After transfer of the  Goods to the agreed Carrier before the goods undergo the customs export procedure, the Goods, by agreement with the Buyer, may be placed for safekeeping at the Seller’s warehouse. The fact of transferring the Goods for safekeeping shall be formalized by a Protocol of Goods transfer from the Seller to the Carrier, specifying:



· date of placement of the Goods for the  safekeeping;

· the Carrier’s employee and the Buyer’s authorized person releasing the Goods for safekeeping;

· the Seller’s employee accepting the  Goods for safekeeping;

· designation and net weight of each amber item in the Goods  as per SТО 00227092.001-2011, in its version valid at the date of issue of the  Inspection and Readiness Certificate as per. 3.4. hereof;

· gross weight of the Goods specifying the total number of packages in the Goodss.
· the cost of the Seller’s services for the Goods safekeeping.
The protocol of the Goods transfer shall be executed in  6 (six) copies in Russian and English, 2 (two) copies for the Buyer, Carrier, Seller.
 

	4.12. Продавец обеспечивает организацию всех необходимых процедур таможенной очистки поставляемого Товара, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Таможенного союза ЕАЭС, с получением таможенной декларации с отметками о выпуске товаров в режиме экспорта и об их вывозе за границу, а также транспортных, товаро-сопроводительных (грузовая авианакладная - в случае авиаперевозки, или коносамент - в случае морской перевозки или автонакладная с отметкой о пересечении границы) и/или иных документов с отметками таможенных органов, подтверждающими вывоз.

	4.12 The Seller shall ensure organization of all necessary customs clearance procedures for the supplied Goods, in accordance with the legislation of the Russian Federation and EAEU Customs Union, with receiving a customs declaration bearing the marks on the Goods release in  the export mode and their export, as well as transport, shipping (an air waybill in case of transportation by air,  bill of lading  in case of sea transportation or a road waybill  with a border crossing mark) and/or other documents with marks of customs authorities, confirming the export 

	4.13. По отгруженному в соответствии с предусмотренной в настоящем разделе процедурой Товару,  претензии Покупателя о несоответствии качества переданного Товара не принимаются.

	4.13. For the Goods transferred / shipped in accordance with the procedure spesified in this section, the Buyer's claims regarding an inadequate quality of the transferred Goods shall not  be accepted.

	4.14. После передачи/отгрузки Товара Покупатель обязуется предоставить Продавцу оригиналы следующих документов, подтверждающих вывоз Товара (или его части) за границу России не позднее 30 календарных дней с даты отгрузки Товара Продавцом (дата получения отметки о выпуске Товара в режиме экспорта на Декларации на товары - ДТ):
· оригинал ДТ с надлежащим образом оформленными отметками о выпуске Товара в режиме экспорта (отметка «Выпуск разрешён») и об их вывозе за границу (отметка "Товар вывезен");
· Транспортные, товаросопроводительные и/или иные документы с отметками таможенных органов, подтверждающих вывоз.

	4.14. After the transfer / shipment of the Goods, the Buyer shall provide to the Seller the originals of the following documents confirming the export of the Goods (or a part of the Goods) out of the Russian Federation no later than 30 calendar days from the date of shipment of the Goods by the Seller (date of the stamp of the customs on the Export Goods Declaration  - EGD):
· the original EGD with properly executed marks on Goods release in the export mode ("Release is permitted") and on their export  ("the Goods have been exported";)

· transport, shipping and / or other documents with marks of the customs authorities confirming the export


	4.15. В случае не предоставления Покупателем в адрес Продавца документов, указанных в п. 4.14 настоящего Контракта в установленные сроки Покупатель оплачивает Продавцу штраф в размере 20% от стоимости Товара в отношении которого документация не предоставлена, что соответствует компенсации, недополучаемого в этом случае Продавцом, возвратного НДС.

	4.15. If the Buyer fails to provide the Seller with the documents specified in clause 4.14 above within the determined time period, the Buyer shall pay to the Seller a penalty of 20% of the price of the   Goods lacking the documentation, which corresponds to the compensation of  theVAT refund  not received by the Seller. 

	5. СТОИМОСТЬ И ЦЕНА ТОВАРА

	5.  GOODS VALUE AND PRICE

	5.1. Стоимость Товара устанавливается как сумма произведений количества товара по каждому артикулу на контрактную цену этого артикула:

где Слот - стоимость Товара в согласованной Сторонами валюте платежа. Расчётное значение Слот округляется до 2-го знака;
Pпi – цена i-го артикула янтаря по публикуемому Прейскуранту свободно-отпускных цен на янтарную продукцию Продавца (Прейскурантная цена, Приложение №2 к настоящему Контракту), действующему на дату проведения биржевых торгов АО Биржа «Санкт-Петербург» согласно Выписки из реестра договоров Биржи за __ __ 2020 года. Значение Pпi устанавливается рублях без НДС;
Qi – количество янтаря i-го артикула в Товаре. Значение Qi устанавливается в кг с округлением до 3го знака после запятой.
Кб – коэффициент соотношения биржевой цены лота, выигранного Покупателем по результатам биржевых торгов на АО Биржа «Санкт-Петербург» согласно Выписки из реестра договоров Биржи за __ __ 2020 года(Рб) и стартовой цены лота, рассчитанной по прейскурантным ценам Продавца (Pп). Кб=Рб/Pп. Значение Кб округляется до 3-го знака.
Pпi *Кб - контрактная цена i-го артикула янтаря  в рублях;
Ккурс – курс Центрального банка РФ на дату выставления счёта на оплату  Товара для перевода стоимости  Товара в рублях в согласованную валюту платежа.

	5.1 Value of the Goods  shall be the sum of  products of the goods quantity in each item by the contract price of this item


Where Слот  is the cost of the Goods in the currency agreed by the Parties.. The calculated value of Слот  shall be rounded to the 2nd place;
Pпi - is the price of the i-th amber item according to the published Price List of free selling prices for the amber products of the Seller (the Price List, Appendix No. 3), effective on the exchange trading date of JSC St. Petersburg Exchange in accordance with the Extract from the Register of Contracts on the Exchange for __ __ 2020)
 Pпivalue shall be set in rubles net of VAT;

Qi – quantity of amber of the i-th item in the Goods. Qi value shall be set in kg with rounding to the 3rd place.

Кб –ratio of the exchange price of the lot won by the Buyer according to the results of exchange trading on the  JSC Exchange St. Petersburg according to the Extract from the Register of Contracts on the Exchange  for __ __ 2020_  (Рб) and starting price of the lot, calculated with the price list of the Seller (Pп). Кб=Рб/Pп.. Кб value shall be rounded up to the 3-rd place.
Pпi *Кб - сontract price of the i-th amber item  in rubles;
Ккурс – rate of the Central Bank of the Russian Federation on the date of the invoice  for  payment of the Goods to convert  the cost of the  Goods in rubles to the agreed payment currency.


	5.2. Прейскурантные цены Комбината по каждому артикулу не включают НДС, таможенные пошлины, иные налоги и сборы, выплачиваемые Покупателем при ввозе на территорию страны Покупателя.

	5.2. The list prices of the  Combine for each item do not include VAT, customs duties, other taxes and charges paid by the Buyer when importing the Goods to  the Buyer's country.

	6. ВЫСТАВЛЕНИЕ СЧЕТОВ И ОПЛАТА

	6   INVOICING AND PAYMENT 

	6.1. Обеспечительный платёж.
6.1.1. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней даты подписания настоящего Контракта Покупатель осуществляет в согласованной Сторонами валюте оплату Обеспечительного платежа в сумме ___% стоимости Товара, установленного в п.1.1. настоящего Контракта в соответствии со Спецификацией Приложения №1 к настоящему Контракту.
6.1.2. Платёж осуществляется на основании выставленного Продавцом в течение 2 рабочих дней с даты подписания настоящего Контракта счёта с указанием в качестве назначения платежа «Обеспечительный платёж по Контракту №___». 
6.1.3. Оплата обеспечительного платежа осуществляется путём банковского перевода по выставленному счёту Продавца с указанием в качестве назначения платежа «Обеспечительный платёж по Контракту №___».
6.1.4. Настоящий Обеспечительный платёж засчитывается Покупателю в оплату за поставку Товара по Контракту в количестве _____ тонн.

	6.1 Security Payment 
6.1.1. Within 15 (fifteen) business days from the date of signing this Contract the Buyer shall make a Security Deposit in the currency agreed by the Parties  amounting  to the 1/3 of the cost of the Goods  specified  in clause 1.1. above) in  accordance with the Specification in Appendix No. 1  to this Contract.


6.1.2. Payment shall be made on the basis of the invoice issued by the Seller within 2 business days from the date of signing this Contract, stating “the Security Depositt under Contract No. ___” as the purpose of payment. 

6.1.3. Payment of the Security Deposit shall be  made by a bank transfer against the invoice issued by the Seller specifying the “Security Deposit under Contract No. ___” as the purpose of payment..


6.1.4. This Security Deposit shall be set-off to the Buyer against payment for the delivery of the Goods under the Contract in the quantity of ___ tons.

	6.2. Оплата поставки Товара.
6.2.1. На основании подписанных Сторонами Актов осмотра и готовности Товара Продавец в течение 2 (двух) рабочих дней после его подписания выставляет Покупателю счёт на оплату это Товара за вычетом обеспечительного платежа.
К счёту на оплату прикладывается расчёт стоимости Товара за подписью ответственного лица Продавца и информацию о произведенном обеспечительно платеже. Счёт включает информацию о весе нетто отгружаемого Товара с указанием его общей стоимости, рассчитанной в соответствии со ст.5.1. настоящего Контракта.
6.2.2. Покупатель обязан полностью оплатить выставленный счёт на оплату Товара в течение не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения выставленного счёта, но в любом случае не менее чем за 2 (два) рабочих дня до даты отгрузки Товара. Оплата Товара производится Покупателем путём авансового банковского перевода полной стоимости Товара на счёт Продавца.
6.2.3. Выставление счетов, расчёты и платежи за поставляемый по настоящему Контракту Товар производятся в согласованной Сторонами валюте платежа.
6.2.4. Все расходы, налоги, таможенные пошлины, сборы на территории страны Продавца оплачиваются Продавцом, а на территории страны Покупателя и транзитной территории – Покупателем.
Все расходы, связанные с платежами, в том числе расходы по уплате банковской комиссии на территории Покупателя, несёт Покупатель. Расходы по уплате банковской комиссии на территории Продавца, а также комиссии банка корреспондента, несёт Продавец.
6.2.5. В целях соблюдения сроков оплаты счета будут высланы Продавцом по факсу в день выставления или по e-mail, а оригинал счета в 1 (одном) экземпляре высылается экспресс-почтой в адрес Покупателя.
6.2.6. Стороны соглашаются, что датой платежа будет дата поступления денежных средств на счёт Продавца (дата валютирования, указанная в извещении банка (SWIFT) о переводе средств в пользу Продавца). В случае задержки поступления денежных средств на счёт Продавца по вине Банка Покупателя или кореспондентского банка Покупатель незамедлительно извещает об этом Продавца с приложением подтверждающих документов. Покупатель незамедлительно после оплаты каждого выставленного счета высылает в адрес Продавца платёжное поручение с отметкой банка по факсу или в копии по e-mail.
6.2.7. Если в счёте какая-либо из Сторон обнаружит ошибку, то Сторона, её обнаружившая, высылает в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после её обнаружения уведомление об ошибке, после чего ошибка исправляется.
6.2.8. В случае, если Покупатель не оплатит счёт на оплату Товара в сроки, указанные в пункте 6.2.2. настоящего Контракта, Продавец может выставить покупателю отдельный счёт на оплату Продавцу неустойку в размере 0,05% от суммы такого счета.
6.2.9. В случае возникновения каких-либо разногласий между Сторонами по оплате поставленного Продавцом  Товара, после урегулирования таких разногласий разница учитывается в отдельном счёте.

	6.2 Payment for the delivery of Goods,
6.2.1 Based on the Goods Inspection and Readiness Certificate signed by the Parties, the Seller shall  draw to the Buyer an invoice for the Goods net of the Security Deposit.


The Goods cost calculation signed by the authorized person and information on the made Security Payment shall be attached to the invice. The invoice shall include details of  the  net weight of the shipped Goods indicating its total value, calculated pursuant to Art. 5.1 of this Contract.


6.2.2. The Buyer must pay the issued invoice for the Goods in full  within maximum 15 (fifteen) business days from the date of the invoice receipt, but in any case, not less than 2 (two)  business days  before shipment of the Goods. The Buyer shall pay for Goods by an advance bank wire transfer  of the  full value of the Goods  to the Seller’s account.

6.2.3. Issue of invoices, settlement  and payments for the Goods being delivered under this Contract shall be performed in the agreed by the Parties  payment currency.
6.2.4 All expenses, taxes, custom duties, charges within the territory of the Seller’s country  shall be paid by the Seller, and within the territory of the Buyer’s country and transit territory – by the Buyer.
All expenses related to payments, including  bank charges within the territory of the Buyer’s country  shall bear  the Buyer. Expenses related to bank charges within the Seller’s country  territory , as well as the correspondent bank charges  shall bear the Seller.

6.2.5. In order to comply with payment due dates, the Seller shall send invoices by fax on the dates of their issue  or by e-mail, and the invoice original in 1 (one) copy shall be sent to the Buyer  with the Express Post.

6.2.6 The Parties agree that the date of payment shall be the date of arrival of funds to the Seller’s account (value date, stated in the Bank’s advice (SWIFT) on the funds transfer  to the Seller). In case of delay in the receipt of the funds on the Seller’s account through no fault of the Seller’s bank or the correspondent bank, the Buyer shall immediately notify the Buyer attaching the supporting documents. The Buyer shall immediately after payment of each issued invoice send to the Seller a payment order marked by the bank by fax or  e-mail.


6.2.7. In case any Party finds an error in the invoice, the Party which detects the error shall send an error notification within 15 (fifteen) calendar days of its notification, following which the error shall be corrected.

6.2.8. In case the Buyer  fails to pay the invoice for the Goods within the time period determined in clause 6.2.2 of this Contract, the Seller may issue to the Buyer a separate invoice for payment to the Seller  of a penalty amounting to 0,05% of such invoice.

6.2.9 In the event of disagreement between the Parties in relation to the payment of the f Goods delivered by the Seller, following  settlement of such disagreements, the difference shall be included in a separate invoice. 

	7. ФОРС-МАЖОРH 

	7 FORCE MAJEURE

	7.1. "Форс-мажор" применяется для обозначения событий или обстоятельств, которые не зависят от соответствующей Стороны, задерживают или препятствуют исполнению данной Стороной своих обязательств по настоящему Контракту и не могли быть своевременно предотвращены путём соблюдения разумной осторожности и принятия мер безопасности, осуществимых технически и оправданных коммерчески, которые должен принять благоразумный и осторожный участник Контракта при соблюдении стандартных мер осторожности.

	7.1 The term Force Majeure is used to describe events or circumstances which are not controlled by the respective Party, delay or prevent performance by this Party of its obligations under the Contract and which could not be timely prevented  by taking reasonable care and  security measures, technically feasible and commercially reasonable, which a prudent party to the Contract must take in compliance with the standard security measures


	7.2. Стороны договорились, что к форс-мажорным обстоятельствам приравниваются ниже следующие ситуации: стихийные бедствия, природные катаклизмы, наводнения, землетрясения, оползни, пожары, взрывы и другие неотвратимые катастрофы, войны (объявленные или без объявления), забастовки, военные действия, которые могут повлиять на ход выполнения обязательств по настоящему Договору, остановки поставок из-за крупных аварий в добычно-обогатительном комплексе Продавца, другие крупные поломки систем и механизмов.

	7.2. The Parties agreed that the Force-Majeure circumstances  shall mean the following: acts of God, natural calamities, floods, earthquakes, landslides, fires, explosions and other fatal disaster, wars , whether declared or not, strikes, warfare, which may affect fulfillment of obligations under this Contract, suspension of deliveries due to major accidents at the Seller’s production and processing plant, other major systems and machinery breakdowns  


	7.3. В случае, если одна из Сторон не может выполнить свои обязательства по настоящему контракту из-за форс-мажорных обстоятельств («затронутая сторона»), тогда затронутая Сторона освобождается от исполнения своих обязательств на срок существования форс мажорных обстоятельств, но при условии, что:
· затронутая сторона уведомит другую сторону в кратчайшие сроки в письменном виде о появлении форс-мажорных обстоятельств с подробными разъяснениями ситуации;
· затронутая сторона сделает все возможное для устранения тех последствий форс мажорных обстоятельств, которые напрямую влияют на ее возможность исполнения обязательств.

	7.3. In the event neither of the Parties can fulfill its obligations under this Contract due to the Force-Majeure circumstances  (“the Affected Party”), the Affected Party shall be discharged from its obligations for the period of existence of the Force-Majeure circumstances, provided, however, that:
7.4. 
· the Affected Party shall notify in writing the other Party on the occurrence of Force-Majeure circumstances, explaining the situation in detail;

· the Affected Party shall make every efforts to eliminate the consequences of the Force-Majeure, which directly affect its ability to fulfill its obligations.

	7.4. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, незамедлительно, после того как ей стало известно о возникновении форс-мажорных обстоятельств, уведомляет другую Сторону о возникновении таких обстоятельств, а также об их предполагаемой степени и продолжительности, и после этого безотлагательно направляет подтверждающие документы с полным, в разумной степени, описанием такого Форс-мажорного обстоятельства. 

	7.4. The Party affected by the Force-Majeure circumstances immediately after it became aware of the Force-Majeure circumstances shall notify the other Party of the occurrence of such circumstances, as well as of their expected level and duration and following that shall send the documents  reasonably explaining such Force-Majeure circumstances.

	7.5. В том случае, если Сторона оказывается неспособной, вследствие форс-мажорных обстоятельств выполнять свои обязательства по настоящему Договору, эта Сторона освобождается от своих обязательств за исключением обязательства Покупателя выплатить сумму причитающаяся Продавцу в соответствии с положениями настоящего Договора по уже поставленному Товару, которые должны быть выплачены в любом случае, или обязательства Продавца возвратить Покупателю платежи, осуществлённые им по оплаченному, но не  поставленному Товару.

	7.5 In the event the Party fails to fulfill its obligations under the Contract due to the Force-Majeure circumstances, this Party shall be discharged from its obligations, save in respect of the Buyer’s  obligation pursuant to the provisions of this Contract to pay the amount owed to the Seller, for the already delivered Goods, which had to be paid in any case, or save in respect  of the Seller’s obligation to return to the Buyer payments made for the paid but not delivered Goods.i

	7.6. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, в кратчайшие сроки прилагает все возможные усилия, направленные на возобновление нормальных условий исполнения настоящего Договора. 

	7.6 The Affected Party shall make every possible effort to resume normal conditions this Contract performance  at the earliest date..

	7.7. Если Форс-мажорные обстоятельства и (или) их последствия, по прогнозам, могут продлиться свыше 60 (шестидесяти) дней, то Стороны проводят переговоры и стараются найти приемлемое для обеих Сторон решение. 

	7.7 In case the Force-Majeure circumstances or their consequences, according to projections, continue for 60 (sixty) days, the Parties shall hold discussions and try to find an acceptable for the both Parties solution.

	7.8. Если Форс-мажорные обстоятельства, связанные с задержкой получения Продавцом экспортной лицензии по данному Контракту, продлятся свыше 60 (шестидесяти) дней, то данный Контракт расторгается автоматически.

	7.8 In the event the Force-Majeure circumstances related to obtaining  the export license by the Seller  under this Contract continue for more than 60 (sixty) days, this Contract shall terminate automatically.

	8 КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
	8. CONFIDENTIALITY


	8.1 Стороны согласились, что содержание настоящего Контракта и всей информации, полученной на основании настоящего контракта от другой Стороны (которая была письменно идентифицирована Стороной как конфиденциальная) является конфиденциальной для Сторон, для их акционеров и их органов управления (Совет директоров, Правление).

	8.1 The Parties agree that the contents of this Contract and all information received on the basis of this Contract  from another Party (identified by the Party in writing as confidential) shall be confidential for the Parties, their shareholders and governing bodies (Board of Directors, Executive Board).


	8.2 Каждая Сторона даёт своё согласие, что без письменного согласия другой Стороны, не откроет и не позволит раскрыть любой другой стороне или сторонам информацию в отношении настоящего Контракта. Однако, любая сторона может открыть информацию, связанную с настоящим контрактом следующим лицам:
· Собственным сотрудникам, сотрудникам своих партнёров, сотрудникам аффилированных компаний или филиалов по мере необходимости, в целях исполнения настоящего Контракта, при условии, что по отношению к этим сотрудникам применяется положение настоящей статьи;
· Любому органу государственной власти или безопасности, где раскрытие такой информации связано с отчётностью, работой или получением лицензий;
· Банковским и финансовым организациям и их консультантам, когда такое раскрытие информации связанно с осуществлением платежей, при условии, что соответствующая сторона вначале потребует у банка/финансовой организации и их консультантов письменного согласия о сохранении конфиденциальности информации;
· Независимыми консультантами, назначенным Сторонами, при условии, что, соответствующая Сторона вначале получит письменный документ о соблюдении конфиденциальности от каждого консультанта.

	8.2 Each Party agrees that without the prior written consent of the other Party  it will not disclose and will not permit to disclose the information related to this Contract to any other party or parties. However, Any Party can disclose the information related to this Contract to the following persons:


· its employees, employees of its partners, employees of its affiliates or subsidiaries as and when needed, subject to the condition that provisions of this article apply to such employees;



· - any governmental authority or state security bodies, where disclosure of such information is related to reporting, work or obtaining a license.

· - banking and financial institutions  and their advisers, when disclosure of such information is related to making payments, provided  the respective party shall at first require the banking/financial institutions  and their advisers to give their  written consent  to keep the information confidential. 



· - independent advisers, appointed by the parties, provided that the respective party shall initially  receive from each adviser a written  document on maintaining the confidentiality 

	9 АРБИТРАЖ
	 9. ARBITRATION

	9.1 Все споры и разногласия, могущие возникнуть из настоящего Контракта или в связи с ним, Стороны будут стараться решить между собой дружественным путём переговоров.

	9.1 The Parties shall use their best efforts to amicably resolve through negotiations  any disputes and contradictions arising out or in connection with this Contract

	9.2 В случае не урегулирования споров и разногласий дружественным путём р они будут разрешаться в Арбитраже при Московской Торгово-промышленной Палате в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

	9.2. In case any such dispute or contradiction is not settled amicably, it shall be submitted to the Arbitration at the Moscow Chamber of Commerce in accordance with the applicable legislation of the Russian Federation.


	10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

	10 CONTRACT TERMINATION


	10.1 Настоящий Контракт прекращается:
10.1.1 По истечению срока действия данного Контракта.
Положения и условия Контракта остаются в силе до тех пор, пока Стороны не выполнят своих обязательств и до тех пор, пока все споры и разногласия, вытекающие в связи с исполнением настоящего Контракта, не будут окончательно улажены. Обеспечительный платёж засчитывается при этом в счёт оплаты  Товара по Контракту. При этом действие ст. 8 «Конфиденциальность» продолжается в течение 3 (трёх) лет после завершения Контракта.
10.1.2 По соглашению Сторон.
Прекращение настоящего Контракта по соглашению Сторон оформляется совместным Протоколом, подписанным единоличными исполнительными органами каждой Стороны в 4-х экземплярах на русском и английском языках по 2 экземпляра для каждой Стороны. Положения и условия действия Контракта будут оставаться в силе до тех пор, пока Стороны не выполнят своих обязательств, возникших на дату прекращения Контракта по соглашению Сторон и до тех пор, пока все споры и разногласия, имеющиеся на дату прекращения Контракта по соглашению Сторон не будут окончательно улажены. Обеспечительный платёж засчитывается при этом в счёт оплаты поставленного Товара по Контракту, полученного Покупателем до даты расторжения Контракта по соглашению Сторон. При этом действие ст. 8 «Конфиденциальность» продолжается в течение 3 (трёх) лет после завершения Контракта.
10.1.3 В случае одностороннего по инициативе Покупателя расторжении Контракта без обоснования объективных причин такого расторжения Покупателю не возвращается оплаченный Обеспечительный платёж.
Одновременно Покупатель уведомляется, что Комбинат прекращает рассмотрение его нговых заявок на покупку янтаря, информацию об этом размещает на сайте Комбината и извещает АО Биржа «Санкт-Петербург» о неисполнении Покупателем контракта, заключённого на основании биржевых торгов для применения к нему мер воздействия согласно п. 1.8. Правил проведения торгов на товарном рынке АО «Биржа «Санкт-Петербург».
10.1.4 В случае одностороннего по инициативе Продавца расторжения Контракта без обоснования объективных причин такого расторжения, Покупателю возвращается оплаченный Обеспечительный платёж после исполнения Покупателем, имеющихся на эту дату обязательств по Контракту и пока все споры и разногласия, вытекающие в связи с исполнением настоящего Контракта, не будут окончательно улажены, а также выплачивается неустойка, соответствующая 25% обеспечительного платежа.

	10.1 This Contract shall terminate:
10.1.1. Upon expiry of this Contract.

Terms and conditions of this Contract shall remain valid until fulfilment by  the Parties of  their obligations and all disputes and contradictions arising out of  the performance of this Contract have been finally settled. The Security Payment  shall be set off against the payment for the Goods under the Contract. It is understood that  Article 8 “Confidentiality” shall continue in effect for a period of 3 (three ) years after expiry of the Contract.


10.1.2. As agreed by the  Parties 
Termination of this Contract by mutual consent of the Parties shall be executed in a form of a joint protocol signed by a single executive body of each Party in 4 copies in Russian and English, for 2 copies for each of the Parties.  Terms and conditions of the Contract shall remain in effect until the Parties fulfill their obligations arising on the date of the Contract termination as agreed by the Parties and until all disputes and disagreements at the date of the Contra have been finally settled The Security Payment  shall be set off against the  Goods under the Contract received by the Buyer before the Contract termination as agreed by the Parties. It is understood that  Article 8 “Confidentiality” shall continue in effect for a period of 3 (three ) years after expiry of the Contract





10.1.3. In case of an  unilateral termination of the Contract at the initiative of the Buyer without substantiation of the objective reasons for such termination, the  paid Security Deposit  shall not be refunded to the Buyer.
At the same time, the Buyer is notified that the Combine ceases to consider its new requests for the purchase of amber, publishes information about it on the Combine’s website and notifies AO “St. Petersburg Exchange” about the Buyer’s breach of the Contract concluded following the exchange trading in order to take remedial actions against it  in accordance with clause 1.8. of the Bidding Rules on the  commodity market of AO “St. Petersburg Exchange”.

10.1.4. In the event of termination of the Contract unilaterally at the Seller’s initiative without substantiation of objective reasons for such termination, the paid Security Deposithe shall be refunded to the Buyer after fulfilment by the Buyer of the obligations under the Contract existing at that date and until all disputes and disagreements arising in connection with the execution of this Contract have been finally settled and the penalty amounting to 25% of the Security Deposit  finally paid..


	10.2 В случае одностороннего расторжения Контракта одной из Сторон по любым основаниям.
Уведомление о расторжении настоящего Контракта в одностороннем порядке (далее – Уведомление) должно быть подписано единоличным исполнительным органом Стороны, принявшей решение о расторжении настоящего Договора на русском или английском языке.
Уведомление вручается уполномоченному представителю уведомляемой Стороны под расписку или направляется посредством заказного почтового отправления или иного вида почтового отправления, позволяющего устанавливать факт вручения/невручения такого отправления, по адресу места нахождения, указанному в Реестре владельцев ценных бумаг в сведениях об Эмитенте. Уведомление о расторжении считается полученным:
· в день вручения Уведомления уполномоченному представителю уведомляемой стороны под расписку;
· или в день вручения корреспонденции адресату, указанный в почтовом уведомлении или на официальном сайте Почты России в разделе отслеживания операций передвижения регистрируемых почтовых отправлений по почтовым идентификаторам;
· или в день возврата корреспонденции в связи с отсутствием адресата или его неявкой за заказным почтовым отправлением, указанный в почтовом уведомлении или на официальном сайте Почты России в разделе отслеживания операций передвижения регистрируемых почтовых отправлений по почтовым идентификаторам.
Действие Контракта прекращается в рабочий день, следующий за истечением 90 (девяносто) календарных дней с даты получения Стороной Уведомления о расторжении Контракта.

	10.2. In the event of the unilateral termination of the Contract by one of the Parties for any reason.
The notice of the unilateral termination of this Contract (“the Notiсe”) shall be signed by the sole executive body of the Party that made the decision to terminate this Contract in Russian or English.

The notice shall be delivered  to the authorized representative of the notified Party against signature or shall be sent by registered mail or other type of mail, which allows to establish the fact of delivery / non-delivery of such mail to the address indicated in the Share Register  in the information about the Issuer. The notice of termination is considered  to have been received:


· on the date of the Notice delivery  the to the authorized representative of the notified party against signature;
· or on the date of delivery of the correspondence to the addressee indicated in the mail notification or on the official website of the Russian Post in the section for tracking the movement of registered mail items by postal identifiers;


· or on the date of the return of correspondence due to the absence of the addressee or its failure to appear to get the registered mail, indicated in the mail notification or on the official website of the Russian Post in the tracking section of the movement of registered mail items by postal identifiers.


The Contract shall be terminated on the business day following the expiration of 90 (ninety) calendar days from the date of receipt by the Party of the Notice of the Contract termination ..


	11. РАЗНОЕ

	11. MISCELLANEOUS

	
	

	11.1. Все изменения и дополнения по настоящему Контракту действительны, если они выполнены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

	11.1 All changes and additions to this Contract shall be valid when made in writing and signed by the authorized representatives of the Parties.


	11.2. Продавец и Покупатель в любое время в течение периода действия Контракта предоставляют друг другу информацию необходимую и обоснованно запрошенную для того, чтобы дать возможность каждой Стороне выполнять свои обязательства по настоящему Контракту.

	11.2 At any time during the term of the Contract the Seller and the Buyer shall provide each other with the information necessary and reasonably requested in order to enable each Party to fulfill its obligations under this Contract.

	11.3. Каждая Сторона, выступающая в качестве разумной и ответственной Стороны Контракта, в кратчайшие сроки уведомляет другую Сторону о любых предсказуемых обстоятельствах или событиях, о которых известно данной Стороне, и которые могут привести или вызвать приостановку, или временное снижение поставок/отбора по настоящему Контракту.

	11.3 Each Party acting as a reasonable and responsible Party to the Contract shall promptly notify the other Party of any predictable circumstances or events that are known to such Party and which may lead to or cause a suspension or temporary reduction in supply /offtake under this Contract.

	11.4. Все уведомления, направленные одной Стороной другой Стороне по настоящему Контракту, должны быть оформлены в письменной форме, если иначе не предусмотрено настоящим Контрактом, и должны быть доставлены другой Стороне через курьера или письмом, по факсу или электронным сообщением. В случае, если уведомление предоставлено устно, письменное подтверждение такой устной информации должно быть передано другой Стороне в течение трёх (3) рабочих дней.

	11.4 All notices sent by one Party to the other Party under this Contract shall be made in writing, unless otherwise provided by this Contract, and shall be delivered to the other Party via courier or by a letter, fax or e-mail. If the notice is given verbally, a written confirmation of such verbal information shall be transmitted to the other Party within three (3) business days.


	11.5. Стороны предоставляют для уведомлений и взаимодействия по настоящему Контракту следующие адреса, номера телефонов и факсов и других каналов связи:
Полное наименование Продавца: акционерное общество «Калининградский янтарный комбинат»
Адрес: 238580, Калининградская область, пгт. Янтарный, ул. Балебина, д.1
Тел.: 8-4012-310-855
Факс: 8-4012-46-67-29
E-mail: mail@ambercombine.ru

Полное наименование Покупателя:
Адрес: 
Тел.: 
Факс: 
E-mail: 
Любая Сторона может изменять свой адрес, направив в 10-дневный срок письменное уведомление о таком изменении другой Стороне.

	11.5 The Parties provide the following addresses, telephone and fax numbers and other communication channels for notices and communication under this Contract:

Full name of the Seller: Joint-stock company «Kaliningrad Amber Combine»
Address: at: Balebina str.,1 Yantarniy, Kaliningrad oblast, 238580, Russian Federation
Phone: 8-4012-310-855
Fax:  8-4012-46-67-29
E-mail:  mail@ambercombine.ru


Full name of the Buyer:
Address: 
Phone: 
Fax: 
E-mail: 
Either Party may change its address by sending a written notice of such change to the other Party within 10 days.

	11.6. Настоящий Контракт составлен на 2 языках - русском и английском, в четырех подлинных экземплярах, по два экземпляра для каждой Стороны. При рассмотрении споров в Арбитраже приоритетным принимается русский язык.

	11.6 This Contract is drawn up in 2 languages,  the Russian and the English languages, in four original counterparts, two counterparts for each Party. In arbitration proceedings, the Russian language shall have the priority.

	11.7. Местом заключения настоящего Контракта является Российская Федерация, Калининградская область, посёлок городского типа Янтарный.

	11.7 The place of conclusion of this Contract is the Russian Federation, Kaliningrad Oblast, and the urban-type settlement Yantarny.


	11. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
Банковские реквизиты Продавца:
Счет в USD №: 
Счет в EUR №:
БАНК 
SWIFT:
Банк корреспондент:

Банковские реквизиты Покупателя:
Банк: 
Номер счета: 
к/сч: 
БИК: 
	11. BANK DETAILS
Bank details od the Seller:
Account in USD No.: 
Account in EUR No.:
BANK 
SWIFT:
Correspondent bank:

Bank details of the Buyer:
Bank: 
Account Nr. : 
Correspondent account:  
BIC:  

	ПОДПИСИ СТОРОН
	SIGNATURES OF THE PARTIES

	От Продавца
__________
 АО «Калининградский янтарный комбинат»

___________________________
______

От Покупателя

___________________

__________________________
	On behalf of the Seller
_______
Kaliningrad Amber Combine

___________________________
_______


On behalf of the Buyer

_________________

___________________________








Приложение № 1
к Контракту № __________
от «__» _______ 20__ г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА
(поставка по Контракту № __________ от «__»  __________ 20__ г)
Продавец - АО «Калининградский янтарный комбинат»
Покупатель - _____________________________________________________________________
Период поставки – с __ _________ 2020 года до __ _________ 202__ года 
Контрактное количество –    ________ кг янтаря

	Наименование
	Артикул
	Процентный состав, %

	

	
	




	Продавец:

 ________________ /__________/

	Покупатель：

__________________/_____________/

	
	





Appendix No. 1
To Contract No. __________
Dated __ _______ 20__
SPECIFICATION OF THE GOODS
(under Contract No. __________ dated __ __________ 20__)
Seller – AO Kaliningrad Amber Combine
Buyer - ____________________________________________________________________
Delivery period – from __ _________ 2020 to __ _________ 202_
Contract amount –  _______ kg of amber

	Description
	Trade code
	Percentage of composition, %

	

	
	




	Seller:

 ________________ /__________/

	Buyer：

__________________/_____________/

	
	





Приложение № 2
к Контракту № ______
от «__» _________ 20__ г.
ЦЕНА ТОВАРА
Продавец - АО «Калининградский янтарный комбинат»
Покупатель - __________________________________________________________

	[bookmark: RANGE!B3:K84]Наименование
	Артикул
	Прейскурантная цена на дату проведения биржевых торгов согласно Выписка из реестра договоров Биржи за __ __ 2020 года, в рублях без НДС

	

	
	

	
Продавец:

____________________ /__________/

	
Покупатель:

___________________ /_____________/






Appendix No. 2
To Contract No. ______
dated __ _________ 20__
PRICE OF THE GOODS
Seller – AO Kaliningrad Amber Combine
Buyer - __________________________________________________________

	Description
	Trade code
	The list price on the date of exchange trading according to the Extract from the Register of Contracts on the Exchange  __ __ 2020, in rubles without VAT

	

	
	

	
Seller:

____________________ /__________/

	
Buyer：

___________________ /_____________/


















Приложение № 6 
к Спецификации биржевого 
товара «Янтарь»
в отделе «Минеральное сырьё»,
АО «Биржа «Санкт-Петербург»



Перечень базисов поставки
	1. Базисами поставки с соответствующими кодами в ЭС являются: 
	№
п/п
	Наименование базиса поставки
	Сокращенное наименование (код) базиса поставки

	1
	Калининградская обл., п. Янтарный, ул. Балебина, 1., склад АО «Калининградский янтарный комбинат»

	Янтарный
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